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Avant-propos
Formes. Singularités. Elasticité. Ces trois mots unifient des systèmes qui pourraient
sembler ne pas avoir de lien. Du point de vue du physicien, ils permettent de traiter de la
même façon un tissu biologique et la croûte terrestre, une feuille de papier et un liquide.
Ils ont guidé le travail exposé dans ce manuscrit.
Formes. De nombreux objets ont spontanément des formes complexes. Il peut s’agir
d’objets vivants : les organes, les feuilles d’arbres, les rayures d’animaux. Dans d’autres
systèmes, des motifs ou des formes apparaissent sous l’action de contraintes de l’environne-
ment : des instabilités hydrodynamiques développant des formes organisées dans le liquide,
le motif de fissure autour d’un éclat sur une vitre, les bords d’un sac plastique déchiré. Les
physiciens mettent en évidence, au cas par cas, les processus responsables de ces formes.
Singularités. Une singularité en mécanique est un point ou une zone de focalisation de
l’énergie introduite à grande échelle. Elle permet de la dissiper et de relâcher les contraintes
dans le reste du système. Une pointe de fissure est une singularité : les déformations
appliquées au solide sont transmises à la pointe ; l’énergie est utilisée pour créer de nouvelles
surfaces. Un pli dans une feuille focalise l’énergie des déformations, le reste de la surface
restant plan. En turbulence, l’énergie est transmise vers les petites échelles de longueur,
vers les vortex qui la dissipent par viscosité.
Elasticité. L’élasticité traite de la déformation des solides. L’idée que les contraintes
mécaniques sont responsables de l’apparition de formes et de motifs est ancienne. C’est par-
ticulièrement vrai concernant certains stades du développement biologique ; par exemple,
la forme d’une feuille d’arbre résulte de son pliage dans le bourgeon. C’est également vrai
concernant les réseaux de fracture ; les contraintes appliquées au solide sélectionnent la
trajectoire des fissures. Nous allons nous intéresser uniquement à des objets minces, des
plaques ou des tiges. Ces objets ont comme intérêt de pouvoir adapter leur forme à l’envi-
ronnement extérieur et c’est ce qui retient notre attention.
Ce travail traite de deux problèmes qui regroupent les ingrédients précédents. Le pre-
mier concerne le confinement d’objets élastiques, des tiges en particulier mais dans l’optique
de généraliser aux plaques minces. Une tige ou une plaque, lorsqu’elles sont confinées, se
courbent pour s’adapter à l’environnement trop petit. Nous explorons les formes d’auto-
adaptation de ces structures à l’aide de différents dispositifs expérimentaux. Le deuxième
objet que nous étudions est la déchirure d’une plaque mince. Nous nous demandons com-
ment la plaque s’accomode de la présence de la singularité, quelles trajectoires sont sé-
lectionnées, quels motifs sont formés par les trajectoires de deux fissures interagissantes.
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Le choix de présenter ces deux problèmes indépendants a été motivé par le déroulement
chronologique de cette thèse. Le travail sur la propagation d’une fissure a démarré lors de
mon stage de Master 2. La construction du dispositif expérimental de l’expérience prin-
cipale de compaction ayant pris plus de temps que prévu, la première année de ma thèse
a été consacrée à prolonger l’étude sur les fissures et à exploiter les résultats d’une autre
expérience portant sur la compaction que nous présentons dans ce mémoire.
Ce mémoire est naturellement divisé en deux parties indépendantes. La première est
consacrée à la compaction de structures élastiques. Dans le chapitre 1, nous introduisons
les problèmes de compaction dans divers systèmes et donnons les ingrédients élémentaires
permettant de comprendre la physique des plaques minces. Dans le chapitre 2, nous présen-
tons une étude expérimentale du confinement d’un anneau de gel en croissance. Nous nous
intéressons à l’émergence de la complexité géométrique des motifs de confinement. Nous
montrons que les premières étapes du confinement sont décisives pour l’évolution posté-
rieure du motif. Dans le chapitre 3, nous présentons l’expérience qui a occupée la majeure
partie des ces trois années de doctorat. L’expérience a été réalisée dans le but d’étudier
le comportement d’une tige élastique confinée dans un plan, à des taux de confinement
élévés. La très grande diversité des géométries explorées nécessite d’en faire une étude
statistique. Nous mettons en évidence des grandeurs permettant de décrire l’ensemble des
configurations accessibles. Puis nous définissons et quantifions le désordre d’une géométrie
confinée.
Dans une seconde partie, nous nous concentrons sur une autre singularité mécanique :
la fracture. Nous abordons les problèmes de propagation et d’interaction de fissures dans
des plaques minces dans une configuration de mode III. Dans le chapitre 5, nous intro-
duisons des éléments théoriques de la propagation de fissures. Dans le chapitre 6, nous
présentons l’expérience de propagation d’une fissure dans un film mince. Nous montrons
comment le film adapte sa géométrie pour permettre la focalisation de l’énergie depuis les
grandes échelles jusqu’à la pointe de la fissure. Dans le chapitre 7, nous nous intéressons
à l’interaction de deux fissures propagées simultanément. Nous caractérisons et expliquons
la forme de leurs trajectoires.
En conclusion, nous envisageons les prolongements possibles de nos expériences et met-
tons en évidence les problématiques soulevées par nos études.
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Chapitre 1
Introduction
Dans ce chapitre, nous abordons le domaine de la compaction d’objets élastiques. Com-
ment un système s’adapte-t-il à un environnement trop petit pour le contenir en l’état ?
Prenons l’exemple du papier froissé. Lorsqu’une feuille est confinée, un réseau de plis prend
forme à sa surface ; il ne semble pas présenter d’ordre quelconque. Avant d’aborder le sujet
du confinement de structures élastiques, nous nous intéressons à un système plus classique-
ment étudié : l’empilement de sphères dures. Nous définirons ensuite ce que nous entendons
par objet élastique et plus précisément plaque mince, qui sera le système considéré lors de
nos études. Enfin nous passerons en revue différentes approches utilisées jusqu’à aujour-
d’hui pour décrire la compaction de tiges et de plaques minces.
1.1 Empilements de sphères dures
La question de l’optimisation d’un empilement de sphères dures, dont le but est d’at-
teindre la plus grande densité de sphères possible, a toujours amusé les mathématiciens
et les physiciens. On se référera à [Torquato and Stillinger, 2010] pour une revue récente.
Nous devons différencier les empilements ordonnés et désordonnés. L’empilement ordonné
le plus lâche est obtenu en empilant les sphères en réseau cubique, la densité volumique de
sphères est alors de 55%. L’empilement le plus compact est soit un réseau hexagonal soit
un réseau cubique à faces centrées. La densité obtenue est maximale et vaut 74 %. Pour
les empilements désordonnés, la densité minimale est également de 55% ; elle peut être
obtenue en versant lentement les grains dans un récipient ou en appliquant un procédé de
fluidisation de l’empilement. Comme les grains ne ressentent pas l’agitation thermique, un
tel système est bloqué dans la configuration sélectionnée en l’absence de forçage extérieur.
Cependant, il est possible de dépiéger les grains en introduisant des vibrations - en tapant
ou en secouant l’empilement par exemple - ce qui permet d’en augmenter la densité [No-
wak et al., 1997]. En faisant varier l’amplitude des vibrations, après un état transitoire,
la densité de l’empilement évolue de façon réversible entre deux limites, le random loose
packing ou RLP et le random close packing ou RCP (Fig. 1.1) [Torquato et al., 2000]. La
limite RCP correspond à l’état désordonné le plus compact ; sa densité est de 64% pour
des sphères monodisperses, elle peut être plus élevée pour des grains anisotropes. La limite
7
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RLP correspond à l’état accessible le plus lâche en conservant une cohésion de l’empile-
ment : à cette amplitude de forçage, l’empilement est proche d’une suspension. Entre ces
deux limites a lieu une transition semblable d’un certain point de vue à une transition
vitreuse que nous allons présenter brièvement.
Fig. 1.1 – Schéma de la courbe de la densité d’un empilement granulaire en fonction de
l’amplitude du forçage externe, obtenue par [Nowak et al., 1997]. En forçant un empilement
initialement le plus lâche possible, et après une évolution transitoire le long d’une branche
irréversible (bleue), la densité devient une grandeur réversible, évoluant entre les deux
limites correspondant aux configurations de random loose packing, RLP et random close
packing, RCP.
Pour les liquides moléculaires, il existe une transition dite vitreuse qui dénote le passage
d’une phase de liquide visqueux à une phase de solide amorphe ou verre. En-dessous de la
température de transition, dans la phase vitreuse, le matériau a une structure microsco-
pique désordonnée comme un liquide cependant il a les propriétés mécaniques d’un solide.
En refroidissant suffisamment rapidement le liquide (trempe ou quenching), le désordre
des molécules en phase liquide est gelé ; le verre est alors hors d’équilibre mais l’agitation
thermique n’est pas assez forte pour dépiéger les molécules et sortir de la configuration blo-
quée. On parle également de transition de jamming ou de blocage [Liu and Nagel, 1998].
Par extension, on parle de transition vitreuse pour tout type de système passant d’une
phase ergodique à une phase de désordre gelé. En considérant cette large définition, un
matériau granulaire peut être décrit comme un système vitreux [Cates et al., 1998]. Les
grains ne ressentent pas l’agitation thermique ; un empilement de grains est gelé dans une
configuration donnée si aucune énergie n’est injectée. En introduisant un forçage externe,
l’évolution des propriétés physiques de l’empilement présente des similarités avec l’évolu-
tion d’un verre classique. En effet, un verre relaxe lentement vers l’équilibre, qu’il n’atteint
pas, ce qui se traduit par une évolution de ses propriétés physiques. Ces phénomènes sont
regroupés sous le terme d’aging ou vieillissement. Les empilements de sphères dures sont
couramment utilisés pour modéliser les verres en raison de la simplicité du système : le
seul paramètre qui contrôle l’état du système est la fraction volumique de sphères. Un
enjeu actuel est de développer des outils permettant de décrire toutes les transitions de
8
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jamming, quel que soit le système, c’est-à-dire un ensemble de particules sans interactions
(grains, mousses,...) ou avec interactions (colloïdes, liquides,...). A cette fin, Liu et Nagel
ont proposé un diagramme de phase du jamming, prenant en compte la densité du sys-
tème, la température et la contrainte appliquée (Fig. 1.2). Par la suite, nous verrons que
la compaction d’une structure élastique pourrait également être décrite dans le cadre du
jamming.
Fig. 1.2 – Diagramme de phase décrivant la transition de jamming. Figure extraite de [Liu
and Nagel, 1998].
D’autres empilements que ceux de sphères sont étudiés : grains anisotropes [Schreck
et al., 2010], tiges rigides [Blair et al., 2003,Trepanier and Franklin, 2010], mousses. Evo-
quons le très vieux problème de l’alignement des sardines (Fig. 1.3). La compaction de
chaînes formées de sphères dures reliées par des tiges rigides permet de modéliser le confi-
nement de polymères [Liu and Chakraborty, 2008,Safford et al., 2009,Zou et al., 2009,Ka-
rayiannis and Laso, 2008]. Cet objet peut être considéré comme une tige élastique ayant
une rigidité effective ; une chaîne confinée est à la fois un milieu granulaire et un objet
élastique [Geminard and Vanel, 2008].
Fig. 1.3 – Faut-il privilégier un arrangement ordonné ou désordonné des sardines pour en
optimiser le rangement ? Images extraites de [Inconnu, web] et [Zegzouti, web].
Avant d’aborder la compaction de structures élastiques, nous présentons les plaques
minces et les tiges qui sont les objets que nous utilisons dans toutes nos expériences, de
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compaction comme de fracture. Les notions introduites dans la section suivante seront
également utilisées dans la seconde partie de ce manuscrit qui concerne la fracture.
1.2 Les plaques minces et les tiges
Une plaque mince est un solide dont l’une des dimensions est très petite devant les deux
autres dimensions. Elle est plane au repos (sinon on parle de coque). Une tige est un objet
quasi unidimensionnel, dont l’épaisseur est petite devant la longueur. Les matériaux que
nous considérons ont un comportement élastique linéaire, c’est-à-dire que les déformations
sont proportionnelles aux contraintes appliquées. Cependant des contraintes imposées par
la géométrie peuvent se manifester par un comportement non-linéaire. Pour une revue, on
pourra consulter [Witten, 2007].
1.2.1 Etirement et flexion
Nous différencions deux types de déformations élastiques d’un solide : l’étirement et la
flexion. L’étirement consiste à contraindre le solide dans le plan de sa surface (Fig. 1.4a)
en en modifiant les longueurs. La flexion consiste à imposer un déplacement transverse au
plan de la surface du solide (Fig. 1.4b). Dans ce cas, les longueurs ne sont pas affectées.
L’énergie associée aux contraintes d’étirement est donnée par :
L
L+Z Z
L
a) b)
κ1
κ2
Fig. 1.4 – Schéma des deux types de déformations élastiques d’une plaque mince de di-
mension principale L au repos : (a) étirement et (b) flexion d’amplitude Z. En (b), les
directions principales de courbure κ1 et κ2 sont représentées.
ǫs = Ehs
2 S (1.1)
où s = Z/L est l’allongement relatif de la plaque, S la section sur laquelle est appliquée
la contrainte, h l’épaisseur de la plaque et E son module de Young. L’énergie associée à la
déformation de flexion est :
ǫb = Eh
3 c2 S (1.2)
où c = Z/L2 est la courbure imposée à la plaque. Dans la limite des plaques minces et des
tiges, h << L ce qui implique :
ǫb
ǫs
=
(
h
L
)2
<< 1 (1.3)
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L’étirement est bien plus coûteux que la flexion ; si l’on applique des contraintes à une
plaque, le système préfère fléchir si cela est possible. La surface est alors développable ce
qui signifie que les longueurs de référence ne sont pas modifiées. La courbure de Gauss
d’une surface est un invariant défini comme le produit des deux courbures principales, G =
κ1κ2 (Fig. 1.4). Lorsque la surface est développable, sa courbure de Gauss est nulle. Pour
certaines géométries, la courbure de Gauss ne peut pas être gardée nulle. Par exemple, il est
impossible de recouvrir une sphère avec un plan sans introduire de contraintes d’étirement.
Alors, si la géométrie imposée ne permet pas de rester en flexion pure, des contraintes
d’étirement apparaissent mais sont focalisées dans de petites régions singulières. Partout
ailleurs, la surface reste développable mais sa courbure devient grande au voisinage des
singularités. Nous précisons maintenant la nature de ces singularités.
1.2.2 Singularités
Lorsque la plaque ne peut plus être maintenue en flexion pure, les contraintes d’étire-
ment sont concentrées le long de plis. Un pli est une singularité linéique qui raccorde deux
parties planes de la surface (Fig. 1.5a). Dans le cas d’une plaque d’épaisseur non-nulle,
l’énergie d’étirement est focalisée autour du pli. Des singularités ponctuelles apparaissent
également, appelées d-cones pour cônes développables (Fig. 1.5b). Dans ce cas, l’énergie
d’étirement est focalisée au sommet d’un cône et partout ailleurs la surface est dévelop-
pable. Cette singularité a été largement étudiée [Pomeau, 1995, Ben Amar and Pomeau,
1997,Cerda et al., 1999,Chaïeb and Melo, 1997]) ; nous ne rentrons pas plus dans les détails
à ce sujet. Un matériau froissé est constitué d’un grand nombre de ces deux singularités qui
peuvent alors interagir entre elles. Nous allons maintenant présenter quelques études qui
s’intéressent spécifiquement au confinement d’objets élastiques, sans aucune exhaustivité
tant la quantité de travaux est grande.
Fig. 1.5 – A gauche, un pli raccordant deux surfaces planes. A droite, une feuille enfoncée
dans un trou, formant un d-cone ou cône développable. Figure extraite de [Boudaoud,
2006].
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1.3 Confinement mécanique de plaques minces
1.3.1 Les enjeux
Sciences des matériaux
L’intérêt industriel des plaques minces est remarquable ; elles interviennent à toutes les
échelles, dans des domaines multiples. Dans cette partie, nous donnons quelques exemples
d’applications du confinement de plaques minces.
Certaines techniques actuellement en développement sont un enjeu important des avan-
cées technologiques futures comme par exemple l’électronique sur support déformable [Ro-
gers et al., 2010]. Cela permet de réduire l’espace occupé par les circuits électroniques et de
ne plus avoir de contraintes de forme. A plus long terme, il serait envisageable de monter
les composants sur des tissus biologiques assimilés par l’organisme en vue d’applications
médicales. Il est évidemment essentiel de prévoir le comportement de tels supports sous
toutes sortes de contraintes et de conditions aux limites.
Un enjeu plus classique mais incontournable est l’amélioration de la résistance des
carosseries de véhicules. Courber une plaque mince en augmente sa rigidité [Ashwell, 1952] ;
ce processus est utilisé pour renforcer les ailes de voitures. La forme et la rigidité d’une
aile d’avion peut également être optimisée pour augmenter les performances de vol. Les
phénomènes de confinement jouent un rôle dans la résistance des véhicules aux accidents.
En froissant le capot d’une voiture lors d’un choc, de l’énergie est dissipée et les passagers
sont mieux protégés que si le matériau était parfaitement rigide et transmettait toute
l’énergie du choc.
Une question pratique est de déterminer comment plier un matériau de manière adaptée
à l’utilisation. Par exemple, pour un pliage réversible, le système des ailes d’insectes comme
celles des criquets est justifié [Wootton, 1981]. Le pliage se fait en accordéon suivant une
« armature »solide, ainsi l’aile n’est pas endommagée. Au contraire, dans certains cas, le
pliage désordonné serait plus adapté. Si le rangement a été correctement réalisé, il permet
de déployer un tissu immédiatement au sortir du récipient (voile solaire, spi de voilier).
Pour utiliser cette méthode, le matériau ne doit pas être sujet aux déformations plastiques
lors du froissage. En fait nous profitons quotidiennement des développements en matière
de pliage/dépliage avec les bouteilles compactables ou les nouvelles tentes dont le savant
pliage du tissu et des arceaux permet de monter la tente instantanément.
Sciences des polymères
Une grande partie de la littérature abordant les problèmes de confinement s’intéresse
au repliement de chaînes de polymères et de protéines. Dans ce cas, le repliement n’est pas
nécessairement dû à une diminution de l’espace disponible ; l’interaction entre les différentes
molécules composant le polymère et les molécules du solvant peuvent générer un repliement.
Ces études ont été initiées par P.G. de Gennes [de Gennes and Prost, 1974] qui a établi
une loi reliant la longueur d’une chaîne de polymères à la taille caratéristique de la pelote
qu’elle forme lorsqu’elle est repliée. Des études plus récentes portent sur la dynamique
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du repliement et du déploiement sous certaines conditions de variation de température
ou de nature du solvant. Une différence majeure entre ces objets et de simples structures
élastiques est qu’elles sont soumises à l’agitation thermique.
Sciences du vivant
Ces dernières années, les scientifiques ont pris conscience que les systèmes biologiques
étaient soumis en permanence à des contraintes mécaniques et qu’elles peuvent jouer un
rôle dans la croissance et le développement des matériaux vivants. Il y a déjà longtemps que
l’idée a émergé avec l’ouvrage de D’Arcy Thompson [D’Arcy-Thompson, 1917] sans être in-
tensivement explorée. C’est actuellement le sujet d’étude d’un grand nombre de physiciens
et de biologistes. La problématique du confinement apparaît dans divers processus.
Dans les capsides de virus se trouve un filament d’ADN, fortement compacté. Arsuaga
et al. notent que le brin ne doit pas être emmêlé pour que le virus fonctionne correctement
[Arsuaga et al., 2002]. Il a été observé que le filament est enroulé de manière parfaitement
ordonnée dans la capside. Pourtant, dans les noyaux cellulaires, les brins sont emmêlés et
forment des noeuds complexes (plusieurs croisements). Les noeuds permettent d’augmenter
l’efficacité de réactions chimiques. Le confinement a tendance à augmenter la probabilité
de création de noeuds.
Les contraintes mécaniques jouent un rôle déterminant dans l’embryogénèse. Farge
et al. ont montré que l’expression des gènes est activée par des contraintes exercées par
l’environnement extérieur [Farge, 2003]. Il y a une cascade d’activation dans le temps,
chaque action induisant de nouvelles contraintes. Une image marquante de l’influence des
contraintes mécanique est que le foetus est orienté dans l’utérus maternel car les contraintes
ventrales et dorsales sont différentes.
En biologie végétale, les feuilles en développement sont confinées dans le bourgeon et
soumises à de fortes contraintes mécaniques ainsi qu’à des frustrations géométriques. La
feuille se déforme pour adapter sa forme au bourgeon (Fig. 1.6). La forme finale de la feuille
résulterait principalement d’un processus d’auto-organisation, la génétique ne jouant pas,
à ce stade, le rôle principal [Couturier et al., 2009,Kobayashi et al., 1998].
Fig. 1.6 – Feuille d’érable argentée repliée puis la même dépliée. La feuille garde dans sa
forme la mémoire du pliage dans le bourgeon. Figure extraite de [Couturier, 2009].
D’autres objets biologiques mettent à profit les déformations élastiques pour assurer
leur fonctionnement. Par exemple, un grain de pollen quittant l’organe mâle d’une fleur
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se dessèche ce qui induit un repliement de la sphère [Katifori et al., 2010] : la zone de
la surface permettant les échanges avec l’extérieur est repliée dans la sphère (Fig. 1.7).
Ceci lui permet de survivre durant son vol jusqu’à une autre fleur. Une fois un organe
femelle atteint, il se gonfle alors d’eau et se déplie. Ce processus de repliement se nomme
l’harmomégathie.
Fig. 1.7 – Grain de pollen hydraté (gauche) et déshydraté (droite). Figure extraite de
[Katifori et al., 2010].
Revenons à l’étude d’objets physiques. Nous présentons quelques expériences réalisées
dans le but de comprendre les processus de confinement et détaillons les approches choisies.
1.3.2 Différentes approches
Penchons nous sur le cas général des structures élastiques froissées, telle une boulette
de papier. De nombreuses questions se posent au sujet de sa formation. Comment une sur-
face adapte-t-elle sa géométrie lorsque la taille de son environnement diminue ? A travers
cette question se pose le problème de ce qui détermine la distribution spatiale des singula-
rités dans la boulette. On peut l’imaginer totalement aléatoire puisqu’il est infiniment peu
probable de reproduire deux fois de suite la même boulette ; mais elle pourrait être selec-
tionnée par minimisation de l’énergie globale du système. Une deuxième question est de
comprendre pourquoi et comment apparaissent des structures à petite échelle. Ceci laisse
poindre l’espoir de placer l’étude des structures élastiques confinées dans le cadre général
de l’étude de la focalisation de l’énergie. Ce problème est abordé en turbulence, domaine
dans lequel les vortex jouent le rôle des singularités. Une autre problématique est suscitée
par l’étude des empilements granulaires. Comme l’empilement granulaire, une surface élas-
tique confinée ne ressent pas l’agitation thermique ; une fois la configuration sélectionnée,
elle ne peut pas en sortir sans forçage externe. Pourtant elle tendrait à atteindre un état
d’énergie fondamentale en minimisant sa courbure. A cause du fait que le matériau ne
peut pas s’interpénétrer et de l’absence de fluctuations, la surface n’a pas la possibilité
de relaxer vers l’équilibre global. Edwards propose pour les grains une thermodynamique
basée sur une mesure du volume exclu [Edwards and Oakeshott, 1989]. De même, nous
nous demandons s’il est possible d’établir une thermodynamique des structures élastiques
compactées.
Nous répertorions de manière non exhaustive différentes approches suivies jusqu’à au-
jourd’hui pour étudier les boulettes de papier froissé et objets assimilés.
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Fig. 1.8 – Quelques expériences d’objets en confinement : (a) réseau de plis sur une surface
dépliée [Blair and Kudrolli, 2005], (b) motifs fractals par cascades de tailles [Donato et al.,
2003], (c) empilements de couches dans un objet tridimensionnel [Lin et al., 2009], (d)
premières bifurcations lors du confinement d’un cylindre [Boue et al., 2006], (e) vieillisse-
ment des structures compactées [Matan et al., 2002], (f) thermalisation de sous-systèmes
en contact [Deboeuf et al., 2009].
Réseau
Un type d’approche consiste à étudier la géométrie de la surface dépliée après avoir
été froissée et à caractériser le réseau de plis [Blair and Kudrolli, 2005, Andresen et al.,
2007] (Fig. 1.8a). Blair et Kudrolli montrent que le réseau n’est pas entièrement connecté
et que sa géométrie est dictée par celles des d-cones. Une idée émergente est que le réseau
est formé par la brisure de larges plis ; le processus de compaction devrait pouvoir être
comparé à celui de fragmentation.
L’intérêt d’une telle approche est le petit nombre de grandeurs considérées (géométrie
du réseau, courbure des plis). Cependant, en dépliant la surface, de l’information est perdue
notamment concernant les correlations des grandeurs géométriques de facettes en contact.
Motifs
De nombreuses études se sont intéressées au caractère fractal des surfaces froissées.
Certaines mesurent la rugosité de la surface dépliée [Tzschichholz et al., 1995,Plouraboue
and Roux, 1996]. D’autres considèrent les motifs en confinement [Gomes, 1987, Gomes
et al., 1989,Gomes et al., 1991, Donato et al., 2002, Donato et al., 2003, Balankin et al.,
2007b,Balankin et al., 2007a,Balankin et al., 2008,Balankin et al., 2010], en s’inspirant des
résultats obtenus sur les polymères (Fig. 1.8b). Selon eux la géométrie fractale résulte des
cascades de tailles des structures qui apparaissent successivement lors du confinement. Le
point critiquable de ces dernières études est l’étroitesse des gammes de tailles explorées,
qui restent toujours de l’ordre du centimètre.
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Récemment, Lin et al. [Lin et al., 2009] ont exploré la géométrie tridimensionnelle en
confinement d’une feuille d’aluminium froissée en utilisant des rayons X (Fig. 1.8c). Ils ont
caractérisé les corrélations intercouches. Cambou et Menon ont utilisé la même technique
expérimentale [Cambou and Menon, 2009]. Nous nous référerons à leurs résultats non
encore publiés.
Non-linéaire
En suivant les toutes premières évolutions d’un objet élastique confiné, il est possible
d’établir un diagramme des bifuractions et d’observer la stabilité des géométries confinées.
C’est ce qu’on fait Boué et al. [Boue et al., 2006] lors d’une expérience réelle, appuyée par
une expérience numérique, du confinement quasi-bidimensionnel d’un cylindre (Fig. 1.8d).
Vieillissement
Matan et al. [Matan et al., 2002] explorent la force nécessaire pour créer les struc-
tures géométriques d’une feuille d’aluminium compactée, sans avoir accès à la géométrie
(Fig. 1.8e). Un poids est placé sur un cylindre d’aluminium froissé et la hauteur instanta-
née du cylindre est mesurée. Ils observent un phénomène de vieillissement des structures
au travers d’une décroissance logarithmique de la taille de la feuille froissée. Une question
qui reste ouverte après leur étude est de savoir si cela est dû au vieillisement des plis déjà
existants, par exemple par fluage de matière dans les zones déformées plastiquement, ou s’il
est dû à un réarrangement configurationnel des structures. Dans ce second cas, cela inspi-
rerait d’utiliser les outils développés pour étudier les systèmes vitreux qui, sous contrainte,
présentent des réarrangements lents des configurations.
Définition d’une thermodynamique
Si elle en avait la possibilité, la surface confinée atteindrait la configuration de plus
basse énergie, celle pour laquelle la courbure est minimisée. Cependant, à cause de la non-
interpénétrabilité du matériel et la friction entre les couches, le système est piégé dans une
configuration d’énergie plus élevée. Sous cette interprétation du processus de confinement,
l’objet compacté est analogue à un système dont le désordre est gelé tel les empilements de
sphères dures ou les systèmes vitreux (cf section 1.1). Il devrait alors être possible de définir
une entropie configurationnelle puis une température effective liée au système. Balankin et
al. l’évoquent dans [Balankin and Huerta, 2008] sans en faire de mesures expérimentales.
Deboeuf et al. [Deboeuf et al., 2009], dans une expérience de confinement bidimensionnel
d’une tige dans laquelle la géométrie confinée et la force introduite sont connues, montrent
que deux sous-systèmes confinés se thermalisent lorsqu’ils sont mis en contact (Fig. 1.8f).
Ils mesurent une température effective sans avoir à définir d’entropie. Nous détaillerons
ultérieurement cette expérience.
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1.3.3 Notre approche
Dans les chapitres suivants, nous présentons deux expériences de compaction d’objets
unidimensionnels en confinement bidimensionnel. Notre motivation est la compréhension
des processus de formation d’une structure froissée du point de vue de la morphogénèse :
comment les structures géométriques que sont les facettes ou les plis apparaissent-elles ?
s’organisent-elles ? Comment modifient-elles les propriétés mécaniques du matériau ? Nous
nous focalisons sur la caractérisation des formes géométriques créées par confinement de
l’objet. En tant que physiciens, nous simplifions les systèmes pour n’en garder que les
ingrédients essentiels. Nous simplifions donc une surface froissée en un fil plié, c’est-à-
dire qu’au lieu d’étudier la formation de plis plastiques sur une surface dans un espace
tridimensionnel, nous étudions les plis réversibles d’une ligne dans un plan.
Dans le premier chapitre, nous suivons la dynamique du confinement d’un anneau de
gel en croissance. A partir d’une configuration initiale simple et commune à toutes les
expériences, l’espace des configurations accessibles s’élargit. Nous nous intéressons à savoir
comment émerge la complexité des géométries au cours des premières bifurcations.
Dans le second chapitre nous présentons le travail principal de cette thèse qui est
une expérience de confinement d’un fil dans un potentiel radial bidimensionnel. Nous ne
considérons plus la dynamique du confinement mais les géométries finales obtenues. Suivant
une première approche statisique, nous décrivons la très grande diversité des géométries
développées. Quelles grandeurs permettent de caractériser une géométrie et la diversité
de toutes celles obtenues dans les mêmes conditions expérimentales ? Le système peut-il
atteindre un équilibre ou bien est-il bloqué dans des minima locaux d’énergie ? Dans ce cas,
le système est-il ergodique ? Suivant une seconde approche, en supposant que le système
tend à atteindre un état fondamental d’énergie qui correspond à l’état cristallin, nous
établissons une échelle du désordre de chaque géométrie individuellement. Le désordre est,
dans ce système, une marque du niveau d’excitation de la configuration.
Les deux chapitres suivants peuvent être lus indépendamment.
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Chapitre 2
Compaction par croissance d’un
gel
Dans ce chapitre, nous présentons les résultats d’une expérience réalisée par S. Deboeuf
et H. Aharoni dans le groupe d’E. Sharon au Racah Institute of Physics, Hebrew Univer-
sity of Jerusalem, Israel. Ma contribution a été d’analyser les données expérimentales et
d’interpréter les résultats. Cette expérience permet de suivre la dynamique de confine-
ment d’un objet unidimensionnel dans un espace bidimensionnel. Les motifs observés sont
proches de ceux observés dans l’expérience de Boué et al. [Boue et al., 2006]. Cependant,
nous pouvons atteindre des intensités de confinement plus élevées et donc des motifs de
confinement plus développés. De plus, les forces de frottements intercouches, ingrédient
essentiel dans la sélection des motifs, sont différentes d’un système à l’autre. Il est toujours
intéressant d’obtenir les mêmes résultats dans des systèmes différents.
Nous commençons par présenter le dispositif expérimental conçu par le groupe d’E. Sha-
ron. Puis nous présenterons notre travail : nous établissons un diagramme des bifurcations
qui nous permet de mettre en évidence l’apparition de désordre dans le système.
2.1 Dispositif expérimental
Un dispositif expérimental a été élaboré pour étudier la dynamique du confinement
d’un anneau élastique dans une géométrie à deux dimensions. Le moteur du confinement
est la croissance de l’objet, la taille du récipient étant fixée. Les expérimentateurs ont utilisé
un gel qui, plongé dans l’eau, voit son volume croître lorsque la température diminue.
Un anneau de gel d’épaisseur millimétrique est placé dans un récipient cylindrique de 16
mm de diamètre (Fig. 2.1). Le système est placé dans un bain d’eau chaude (T ∼ 60◦C) de
grande taille devant la taille du système afin qu’il joue le rôle de thermostat. Le bain d’eau
refroidit sans contrôle de la température. Lorsque la température diminue, le volume de
gel augmente, augmentant ainsi le périmètre de l’anneau. La croissance du gel ralentit au
cours du temps puis s’arrête. A l’état final, le thermostat est à la température T ∼ 25◦C.
Une description du gel utilisé est donnée dans [Tanaka, 1978]. Un appareil photo est placé
au-dessus du bain, à la verticale. Des images sont prises à intervalle de temps réguliers afin
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Fig. 2.1 – Un anneau de gel confiné dans un récipient cylindrique est plongé dans un bain
d’eau chaude. Une pince permet de maintenir le système en place pour permettre la prise
de photographies. Lorsque la température du thermostat diminue, le gel croît.
de pouvoir suivre la dynamique de confinement de l’anneau de gel pendant sa croissance.
Afin d’atteindre des taux de confinement les plus élevés possibles, le périmètre initial de
l’anneau doit être le plus grand possible ; toutefois il ne faut interdire aucune configuration
de confinement à l’anneau. Comme il a été montré dans [Boue et al., 2006], la première
étape du confinement d’un anneau se fait par une invagination qui croît jusqu’à ce que
le fil entre en contact avec lui-même (Fig. 2.2). Nous choisissons cette géométrie comme
configuration initiale sans resteindre l’espace des configurations possibles.
Fig. 2.2 – Lors du confinement d’un anneau, une invagination croît jusqu’à ce que l’anneau
entre en contact avec lui-même. Les deux boucles formées grossissent puis se touchent. La
configuration initiale choisie est celle représentée en trait tireté (–). Figure extraite de [Boue
et al., 2006].
Au cours de la croissance du gel, l’épaisseur de l’anneau augmente également dans la
direction perpendiculaire au plan considéré. Dans cette étude, nous nous intéressons à la
forme de la ligne neutre du filament de gel, nous n’avons donc pas besoin de tenir compte de
l’épaisseur. Cependant, dans certains cas, la croissance induit une torsion de l’anneau. De
telles expériences sont rejetées. Finalement, seules neuf expériences sont exploitables. Nous
présentons les résultats préliminaires de notre étude. Un plus grand nombre d’expériences
devraient être réalisées prochainement.
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2.2 Analyse d’images
A partir d’une image brute, nous isolons l’image de l’anneau de gel confiné. Cette image
est binarisée puis squelettisée (Fig. 2.3). Le processus de squelettisation consiste à rogner
une ligne par les bords jusqu’à ce qu’elle atteigne une épaisseur d’un pixel.
Fig. 2.3 – Etapes de l’analyse d’images : (a) Image brute prise au cours d’une expérience.
(b) Image binarisée de l’anneau de gel. (c) Le squelette de l’anneau est déterminé à partir
de l’image binaire. (d) Le motif géométrique est divisé en branches. Le processus est détaillé
ci-dessous Fig. 2.4).
Nous découpons le motif géométrique en objets définis de la façon suivante (Fig. 2.4) :
– les vertex sont les points d’embranchement (points du squelette ayant trois voisins).
– Une branche est une portion de l’anneau comprise entre deux vertex. Une branche
peut contenir plusieurs épaisseurs de l’anneau.
– Une couche est une épaisseur de l’anneau incluse dans une branche.
Connaissant l’épaisseur de l’anneau de gel, nous déterminons le nombre de couches incluses
dans une branche en mesurant l’épaisseur de la branche sur l’image binarisée. L’épaisseur
de l’anneau de gel augmente au cours du temps ; ne connaissant pas la loi d’évolution de
l’épaisseur, nous utilisons une loi phénoménologique linéaire en fonction du temps. C’est
imprécis et nous devons corriger manuellement les erreurs pour chaque image. C’est le seul
point qui limite l’automatisation totale du processus d’analyse d’images.
Nous définissons le taux de compaction à un instant donné comme
p(t) =
L(t)
πD
(2.1)
où L(t) est le périmètre de l’anneau et πD est le périmètre du récipient.
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1 branche 
1 couche
1 branche 
2 couches
1 vertex à la jonction
de 3 branches et de
4 couches
Fig. 2.4 – Le motif est découpé en objets élémentaires : une branche est une portion de fil
comprise entre deux vertex. Une branche contient plusieurs couches.
2.3 Observation
Lorsque l’on observe la croissance de l’anneau de gel confiné, deux scénarios sont pos-
sibles lors de la première bifurcation. Dans le premier, les deux boucles déjà présentes dans
la configuration initiale entrent en contact puis l’une glisse au-dessus de l’autre (Fig. 2.5a).
Dans le second scénario, les deux boucles entrent en contact, face à face, puis elles se re-
tournent toutes les deux (Fig. 2.5b). Par la suite, d’autres bifurcations se produisent. Une
des deux boucles ainsi retournées peut croître plus que l’autre, introduisant une asymétrie
dans le système (Fig. 2.5c). La famille A regroupe les configurations qui suivent le premier
scénario, la famille B celles du second. Dans la famille B, nous considérons le groupe B1
correspondant aux configurations dont l’état final est symétrique et B2 correspondant aux
configurations asymétriques.
Le but de cette étude est de quantifier la différence entre ces deux familles. Nous déter-
minerons un paramètre de contrôle adapté au système puis nous établirons un diagramme
des bifurcations.
2.4 Identification du paramètre de contrôle
Considérons l’évolution du taux de compaction au cours du temps (Fig. 2.6). Le taux
de compaction final ainsi que le temps pour l’atteindre sont variables d’une expérience
à l’autre. Le temps n’est pas un bon paramètre de contrôle : à un instant donné, les
configurations sont dans des états de compaction divers et il n’est pas possible de les
comparer.
Nous considérons l’évolution du nombre de branches au cours du temps (Fig. 2.7). Le
nombre de branches, couches et vertex sont liés par une « loi des noeuds » : à un vertex, le
nombre de couches entrantes est égal au nombre de couches sortantes. Il est donc équivalent
de considérer l’une de ces trois grandeurs.
Le nombre de branches évolue par palier au cours du temps. Cela est dû à la façon
de définir les branches ; leur nombre ne change que si un nouveau point de contact de
l’anneau avec lui-même est créé. Le long d’un palier du nombre de branches, le gel croît
sans changer de configuration. Pour nous affranchir du temps qui, nous l’avons montré, n’est
pas un paramètre satisfaisant, nous considérons le nombre de bifurcations. Une bifurcation
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(a)
(b)
(c)
Fig. 2.5 – Evolution du motif de l’anneau de gel lors de la croissance. La première image
de chacune des séquences de trois images est la configuration initiale dans laquelle l’anneau
est préparé. (a) Famille A : une boucle glisse au-dessus de l’autre. (b)-(c) Famille B1 et
B2 : les deux boucles se bloquent face à face puis se retournent. Le motif peut devenir
asymétrique (famille B2).
se produit lorsqu’un nouveau point de contact de l’anneau avec lui-même est créé (Fig. 2.8).
Pour déterminer les différentes bifurcations d’une expérience, nous traçons le nombre de
branches en fonction du temps ; chaque nouveau palier, représenté par une ligne rouge
Fig. 2.7, correspond à une nouvelle bifurcation. Nous choisissons de faire cette mesure sur
le graphe du nombre de branches en fonction du temps car il est moins bruité que celui
du nombre de couches (plus nombreuses que les branches) et plus précis que le nombre de
vertex (moins nombreux que les branches).
2.5 Résultats
D’abord, nous considérons le taux de compaction p à chaque nouvelle bifurcation pour
toutes les expériences (Fig. 2.9). Pour les configurations de la famille A (rouge), les bifurca-
tions se produisent à des taux de compaction plus faibles que celles de la famille B (bleu et
vert). Nous traçons ensuite le nombre de couches en fonction du numéro de la bifurcation
(Fig. 2.10). Ce graphe est équivalent à celui du nombre de couches en fonction du temps
(Fig. 2.7) mais le paramètre de contrôle a été modifié. Les différentes courbes de ce graphe
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Fig. 2.6 – Evolution du taux de compaction p = L(t)/2π en fonction du temps pour trois
expériences distinctes.
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Fig. 2.7 – Evolution du nombre de branches en fonction du temps pour une expérience
type.
bifurcation 1 bifurcation 2 bifurcation 3
Fig. 2.8 – Une bifurcation se produit lorsqu’un nouveau point de contact de l’anneau avec
lui-même est créé. Entre deux bifurcations, les nombres de branches, de couches et de
vertex sont constants.
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Fig. 2.9 – A chaque nouvelle bifurcation, le taux de compaction p de l’anneau est me-
suré pour les expériences des familles A (rouge), B1 (bleu) et B2 (vert). Chaque courbe
correspond à une expérience.
forment un faisceau qui s’élargit à partir d’un point. La première bifurcation est commune
à toutes les configurations, les deux boucles initialement présentes entrent en contact. En-
suite, à chaque nouvelle bifurcation, l’espace des configurations possibles s’agrandit. Nous
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Fig. 2.10 – Nombre de couches en fonction du nombre de bifurcations pour chaque expé-
rience de la famille A (rouge), B1 (bleu) et B2 (vert). La première bifurcation correspond
à la configuration initiale dans laquelle est préparée l’anneau.
observons également que les courbes sont regroupées par famille. Les expériences de la
famille A (rouge) ont globalement un nombre de couches plus faible que celles de la famille
B. Au sein de la famille B, les configurations de B1 (bleu) ont un plus faible nombre de
couches que celles de B2 (vert). Les mêmes observations peuvent être faites sur les mesures
du nombre de branches et du nombre de vertex (Fig. 2.11). Le nombre de ces objets étant
plus petit, la résolution des mesures est moins bonne et donc le regroupement par famille
moins net.
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Fig. 2.11 – Nombre de branches (a) et de vertex (b) en fonction du nombre de bifurcations
pour chaque expérience de la famille A (rouge), B1 (bleu) et B2 (vert).
2.6 Discussion
Résumons les résultats obtenus. Le premier scénario (famille A) correspond au glisse-
ment d’une boucle sur une autre. Le nombre de branches reste faible par rapport aux autres
géométries et les bifurcations se produisent à des taux de compaction faibles. Le deuxième
scénario (famille B) correspond au blocage des deux boucles face-à-face. Les bifurcations
se produisent pour des taux de compaction élevés donc avec un retard par rapport aux
configurations de la famille A. Le nombre de branches de ces géométries est plus élevé que
pour la première famille.
Dans la famille A, l’évolution de la géométrie est continue, les bifurcations ont lieu
à des taux de compaction faibles. L’anneau se dirige vers une configuration spiralée, de
basse énergie. Dans la famille B, le système se bloque dans la configuration des deux
boucles face-à-face. Pendant la durée du blocage, la croissance du gel continue et l’énergie
élastique s’accumule ; la pression exercée sur le fil devient assez forte pour retourner les
deux boucles, débloquant ainsi l’évolution de la configuration. Mais lorsque le système est
débloqué, le taux de compaction est déjà élevé ; les configurations atteintes ont alors un
plus grand nombre de branches, elles sont désordonnées. En effet, la configuration la plus
ordonnée est la spirale qui ne contient qu’une branche. Nous qualifions de désordonnée
une configuration qui contient un grand nombre de boucles et de vides ce qui se traduit
dans notre système par un grand nombre de branches. Nous pouvons faire une analogie
entre l’anneau confiné et les systèmes présentant du jamming. Pour la famille A, l’anneau
lentement confiné peut à chaque instant choisir la configuration de plus basse énergie et
évoluer vers l’état « cristallin », la spirale. Au contraire, pour la famille B, l’anneau est
bloqué dans une configuration correspondant à un minimum local d’énergie ; il n’a pas la
possibilité de passer les barrières énergétiques pour atteindre la configuration de plus basse
énergie, le désordre est gelé en raison des forts taux de compaction. Par cette expérience,
nous montrons qu’une dynamique lente induit des motifs géométriques ordonnés tandis
qu’une dynamique bloquée induit des motifs désordonnés.
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2.7 Résumé
Dans cette étude, nous avons utilisé le nombre de bifurcations comme paramètre de
contrôle du gel en croissance. Cela nous a permis de comparer les dynamiques de confi-
nement de l’anneau de gel sans être gênés par la variabilité temporelle des différentes
expériences. Nous avons mis en évidence le fait qu’une configuration avec une dynamique
de confinement lente atteint des états plus ordonnés qu’une configuration ayant une dyna-
mique bloquée. Les mesures effectuées, uniquement géométriques donc simples à réaliser,
permettent de classer les configurations selon leur désordre.
Cette expérience ne permet pas d’atteindre des taux de compaction élevés mais elle
permet de suivre avec précision les premières bifurcations géométriques. Dans le chapitre
suivant, nous présentons une expérience de compaction d’un fil à des taux de confinement
élevés sans pouvoir suivre la dynamique de façon satisfaisante. En s’inspirant de l’expé-
rience du gel en croissance, nous postulons dans l’étude suivante qu’une dynamique lente
induit un motif ordonné.
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Chapitre 3
Centripétation
Jusqu’à aujourd’hui, les expériences réalisées pour étudier des structures élastiques
compactées permettaient d’accéder soit à la géométrie de la surface dépliée [Blair and Ku-
drolli, 2005,Andresen et al., 2007], soit à la géométrie en confinement [Lin et al., 2009], soit
à la force nécessaire pour compacter [Matan et al., 2002]. Certaines permettent de contrôler
la force nécessaire pour compacter tout en ayant accès à la géométrie confinée [Deboeuf
et al., 2009,Donato et al., 2003]. Cependant, dans ces deux expériences, le confinement est
irréversible. Nous avons réalisé une expérience permettant de confiner un objet unidimen-
sionnel dans un espace bidimensionnel, de manière réversible et isotrope, sans conditions
aux bords. La géométrie et la force de confinement sont accessibles simultanément.
3.1 Dispositif expérimental
Nous avons élaboré un dispositif expérimental permettant de confiner un objet à une
dimension dans une géométrie à deux dimensions. Il consiste en une cellule de Hele-Shaw
circulaire, remplie d’un liquide. Un fil est inséré dans la cellule, sa densité est plus faible que
celle du liquide. L’épaisseur du fil est choisie du même ordre de grandeur que l’épaisseur
de la cellule de façon à ce que le fil ne puisse pas se croiser. Lorsque la cellule est mise
en rotation, une force centripète est induite sur le fil, plus léger, qui est alors confiné au
centre.
3.1.1 Matériaux
La cellule est remplie d’eau saturée en sel à laquelle on ajoute quelques gouttes de
tensioactifs (produit vaisselle) pour diminuer les frottements du fil avec le liquide. Nous
utilisons un fil de PDMS (élastomère de silicone) blanc de section circulaire, de 2mm de
diamètre et de longueur L = 3± 0.01m, de fabrication industrielle (Goodfellow). L’épais-
seur est contrôlée à ±10% près. La densité du liquide est de 1.16, celle du fil de 1.
3.1.2 La cellule rotative
Le principe de la cellule rotative est simple (Fig. 3.1a) : deux disques circulaires de
25 cm de rayon sont superposés, l’un au fond en duralumin (i) d’épaisseur 10mm, l’autre
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Fig. 3.1 – (a) Principe du dispositif expérimental vu en coupe dans l’épaisseur : deux
disques sont superposés (i et ii). L’espace laissé entre les disques crée une chambre (1)
remplie de liquide dans laquelle est inséré un fil. L’espacement entre les disques est choisi
de sorte à ce que deux brins de fil ne puissent pas se superposer. (b) Schéma du dispositif
en rotation : un gradient de pression est instauré dans le fluide. La pression P (0) au centre
de la chambre 1 est inférieure à la pression atmosphérique à l’extérieur de la cellule ce qui
induit une déflection de la plaque ii. L’épaisseur de la chambre 1 n’est plus uniforme. Le
dispositif ne peut donc pas être utilisé en l’état.
devant, en polycarbonate (ii), un matériau transparent et résistant (il s’agit de Plexiglas
renforcé par des fibres de carbone), d’épaisseur 15mm. Le fil est inséré dans la chambre
1 formée par les disques i et ii dont l’espacement est fixé par une couronne en duralumin
d’épaisseur 2.5 mm, de façon à ce que deux brins de fil ne puissent pas se superposer. Mais
ce dispositif est trop simple pour être fonctionnel (Fig. 3.1b). En effet, lorsque la cellule
est mise en rotation, un gradient de pression s’instaure dans le liquide soumis à la force
centrifuge. En utilisant de l’eau saturée en sel, pour une fréquence de rotation de 20Hz,
le gradient de pression atteint environ 5 bars entre le centre et les bords de la cellule. La
pression dans le liquide au centre de la chambre 1 est inférieure à la pression atmosphérique
à l’extérieur de la cellule. La plaque ii est alors défléchie ; nous montrons que l’amplitude
de déflection au centre atteint 1.6mm. Le calcul est détaillé dans l’annexe A.
Pour éviter la déflection de la plaque ii, nous introduisons une chambre sacrificielle. Le
dispositif final est présenté Fig. 3.2. Une seconde chambre (2) est constituée par le disque ii
et un troisième disque de polycarbonate, d’épaisseur 15mm (iii). Elle est remplie du même
liquide que la chambre 1. La plaque intermédiaire ii est percée de deux trous de 1mm de
diamètre permettant une équilibration des pressions dans les liquides des chambres 1 et
2. En rotation, la plaque iii est défléchie. La pression étant égale de part et d’autre de la
plaque ii, celle-ci reste plate. L’épaisseur de la chambre 2 est choisie suffisamment grande
pour que la plaque iii n’entre pas en contact avec la ii lorsqu’elle est défléchie. La plaque
i en duralumin est également défléchie mais cet effet est négligeable car la rigidité du
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Fig. 3.2 – (a) Photographie du dispositif expérimental final : une tige élastique de densité
1 est confinée dans une cellule de Hele-Shaw en rotation, remplie d’eau saturée en sel de
densité 1.16. Sur l’image, le fil, ouvert aux deux extrémités, est préparé dans la configura-
tion initiale. (b) Schéma d’une coupe du disque dans l’épaisseur. Trois disques de 50 cm de
diamètre sont superposés : l’un en aluminium (i) qui constitue le fond de la cellule, les deux
autres en polycarbonate (ii et iii), un matériau transparent. L’espacement entre les disques
i et ii est de 3mm et celui entre ii et iii de 5mm. Les chambres 1 et 2 sont remplies d’eau
saturée en sel par deux trous de remplissage situés dans la tranche des disques i et ii. Le
fil est introduit dans la chambre 1 par le trou de la plaque i. Le diamètre du fil, 2mm, est
de l’ordre de l’épaisseur de la chambre 1 afin que le confinement soit bidimensionnel. Deux
trous de 1mm de diamètre ont été percés dans la plaque intermédiaire ii afin d’équilibrer
la pression dans le liquide des chambres 1 et 2 ; ainsi la plaque iii fléchit vers l’intérieur
tandis que la plaque ii reste plane.
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matériau est supérieure à celle du polycarbonate. Les trois disques sont serrés entre eux
par 30 vis d’acier réparties sur le périmètre de la cellule.
L’épaisseur de la chambre 2 est fixée par une couronne de PVC de 5mm d’épaisseur
placée entre les disques ii et iii. Deux couronnes de caoutchouc insérées au-dessus et au-
dessous de la couronne de plexiglas permettent d’assurer l’étanchéité. Ce système de joints
plats ne permet pas de contrôler proprement l’épaisseur de la chambre qui varie avec le
serrage des vis. Nous ne pouvons donc pas l’utiliser pour assurer l’étanchéité de la chambre
1 qui, elle, doit avoir une épaisseur contrôlée. Pour fixer l’épaisseur de la chambre 1, une
couronne de duralumin d’épaisseur 2.5mm est intercalée entre les disques i et ii. Un joint
torique de 5mm de diamètre est placé dans la chambre, devant la couronne de duralumin.
Quand les disques sont serrés entre eux, le joint est écrasé jusqu’à une épaisseur de 2 à 3
mm, ce qui est satisfaisant. Mais la présence du joint crée un effet de pince : la plaque ii
fléchit et l’épaisseur au centre devient trop grande (Fig. 3.3). Nous compensons l’épaisseur
du joint en insérant des couronnes de mylar à la périphérie du disque, du côté extérieur
des vis. Nous ajustons le nombre de couronnes d’épaisseur 125µm afin que l’épaisseur
de la chambre soit uniforme. Nous vérifions que l’épaisseur est uniforme en remplissant
partiellement de liquide la chambre 1 ; la largeur de la bande de liquide vue de biais doit
être constante le long du diamètre. L’épaisseur finale de la chambre n’est pas connue
précisément mais nous vérifions qu’elle est supérieure au diamètre du fil soit 2mm et
bien inférieure à deux fois ce diamètre. Finalement nous ne contrôlons pas précisément
Fig. 3.3 – Schéma illustrant l’effet de pince. Seules les plaques i et ii ont été représentées
ainsi que la chambre 1, définies Fig. 3.2. La présence du joint torique placé à l’intérieur de
la chambre 1, dont le diamètre est supérieur à l’épaisseur de la chambre afin d’assurer une
bonne étanchéité, induit une déflection de la plaque ii. L’épaisseur dans la chambre 1 n’est
pas homogène. Nous insérons des couronnes de mylar à l’extérieur des vis de serrage, entre
la plaque i et la couronne servant à fixer l’épaisseur de la chambre afin d’annuler cet effet.
l’épaisseur de la chambre 1 mais nous savons qu’en tout point de la cellule le fil est confiné
en deux dimensions. Il faudra cependant être prudents par la suite et garder à l’esprit que
l’épaisseur est légèrement inhomogène ; il se pourrait que les variations d’épaisseur créent
des points d’attraction du fil. Nous supposons pour la suite que cela ne se produit pas.
Pour finir, nous ajoutons également une couronne de duralumin de 5mm d’épaisseur et de
3 cm de largeur au-dessus du disque iii pour répartir les contraintes dues au serrage des vis
et ainsi éviter de casser le disque de polycarbonate qui est assez souple pour se déformer
à l’endroit où appuient les têtes de vis.
Le remplissage des deux chambres se fait indépendamment. Deux trous percés en biais
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dans la plaque i permettent le remplissage de la chambre 1 et l’insertion du fil, deux trous
percés dans la plaque iii le remplissage de la chambre 2. Ils sont bouchés par des vis
enrubannées de téflon afin d’assurer l’étanchéité de la fermeture. Les vis sont biseautées ;
lors du serrage, la vis s’installe dans un siège ce qui bouche correctement le trou.
L’étanchéité de la cellule étant assurée, il est nécessaire de faire sortir tout l’air de la
cellule ce qui est d’une difficulté notoire. Les trous de remplissage des deux chambres ont été
percés le plus haut possible dans la cellule afin que des bulles ne puissent pas être coincées
au-dessus. A l’aide d’une seringue, nous aspirons les bulles restantes puis nous remplissons
soigneusement le conduit de remplissage. Cependant, de minuscules bulles sont toujours
présentes, contre les joints de caoutchouc, autour des impuretés de l’eau. Nous devrons
finalement nous accommoder de la présence de ces bulles en essayant d’en minimiser la
taille au maximum. En rotation, les bulles coalescent en une seule, positionnée au centre
de la cellule. La bulle est assez petite pour ne pas gêner le confinement du fil mais est
gênante pour l’analyse d’images.
Le fond de la chambre 1, soit la face intérieure du disque i, est recouvert d’un film adhésif
noir pour augmenter le contraste avec le fil, blanc. Le film adhésif doit être surveillé ; lors
de la pose du film, il est impossible de ne pas coincer de l’air, même en prenant les plus
grandes précautions (ponçage de la plaque i au papier de verre, lissage du film au cours
de la pose). A force de faire tourner la cellule pendant nos expériences, l’air parvient à
rejoindre le centre. Le film adhésif forme alors une bosse au centre et le fil ne peut plus y
passer. La seule solution est d’ouvrir la cellule et de changer le film. Afin d’augmenter la
durée de vie d’un film adhésif, nous avons retiré un disque d’adhésif de quelques millimètres
de diamètre au centre ainsi l’air qui atteint le centre peut s’échapper.
3.1.3 La visualisation et le contrôle
La cellule est positionnée en position verticale. Un palier solidaire du disque permet
de fixer le disque sur l’arbre du moteur, à l’horizontale. Afin de diminuer les vibrations
transmises par le moteur à la cellule rotative, un double roulement à billes est placé entre
le moteur et son arbre. Le moteur est fixé à une table métallique lestée au sol par 100 kg de
plomb. Le moteur est isolé de la table par une plaque de caoutchouc. Les pieds de la table
sont également isolés du sol avec du caoutchouc. Une chambre a été construite autour du
dispositif afin de protéger les personnes en cas de rupture du disque. La lumière ne peut
pas entrer dans la chambre, nous y plaçons la caméra. Le moteur est commandé par un
variateur de fréquence, élément permettant de modifier la fréquence de rotation de l’arbre
du moteur.
Afin d’obtenir des images nettes du fil confiné alors que la cellule est en rotation, nous
devons utiliser un éclairage stroboscopique. En effet, les flashs lumineux de très courte
de durée se produisent à une fréquence choisie ; cela permet de fixer une image de la
cellule « immobile » dans l’oeil. La cellule est donc éclairée par trois lampes stroboscopiques
(Movistrob 420), deux sont placées à gauche et à droite de la cellule, la troisième éclaire
par en-bas (Fig. 3.4). Afin d’augmenter l’homogénéité de l’éclairage, des écrans de papier
calque sont placés devant les lampes et la cellule. La caméra CCD (AVT Pike) est placée en
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Fig. 3.4 – Schéma de l’installation. Le disque rotatif est placé en position verticale, fixé à
l’arbre du moteur (M). Trois lampes stroboscopiques éclairent le disque. La caméra (C)
est positionnée face au disque. Le moteur est contrôlé par un variateur de fréquence auquel
est envoyé un signal de tension continu dont l’amplitude règle la fréquence de rotation. Le
stroboscope et la caméra sont contrôlés indépendamment du moteur ; ils sont déclenchés
par un signal de tension créneau.
face, le centre de l’image correspond au centre de la cellule rotative. Le temps d’ouverture
du diaphragme n’a pas d’importance puisque l’éclairage est stroboscopique : en-dehors
des flashs d’une durée de 2 à 7 µs, la caméra ne détecte aucune lumière. Le variateur
de fréquence, la caméra et les stroboscopes sont contrôlés par ordinateur via un boitier
National Instrument (NI USB-6259). La fréquence de rotation de la cellule est imposée au
variateur par un signal de tension continue. Nous avons établi par un étalonnage manuel
la relation entre la tension imposée en entrée et la fréquence de sortie. La caméra et les
stroboscopes sont déclenchés indépendamment du variateur de fréquence, par un même
signal créneau de tension, d’amplitude 5V . La fonction ‘Trigger delay’ doit être réglée
de façon à ce que le diaphragme de la caméra soit ouvert au moment où les flashs du
stroboscope se produisent.
Si la fréquence du signal déclenchant la caméra et les stroboscopes est la même que
celle de rotation du disque, l’image sera prise toujours pour la même position de la cellule.
Sinon pour chaque image la position sera différente. Afin de redresser les images prises dans
le second cas, nous traçons à l’extérieur du disque iii quatre traits orientés le long de deux
diamètres perpendiculaires du disque. Les traits sont découpés en segments, le nombre de
segments allant de 1 à 4 afin d’identifier chaque trait. Par analyse d’image, nous pivotons
chaque image afin que les traits soient toujours dans la même position.
3.1.4 La configuration initiale
Le fil est préparé dans la configuration initiale présentée sur Fig. 3.2a. Il est ouvert
aux deux extrémités mais pour simplifier, nous le traitons comme un anneau fermé. Pour
permettre au fil d’accéder à toutes les géométries possibles, il aurait fallu le préparer dans
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une configuration circulaire (anneau). Cependant cela n’aurait permis d’injecter que 1, 5m
de fil. Nous choisissons comme configuration initiale du fil une forme du type du motif
noté 7 dans Fig. 3.5, extraite de [Boue et al., 2006]. Dans leur expérience, le motif 7 est
instable et évolue vers le 8. Dans notre système, les deux boucles qui se font face sont
retournées (Fig. 3.2). En choisissant cette configuration, qui est une forme plus développée
que le motif 7, nous interdisons vraisemblablement une évolution vers les configurations
du type 8 et 9. En fait, le procédé de confinement est différent de celui utilisé dans [Boue
et al., 2006] ou [Deboeuf et al., 2009]. Lorsque la cellule est mise en rotation, le fil se
déstabilise sur toute sa longueur faisant apparaître des invaginations en plusieurs endroits.
Nous observons qu’il est possible d’obtenir des motifs du type de 8 et 9 du diagramme
même avec notre configuration initiale.
Fig. 3.5 – Figure extraite de [Boue et al., 2006]. Diagramme des configurations accessibles
à un anneau confiné, en fonction du taux de compaction ǫ. Nous choisissons comme confi-
guration initiale une forme développée du motif 7 afin d’injecter la plus grande longueur
de fil.
Nous pouvons modifier la forme du fil dans la cellule en utilisant le procédé suivant :
huit billes magnétiques de 1.6mm de diamètre sont introduites dans la chambre 1. En
déplaçant un aimant derrière la plaque i, à l’extérieur de la cellule, nous déplaçons les
billes dans la cellule qui, ensemble, constituent un palet pouvant déplacer le fil. Lorsque la
cellule est mise en rotation, les billes, plus denses que le liquide, sont centrifugées contre les
parois de la cellule et ne gênent pas la compaction du fil. Ce procédé de déplacement du fil
dans la cellule est délicat. La configuration initiale n’est donc pas parfaitement contrôlée.
La forme globale est toujours la même (deux boucles retournées) mais la taille des boucles
ainsi que leur position dans la cellule varient d’une expérience à l’autre.
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3.1.5 Le protocole expérimental
Lors d’une expérience, la configuration initiale du fil ainsi que l’accélération de la cel-
lule rotative permettent d’accéder à différentes configurations de confinement ; la fréquence
finale de rotation, que nous désignons par fréquence cible, contrôle l’intensité du confine-
ment. Nous avons réalisé deux types d’expériences :
– Expérience directe : la cellule est accélérée de 0Hz jusqu’à la fréquence cible en
3 s, qui est le temps propre de la rampe d’accélération du moteur.
– Expérience palier : la fréquence cible est atteinte après plusieurs paliers de fré-
quence croissante. La durée d’un palier est de 1800 s ; ce choix sera justifié par la
suite.
3.1.6 Traitement d’image
a) b)
c) d)
Fig. 3.6 – Le fil confiné est extrait de l’image brute (a) puis binarisée (b). Nous appliquons
ensuite un processus de squelettisation (c). Le motif est finalement découpé en objets
géométriques (d) : une branche est une portion de fil située entre deux vertex. Une branche
contient plusieurs couches. Le nombre de couches par branche est déterminé à partir de
l’image binaire (b).
Le traitement d’image est le même que pour l’expérience précédente (section 2.2).
L’image brute (Fig. 3.6a) est binarisée (Fig. 3.6b) puis squelettisée (Fig. 3.6c). Nous dé-
finissons branches, couches et vertex comme précédemment (Fig. 3.6d). Une branche est
une portion de fil comprise entre deux points de contact du fil avec lui-même ; elle peut
contenir plusieurs couches. Nous désignons par vertex les points de contact du fil avec
lui-même, donc les points d’embranchement de différentes branches. Le nombre de couches
par branche est déterminé en mesurant l’épaisseur de la branche sur l’image binaire. Dans
cette expérience, cette mesure est exacte puisque l’épaisseur du fil est contrôlée sur toute
sa longueur. Nous considérons la branche comme le constituant élémentaire d’une configu-
ration.
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Une branche est définie par le système des coordonnées de tous les points la composant.
A partir de ces coordonnées, nous mesurons sa longueur et sa courbure en faisant passer en
chaque point un polynôme de degré 2 (en ayant pris soin de définir un repère local lié au
point considéré). Connaissant les propriétés mécaniques du fil, nous avons accès à l’énergie
de courbure.
Le nombre d’objets à traiter est beaucoup plus grand dans cette expérience que dans
celle de l’anneau de gel en croissance (chap. 2) : le nombre de branches d’une configuration
est de l’ordre de quelques dizaines et le nombre de couches de l’ordre de la centaine. La
présence de branches très épaisses, contenant une dizaine de couches, crée des artefacts
lors de l’analyse d’image :
– Des branches transitoires plus épaisses que longues sont détectées aux embranche-
ments (Fig. 3.7). Nous faisons le choix de les supprimer d’autant que l’épaisseur est
souvent mal mesurée. La longueur étant de quelques pixels, la direction perpendi-
culaire à cette ligne est mal déterminée et la mesure d’épaisseur se fait de biais.
Fig. 3.7 – (a) Les branches transitoires plus épaisses que longues sont supprimées comme
ici la branche rouge contenant 8 couches et la jaune contenant 7 couches d’après la mesure,
6 couches en réalité. (b) Les vertex situés aux deux extrémités de la branche sont alors
fusionné en un seul placé à mi-distance des deux initiaux.
– Le processus de squelettisation détecte la ligne médiane de chaque branche. Lors-
qu’une branche peu épaisse rejoint une branche épaisse, la branche peu épaisse se
termine par une partie virtuelle qui joint son extrémité réelle avec le centre de la
branche épaisse comme c’est illustré sur Fig. 3.8 aux deux extrémités de la branche
bleue. Avant de mesurer les longueurs, courbures, etc, toutes les branches sont cou-
pées aux deux extrémités d’une longueur l = (Epmax−Epbr)/2 où Epmax est l’épais-
seur de la plus grosse branche arrivant au point d’intersection (vertex) et Epbr est
l’épaisseur de la branche à couper.
Le traitement d’image peut se faire quasi entièrement automatiquement ce qui permet de
traiter un grand nombre de données. La seule intervention manuelle a lieu après l’étape
de binarisation (Fig. 3.6b) si une bulle d’air recouvre une partie du fil. Dans ce cas nous
effaçons la tache créée par la bulle sur l’image binaire. Dans la plupart des cas nous redes-
sinons la portion de fil sous la tache (Fig. 3.9). Cela ne pose pas de problème si la portion
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Fig. 3.8 – Le raccordement d’une branche fine à une branche épaisse induit dans la branche
fine un segment virtuel reliant l’extrémité réelle de la branche au centre de la branche
épaisse. Ces portions sont entourées en rouge sur l’image (a), l’épaisseur réelle des couches
étant représentée par la partie grisée. De telles branches sont coupées à leurs extrémités
(b).
est rectiligne ou peu affectée par la tache. Si ce n’est pas facile, c’est-à-dire si la bulle se
situe à un embranchement ou si nous risquons d’introduire une mauvaise courbure de la
branche, nous coupons la branche au niveau de la tache. Une configuration contient une
cinquantaine de branches environ, compter deux branches au lieu d’une au centre est une
erreur insignifiante.
Fig. 3.9 – (a) Une bulle d’air est présente au centre du disque, créant une tache gênante
pour l’analyse d’image. (b) Manuellement, nous effaçons la tache. Sur cet exemple, la
portion de fil se trouvant sous la bulle a été reconstituée après correction.
Nous considérons maintenant les écoulements de liquide dans la cellule induits soit par
la mise en rotation de la cellule, soit par le mouvement du fil à l’intérieur de la chambre 1.
3.1.7 Ecoulements dans la cellule
Mise en rotation du liquide
Lorsque la cellule est mise en rotation, le liquide en contact avec les parois est entraîné
puis, par diffusion de la quantité de mouvement, la vitesse dans le liquide s’égalise. A
l’équilibre, il est en rotation solide c’est-à-dire que sa vitesse relative dans le référentiel
tournant est nulle. Le temps d’équilibration de l’écoulement par le biais de la viscosité est
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τD = h
2ν où h est l’épaisseur de la cellule et ν la viscosité du liquide. Dans la chambre 1
(h = 2.5mm, ν ∼ 10−6m.s−2), il est de l’ordre de 10 s.
Lors de la mise en rotation d’un liquide, des écoulements secondaires se superposant
à la rotation permettent d’augmenter les échanges de quantité de mouvement dans le
liquide ; l’écoulement stationnaire est atteint plus rapidement que par simple diffusion. Ces
écoulements sont responsables du rassemblement des feuilles de thé au fond d’une tasse
lorsqu’on laisse le liquide se mouvoir après l’avoir mis en rotation dans la tasse. Lorsqu’un
cylindre d’axe vertical est mis en rotation, le liquide au contact des parois horizontales est
également mis en rotation. Un gradient de pression s’instaure dans ces couches, le liquide
a alors une vitesse radiale, il s’éloigne de l’axe central. Ce mouvement implique un défaut
de liquide près de l’axe. Le liquide se situant au centre du cylindre, loin des parois, est
alors entraîné vers l’axe pour compenser. Finalement, un courant de convection s’installe,
le liquide proche des parois s’éloigne de l’axe, le liquide au centre s’en approche. On peut
montrer que le temps de mise en place de cet écoulement est :
τr ∼ 1
Ω
h
R
√
1
Ek
(3.1)
avec Ek = ν/ΩL le nombre d’Ekman qui compare les effets de viscosité aux effets de
la rotation. Pour notre système τr ∼ 10−1 s soit un temps très court devant le temps
d’équilibration par diffusion visqueuse τD. Cet écoulement qui crée des courants de sens
contraires dans le liquide est efficace pour atteindre rapidement l’état stationnaire. On
pourra se référer à [Guyon et al., 2001] pour plus de précisions.
Expérimentalement, les écoulements transitoires prenant place dans la cellule lors de
sa mise rotation ne sont pas connus. Cependant nous pouvons estimer que le fluide est en
rotation solide après quelques secondes. Nous verrons par la suite que ce temps est très
faible devant les temps d’équilibration du fil confiné. Les écoulements transitoires peuvent
avoir un rôle dans la sélection de la configuration du fil en confinement dans les premiers
instants mais ils ne peuvent pas avoir d’effet sur la dynamique du confinement. Nous les
considérons comme faisant partie du bruit expérimental.
Ejection du fluide lors de la compaction
Lorsque le fil se déplace dans la cellule, du liquide doit être éjecté afin de permettre
le mouvement. Deux processus sont à prendre en compte. Le premier est l’écoulement de
liquide autour du fil qui se produit donc entre le fil et les parois de la cellule (Fig. 3.10a).
Le second processus est l’éjection du liquide lorsque deux parties du fil entrent en contact
et s’alignent (Fig. 3.10b). Ici encore, on se référera à [Guyon et al., 2001]. Dans les deux
cas, nous allons estimer le temps caractéristique de l’écoulement afin de juger de son effet
sur la dynamique de repliement du fil.
Dans le premier processus, nous simplifions le problème en considérant que l’écoulement
de fluide entre le fil et les parois du disque est un écoulement de Poiseuille c’est-à-dire un
écoulement entre deux plaques fixes induit par un gradient de pression. Le profil de vitesse
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Fig. 3.10 – (a) Ecoulement entre le fil et la paroi lorsque le liquide est chassé par le
déplacement du fil. (b) Ejection du liquide lors de la superposition de deux couches de fil.
est établi en résolvant l’équation de Navier-Stokes :
∂tv+ v (∇.v) = −1
ρ
∇p− f+∆v (3.2)
Nous considérons un écoulement stationnaire, invariant selon x. Dans ce cas, v = vx(z)ux
et Eq. 3.2 devient :
∂2vx
∂x2
=
1
η
∂p
∂x
(3.3)
avec p(x) = p0 + 1/2ω
2x2. En appliquant les conditions aux limites vx(0) = vx(e) = 0,
nous obtenons :
vx =
ω2 x
2η
z(z − e) (3.4)
La vitesse maximale est atteinte en z = e/2 et vaut Vmax = ω
2e2x/η. Un temps caractéris-
tique de l’écoulement serait le temps nécessaire pour passer d’un côté à l’autre du fil, soit
parcourir la distance h, l’épaisseur du fil :
tc =
8η h
ω2 a2 x
(3.5)
En choisissant e ∼ h ∼ 10−3m, ω ∼ 102 s−1, η ∼ 10−3 USI, x ∼ 10−2m (la taille typique
des motifs observés), le temps caractéristique tc est de l’ordre de 10
−1 s. Nous verrons que
ce temps est très faible devant le temps de mise à l’équilibre du motif confiné.
Dans le second processus, l’éjection du liquide entre deux portions de fil en train de se
superposer, le liquide en mouvement est un film de faible épaisseur ce qui nous permet de
nous placer dans le cadre des hypothèses de lubrification. Sous ces hypothèses, la vitesse
du liquide est donnée par :
v(x, y) = − 1
2η
∂p
∂x
y(e(x)− y)− U e(x)− y
e(x)
(3.6)
La distance entre les deux fils e(t) est régie par la loi de Reynolds :
∂e(x, t)
∂t
=
1
12η
∂
∂x
(
e(x, t)3
∂p
∂x
)
− 1
2
(
e(x, t)
∂U
∂x
+ U
∂e(x, t)
∂x
)
(3.7)
Cette loi est établie à partir de la loi de Stokes, en écrivant la conservation du débit
Q =
∫ e(x,t)
0 v dy. En considérant que e(x, t) ne dépend pas de x et que les deux fils s’alignent
sur une distance L, on peut montrer que l’équation d’évolution de e(t) est :
e(t) =
[
3πηL4
4 |Fext|
]1/2
1
(t+ t0)1/2
(3.8)
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Fext est la force centripète appliquée au fil qui permet de s’approcher de l’autre fil, Fext =
p(r)πhL = πhL(p0 + 1/2ρω
2r2), h étant l’épaisseur du fil. Soit e0 la distance entre les
deux fils au temps t = 0, un temps caractéristique t0 est défini :
t0 =
3πηL4
4 |Fext| e20
(3.9)
En utilisant des ordres de grandeur raisonnables pour les valeurs des paramètres telles que
L ∼ r ∼ 10−2m, e0 ∼ h ∼ 10−3m, ω ∼ 102 s−1, η ∼ 10−3 USI, le temps caractéristique de
l’éjection de fluide est de l’ordre de 10−3 s. En utilisant des valeurs extrêmes des paramètres,
telles que L ∼ 5.10−2m et e0 = 5.10−4m, nous obtenons un temps caractéristique de
l’ordre de 1 s. Ces temps sont courts devant le temps de mise en rotation de la cellule et,
nous le verrons plus tard, devant les temps de mise à l’équilibre du système confiné. Même
dans le cas le plus extrême, c’est-à-dire en considérant le rapprochement de deux branches
longues et peu espacées, le temps reste de l’ordre de la seconde. Le processus d’éjection
de fluide lors de l’empilement de deux portions de fil n’est donc pas un facteur limitant
du dispositif expérimental, nous pouvons négliger son influence sur l’évolution du système
confiné. De plus le processus d’éjection de fluide lors de l’empilement de deux brins de fil
n’est sans doute pas si simple : du fluide peut être ejecté dans l’espace existant entre le
fil et la paroi supérieure, c’est-à-dire le disque. Les temps d’éjection du fluide en seraient
encore diminués.
Les écoulements dans la cellule ont des temps caractéristiques très petits devant le
temps d’accélération de la cellule (3 s) puisque même les temps largement surestimés le
sont (1 s). Ils ne sont donc pas des facteurs limitant le confinement ; leur action sur la
dynamique du fil peut être négligée.
Avant de présenter notre étude expérimentale, nous définissons la configuration corres-
pondant à l’état de plus basse énergie.
3.2 De la spirale
Fig. 3.11 – Schéma d’une spirale de rayon maximal ρm et de rayon intérieur Rc.
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La spirale correspond à l’état cristallin d’un fil ouvert aux deux extrémités confiné en
géométrie circulaire. En effet, la courbure est minimisée ainsi que le rayon puisque le volume
exclu est minimisé par la superposition de toutes les branches. Donc l’énergie de courbure
ainsi que l’énergie de confinement, fournie par rotation de la cellule, sont minimisées. On
cherche à établir l’expression du rayon maximal ρm d’une spirale dont le confinement est
induit par une rotation de pulsation ω = 2πf . La longueur de fil L étant fixée, seule la
surface vide au centre varie quand ω varie. On note Rc le rayon du disque vide à l’intérieur
de la spirale, h le diamètre du fil, B = Eh
4
4(1−ν2)
le module de flexion, ∆µ la différence de
masse volumique entre le liquide et le fil et s = π(h/2)2 la section du fil. Le rayon de la
spirale paramétré par l’angle θ est donné par :
ρ(θ) =
h
2π
θ +Rc (3.10)
L’angle maximal, c’est-à-dire l’angle dont il faut tourner pour parcourir la totalité du
fil, est fixé par la longueur totale de fil :
L =
∫ θmax
0
ρ dθ (3.11)
L’énergie de confinement, introduite au travers de la force centripète, et l’énergie élas-
tique stockée par la spirale sont en compétition. Ces deux énergies s’écrivent :
Erot =
1
2
ω2∆µs
∫ θmax
0
ρ3 dθ (3.12)
Eel =
1
2
B
∫ θmax
0
1
ρ2
ρ dθ =
1
2
B
∫ θmax
0
dθ
ρ
(3.13)
Pour résoudre ces quatre équations, nous commençons par établir l’expression de l’angle
maximal θm ce qui nous permet d’obtenir une expression du rayon maximal ρm. Par 3.10
et 3.11, on obtient θm :
θm =
2πRc
h
(−1 + δ) avec δ =
√
1 +
hL
πR2c
(3.14)
Le rayon maximal est alors :
ρm = Rcδ (3.15)
On résout 3.12 et 3.13 :
Erot = −ω2∆µ s π
4h
R4c (δ
4 − 1) (3.16)
Eel =
B π
h
ln(δ) (3.17)
Le rayon Rc est ajusté pour minimiser l’énergie :
d(Erot + Eel)
dRc
= 0 (3.18)
On dérive Eel et Erot par rapport à Rc.
dErot
dRc
= ω2∆µ s
π
h
R3c (δ
4 − 1− hL δ
2
π R2c
) (3.19)
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dEel
dRc
= − B L
δ2R3c
(3.20)
En minimisant l’énergie totale, on obtient :
R4c +
hL
π
R2c −
B
ω2∆µ s
= 0 (3.21)
On ne garde que la solution positive :
R2c = −
hL
2π
+
1
2
√(
hL
π
)2
+
4B
ω2∆µ s
(3.22)
A partir de cette expression, nous traçons le rayon de la zone centrale Rc et le rayon
maximal de la spirale ρm en fonction de la fréquence de rotation f (Fig. 3.12). Pour
cela, nous utilisons les paramètres suivants, correspondant aux valeurs expérimentales,
h = 2mm, L = 3m, B = 1.5 10−6 USI et ∆µ = 160 kg.m−3. Le rayon maximal ρm ne
peut évidemment pas excéder le rayon de la cellule qui est de 250mm. Le rayon de giration,
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Fig. 3.12 – Graphe du rayon intérieur Rc et du rayon maximal ρm en fonction de la
fréquence de rotation. En inset, zoom sur la gamme des fréquences accessibles expérimen-
talement.
R2g = 1/L
∫ L
0 ρ
2(s)ds, de la spirale s’exprime comme :
Rg =
R2c√
hL/π
√
1− δ4 (3.23)
Par la suite, nous utiliserons le nombre de couches contenu dans l’unique branche de la
spirale :
Nb/c,spirale =
ρm −Rc
h
=
Rc
h
(δ − 1) (3.24)
Sa dépendance en fréquence est tracée en Fig. 3.13.
3.3 Observation
Nous avons réalisé quatre-vingts expériences différentes, directes ou par paliers, pour
différentes fréquences cibles (4, 6, 8, 10, 12 et 14Hz) et jamais nous n’avons obtenu la même
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Fig. 3.13 – Graphe du nombre de couches par branche de la spirale en fonction de la
fréquence de rotation, la longueur totale de fil étant fixée.
configuration finale, bien que la configuration initiale soit contrôlée. La probabilité pour que
la même configuration soit réalisée deux fois semble donc être faible. Le système est non-
déterministe ; ce sont les fluctuations de la configuration initiale ainsi que les bruits divers
ressentis au cours des premiers instants (vibrations, fluctuations d’épaisseur de la cellule,
écoulements) qui sélectionnent la configuration. Dans les mêmes conditions expérimentales,
les configurations obtenues sont, à l’oeil, très différentes les unes des autres. Fig. 3.14, nous
présentons six réalisations de la même expérience directe avec 12Hz comme fréquence
cible. Certaines configurations présentent des motifs géométriques simples, proche de la
géométrie spirale, d’autres sont plus désordonnées, elles ont un grand nombre de boucles,
de ramifications.
Fig. 3.14 – Six réalisations d’une expérience directe pour une fréquence de rotation de
12Hz. L’échelle est identique pour toutes les images.
Dans la suite, nous nous attachons à deux problèmes principaux. Même s’il y a une
grande diversité de configurations possibles, les lois physiques qui régissent la formation
des objets confinés restent les mêmes. L’unité de la physique sous-jacente doit être lisible
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au travers de certaines grandeurs. Dans une première partie de cette étude, nous nous
efforçons de mettre en évidence ces quantités qui lient entre elles les géométries obtenues.
Notre seconde problématique est de caractériser la large diversité des géométries. Pour
cela, nous nous focalisons sur la mesure du désordre pour chaque géométrie. Il devient
alors possible de les classer les unes par rapport aux autres.
Nous commençons par présenter un outil de mesure essentiel, le rayon de giration. Nous
essaierons ensuite d’apporter des réponses à la première question posée : quelles grandeurs
traduisent la physique sous-jacente au confinement d’un objet élastique ? Pour cela nous
présenterons des résultats expérimentaux que nous comparerons à ceux obtenus lors de deux
études précédentes, rapidement décrites. Puis nous discuterons nos résultats et apporte-
rons quelques réponses. Nous nous attaquerons alors à la deuxième question : comment
caractériser la diversité des géométries accessibles et comment quantifier le désordre ? Nous
présentons deux types de mesure : la première consiste à mesurer l’anisotropie d’une géo-
métrie puis nous finirons en proposant une méthode de mesure du désordre de la géométrie
d’un objet confiné.
3.4 Mesure de la distribution de masse
3.4.1 Distribution moyenne
Pour une configuration donnée, la distribution de masse moyenne est définie par le
rayon de giration :
R2g =
1
L
∫ L
0
r2(s) ds (3.25)
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Fig. 3.15 – Evolution du rayon de giration au cours du temps pour trois réalisations d’une
expérience directe à une fréquence de rotation 14Hz. Le rayon décroît pour atteindre une
valeur d’équilibre. Le temps caractéristique de mise à l’équilibre est de l’ordre de 103 s.
Pour une même intensité de confinement, la valeur du rayon à l’équilibre n’est pas unique.
Considérons une expérience directe dans laquelle la fréquence de rotation augmente en
3 s de 0 jusqu’à la fréquence cible 14Hz. Nous traçons l’évolution temporelle du rayon de
giration (Fig. 3.15). Le rayon décroît depuis la valeur initiale correspondant au rayon de la
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configuration initiale pour atteindre une valeur d’équilibre. Le temps d’équilibration est de
l’ordre de 103 s, infiniment plus grand que le temps nécessaire pour atteindre la fréquence
cible. Dans a section ??, nous avons jugé que les mouvements de fluide dans la cellule ont
des temps caractéristiques très courts devant ce temps d’équilibration. Nous pensons que
le facteur limitant la vitesse du confinement est le frottement du fil contre les parois des
disques ainsi que les frottements entre les différentes couches de fil. Malheureusement, cet
effet est difficilement quantifiable expérimentalement.
Nous évoquions précédemment la sélection d’une configuration par le bruit expérimen-
tal. En effet, le rayon initial d’une configuration est d’environ 200mm. Nous voyons sur
Fig. 3.15 qu’après 5 s qui est le temps à l’origine des abscisses, le rayon est de l’ordre de
80mm ; après 10 s, le rayon est d’environ 60mm soit 10% plus grand que le rayon final.
En d’autres termes, la sélection de la configuration finale se fait en un temps très court
comparé au temps d’équilibration ; nous pouvons alors considérer que cette sélection est
instantanée.
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Fig. 3.16 – Distributions des rayons de giration de configurations obtenues lors d’ex-
périences directes. Chaque graphe regroupe les configurations obtenues pour une même
intensité de confinement c’est-à-dire pour une même fréquence.
Pour une fréquence donnée, le rayon de giration à l’équilibre n’est pas unique. La
largeur de la distribution des rayons reflète la diversité des géométries obtenues dans les
mêmes conditions expérimentales (Fig. 3.14). La distribution des rayons de giration pour
une fréquence donnée est approximativement gaussienne (Fig. 3.16), centrée autour d’une
valeur moyenne qui décroît lorsque la fréquence augmente (Fig. 3.17). Nous devons ici
adopter une approche statistique pour décrire un système non-déterministe. Dans la suite,
toutes les mesures seront effectuées une fois le régime stationnaire atteint.
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Fig. 3.17 – Graphe du rayon de giration moyen en fonction de l’intensité du confinement
(fréquence de rotation). Les barres verticales représentent la largeur des distributions pré-
sentées dans Fig. 3.16
3.4.2 Distribution radiale
Nous mesurons la distribution radiale de densité surfacique occupée par le fil ; sur une
image binarisée, nous mesurons ρ(r), le rapport de la surface de fil et de la surface de la
couronne de rayon r et de largeur 4mm. Sur Fig. 3.18, la courbe noire correspond à la
distribution moyenne de toutes les configurations ayant un rayon de giration compris entre
53 et 63mm. Les limites de la région grisée sont l’enveloppe de la superposition de toutes les
courbes moyennées dans la courbe noire. Pour les tracer, nous avons considéré pour chaque
valeur de r les valeurs maximale et minimale de toutes les distributions confondues. Les
valeurs des rayons de giration considérés sont représentées par le rectangle rouge.
Fig. 3.18 – Graphe de la densité de surface occupée par le fil ρ(r) en fonction du rayon
r. La courbe noire est la moyenne des densités de toutes les configurations ayant un rayon
de giration compris entre 53mm et 63mm. Les limites de la région grisée sont les valeurs
maximales et minimales mesurées pour chaque r.
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La distribution atteint un maximum en r = 53mm. A partir de ce rayon, la densité
décroît pour s’annuler autour de r= 110mm soit deux fois le rayon de giration. La plus
grande partie de la masse se situe vers le centre, à l’intérieur du motif. La largeur de
l’enveloppe grisée montre que pour un rayon donné, la distribution de masse varie fortement
d’une configuration à l’autre.
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Fig. 3.19 – Graphe des distributions moyennes de densités surfaciques pour toutes les
configurations obtenues, rassemblées par rayon de giration. En inset, la même courbe est
représentée en fonction du rayon normalisé par le rayon de giration moyen correspondant
à chaque courbe.
Nous traçons les distributions moyennes de densités pour six gammes de rayons de
giration (Fig. 3.19). La largeur de la distribution diminue lorsque la taille du système
diminue. L’inset montre les mêmes distributions en fonction du rayon normalisé par le
rayon de giration moyen correspondant à chaque courbe. Dans cette représentation, la
largeur des distributions est la même quelque soit le confinement. La distribution est piquée
autour d’une valeur proche de 1. Nous généralisons la remarque précédente : quelle que
soit la taille du système, la majeure partie de la masse se situe au centre du motif, autour
d’un rayon r = Rg. Le rayon de giration est donc une mesure appropriée de la distribution
de densité.
Nous comparons nos résultats à ceux obtenus par Cambou et Menon dans l’expérience
suivante [Cambou and Menon, 2009]. Une boulette d’aluminium froissé est créée à la main
avec un rayon final contrôlé. En utilisant une technique de tomographie par rayons X, la
géométrie tridimensionnelle de la boulette est connue. La distribution radiale de la fraction
volumique est mesurée (Fig. 3.20). La distribution de masse, moyennée sur un grand nombre
de boulettes, est une fonction croissante du rayon. Cela signifie que le maximum de densité
se situe à la périphérie de la boulette : elle est constituée d’une coquille sphérique rigide.
Lorsque ce résultat est apparu, une question était de savoir si la présence d’un amas
de matière en périphérie avait une origine physique ou si cela résultait du processus de
fabrication de la boulette qui consiste à apporter la matière depuis l’extérieur. Par nos
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résultats, différents de ceux de la boulette, nous montrons que cela est dû au mode de
confinement. Dans l’expérience de centripétation, la masse est présente dans le volume
tandis qu’elle est en périphérie dans l’expérience de la boulette, formant une coquille rigide.
Les modes de confinement sont différents. Le fil soumis à une force centripète est confiné
depuis l’intérieur, il est attiré en tout point vers le centre donc toutes les parties du fil sont
confinées en même temps. La boulette est confinée depuis l’extérieur, le matériel qui n’est
pas en contact avec le récipient (les mains) est poussé par du matériel venant de l’extérieur.
Nous en concluons que la façon de confiner le matériau influence la distribution de masse
finale.
Fig. 3.20 – Expérience de Cambou et Menon : graphe de la fraction volumique en fonction
du rayon. La courbe noire est la moyenne des neuf courbes bleues correspondant chacune
à une réalisation. Données non publiées. Le maximum de densité se situe à l’extérieur de
la boulette ce qui signifie que la boulette est entourée d’une coquille rigide.
Dans notre expérience, la distribution de masse radiale est centrée autour de la va-
leur moyenne définie comme le rayon de giration. Mais pour une intensité de confinement
donnée, la distribution des rayons de giration est large. Cette mesure n’est donc pas satis-
faisante pour caractériser la diversité des configurations accessibles. Une étude statistique
des grandeurs géométriques est nécessaire.
3.5 Etude statistique des géométries
3.5.1 D’autres systèmes confinés
Dans cette section, nous présentons deux études qui ont précédé l’expérience de cen-
tripétation, menées au laboratoire. Une expérience de compaction conique, réalisée par
S.Deboeuf est décrite dans [Deboeuf et al., 2009] ; une numérique de compaction d’une tige
dans un plan a été réalisée par L.Boué lors de sa thèse [Boue, 2008].
Le taux de compaction peut être défini de plusieurs manières. Pour pouvoir comparer
expériences et simulations numériques, nous choisissons une définition indépendante de
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l’épaisseur de l’objet telle que p =
L/2pi−Rg
Rg
. Dans notre expérience, le taux de compaction
a des valeurs comprises entre 4 et 7.
Compaction conique
Une feuille circulaire est tirée en son centre à travers un anneau rigide, rappelant le
geste que l’on faisait - à l’époque où les ronds de serviette étaient encore d’usage - pour
ranger sa serviette en tissu dans un rond de serviette (Fig. 3.21a). Dans le plan de l’anneau,
une tige de longueur 2πZ est confinée, où Z est la longueur verticale de tirage. Pour être
digitalisée, la feuille doit être coupée au fil chaud dans le plan de l’anneau. Les feuilles
utilisées étant en Mylar, les couches superposées de film sont collées les unes aux autres
lors du passage du fil chaud, permettant ainsi d’obtenir un objet mobile mais qui conserve
la configuration confinée. Cet objet est scanné, les motifs obtenus sont du type de celui
présenté Figure 3.21b.
Fig. 3.21 – Schéma de l’expérience décrite dans [Deboeuf et al., 2009]. Un disque de mylar
est tiré en son centre à travers un trou (a). Dans le plan du trou, des motifs de confinement
d’une tige dans un plan sont observés (b).
Listons les points qui sont modifiés ou améliorés dans notre expérience. Dans l’expé-
rience de compaction conique :
– le potentiel de confinement est un puits à bords infinis. Dans notre système, le po-
tentiel est radial et donc à bords plus doux.
– le processus de confinement est irréversible pour deux raisons. Le film est coupé afin
d’analyser les géométries ce qui empêche d’explorer différents taux de compaction
pour une même configuration. De plus, des points déformés plastiquement appa-
raissent dans la feuille lors de la compaction ce qui rend impossible un retour en
arrière. Dans notre expérience, la plasticité n’intervient pas et l’intensité de confine-
ment peut être indifféremment augmentée ou diminuée en faisant varier la fréquence
de rotation du disque.
– une hypothèse sur la forme tridimensionnelle doit être faite pour connaître l’énergie
totale injectée dans le système, à l’énergie de frottement près qui demeure inconnue.
Il est supposé que toute déformation apparaît au sommet du cône et qu’elle est
présente sur toute sa longueur. Expérimentalement, on observe que ce n’est pas le
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cas ; entre autres les points de plasticité engendrent localement des déformations
élastiques [Mellado et al., 2009]. Dans notre système, les forces de frottement ne sont
pas connues mais dans le régime stationnaire, nous avons accès aux coordonnées
spatiales du fil et à sa courbure donc à l’énergie totale du système.
– les taux de compaction atteints sont plus élevés que dans notre expérience (6 < p <
17).
L’analyse d’images est la même que dans les deux expériences précédentes (sections 2.2
et 3.1.6) bien qu’elle soit plus difficile dans cette expérience de compaction conique. La
détermination du nombre de couche est moins précise car l’épaisseur d’une branche dépend
de la façon dont le fil chaud l’a coupée. Un étalonnage manuel est nécessaire pour rendre
le comptage de couches exact.
Dans cette étude, les auteurs ont mesuré les distributions statistiques de grandeurs
géométriques telles que les longueurs de branches, les courbures, les surfaces de vides et
de grandeurs mécaniques telles que l’énergie de courbure. Il a été montré que les branches
de la tige confinée présentent deux types de comportement, selon qu’elles sont en contact
avec l’anneau rigide ou non. Les branches en conctact avec l’anneau sont les branches de
la périphérie, les autres sont les branches du volume. Les résultats de cette expérience sont
présentés section 3.5.2.
Simulation numérique
Dans l’optique de reproduire les résultats de l’expérience précédente, des simulations
numériques ont été réalisées. Un fil élastique est confiné à deux dimensions dans un potentiel
radial. La configuration initiale est choisie aléatoirement (Fig. 3.22a). A un instant t = 0, le
potentiel est imposé. La configuration d’équilibre de la tige est établie par minimisation de
l’énergie qui est la somme de l’énergie de confinement proportionnel à r2(s) et de l’énergie
de courbure qui s’oppose au confinement. L’auto-évitement du fil est modélisé par un terme
d’interaction coeur dur : l’énergie totale diverge lorsqu’il y a un croisement de la tige avec
elle-même.
Les conditions de cette simulation numérique sont les mêmes que celle de notre ex-
périence de centripétation : potentiel radial, pas de conditions aux limites, confinement
d’un objet unidimensionnel dans un plan. Cependant les configurations obtenues sont très
différentes (Fig. 3.22b). Contrairement aux configurations expérimentales, il n’y a pas de
symétrie circulaire apparente. Une première raison est que les taux de compaction atteints
par la simulation numérique sont de l’ordre de 1.7 donc nettement inférieurs à ceux atteints
expérimentalement. Une deuxième raison est que dans la simulation numérique, un point
de contact entre deux portions de fil a une rigidité infinie donc il peut exister des boucles
dont l’axe est radial ; nous définissons l’axe d’une boucle comme la droite reliant les deux
extrémités de la boucle, le point où les deux brins de fil entrent en contact et le point de
plus forte courbure. Expérimentalement, une telle configuration est instable et la boucle se
plie au niveau du point de contact pour s’écraser sur les branches inférieures. Les résultats
de cette simulation numérique sont présentés section 3.5.2.
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a) b)
Fig. 3.22 – Expérience numérique décrite dans [Boue, 2008]. Une tige de configuration
initiale aléatoire (a) est confinée en deux dimensions dans un potentiel radial (b).
3.5.2 Distributions
Dans cette section, nous nous intéressons aux densités de probabilités de grandeurs
géométriques (courbure et longueur des branches) et de grandeurs énergétiques. La distri-
bution de probabilité normalisée ρ(x) d’une grandeur X est définie comme :
ρ(x) =
n(x)
N dx
(3.26)
où n(x) est le nombre de valeurs de X telles que x− dx2 ≤ X ≤ x+ dx2 et où N =∑
x n(x) est le nombre total de valeurs de X. La largeur dx des boîtes de mesure croît
logarithmiquement ; pour chaque point, dx est représenté par un segment horizontal. Nous
traçons une barre d’erreur en ordonnée qui indique la confiance que l’on peut accorder à
un point ; sa largeur est définie par dy = y/
√
n(y).
Rappelons que pour une fréquence de rotation donnée, la distribution des rayons de
giration des différentes configurations obtenues est très approximativement une gaussienne
(Fig. 3.16). Nous estimons qu’il est équivalent de considérer la fréquence imposée ou le rayon
de giration moyen d’une configuration à cette fréquence. Nous utilisons deux méthodes pour
représenter les densités de probabilité. La première consiste à considérer ensemble toutes
les configurations obtenues à une même fréquence. La deuxième méthode consiste à consi-
dérer celles ayant des rayons de giration proches : on crée des boîtes incluant tous les
rayons sur une plage de 10mm. On vérifie que chaque boîte contient un nombre suffisant
de configurations pour qu’elle soit statistiquement représentative. La description en regrou-
pant les configurations par fréquence nous semble adaptée pour les grandeurs énergétiques
puisque la fréquence indique la quantité d’énergie introduite dans le système. En revanche,
le regroupement par rayon est adapté aux grandeurs géométriques.
Cette section est organisée sous la forme d’un catalogue de mesures. Lorsque les mêmes
mesures ont aussi été réalisées pour les deux autres systèmes (compaction conique et si-
mulation numérique), nous comparons les résultats. Un certain nombre de graphes sont
redondants mais nous avons souhaité représenter nos données sous différentes formes afin
d’alimenter la discussion.
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Courbures
Nous traçons la densité de probabilité de la courbure moyenne d’une branche. Nous
définissons la courbure moyenne d’une branche comme la moyenne de la valeur absolue
des courbures de chaque point de la branche. Les densités de probabilité sont représentées
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Fig. 3.23 – Densité de probabilité de la courbure moyenne des branches des configurations
regroupées par rayon de giration. La courbure est normalisée par la courbure d’un anneau
de rayon R le rayon de giration moyen des configurations considérées.
Fig. 3.23, en regroupement par rayon. La courbure est normalisée par la courbure corres-
pondant au rayon de giration moyen de la boîte de mesure, différent pour chaque courbe.
Quelle que soit l’intensité de confinement et donc la taille de l’objet confiné, la distribution
de courbure des branches a la même forme. Elle est piquée autour de 1 donc la courbure la
plus probable est la courbure 1/Rg où Rg est le rayon de giration moyen des configurations
et présente une queue exponentielle.
Nous comparons cette distribution à celles de l’expérience de compaction conique et
des simulations numériques, présentées sur Fig. 3.24. Pour l’expérience, les distributions
de courbure des branches du sous-système volume (graphe principal) et du sous-système
périphérie (inset) sont tracées indépendamment. La distribution de courbure des branches
de périphérie est piquée autour de la courbure de l’anneau confinant, ce qui n’est pas le cas
pour les branches du volume. La distribution obtenue dans notre expérience est semblable
à celle des branches en contact avec l’anneau confinant puisqu’elle est également piquée
autour d’une courbure caractéristique. Les résultats de la simulation numérique sont assez
semblables aux nôtres. Sans être vraiment piquée, la distribution atteint un maximum. La
distribution du numérique est bien décrite par une loi Gamma sans paramètre ajustable.
La loi Gamma correspondant aux moyenne et écart-type de notre distribution n’est pas
une description adaptée à nos données ; nous n’avons pas jugé utile de la tracer sur le
graphe. Aussi bien dans notre expérience que dans la simulation numérique, les densités
de probabilité des grandes valeurs de courbure sont décrites par une loi exponentielle
décroissante. Notons que la gamme de courbures atteintes par la simulation numérique est
restreinte, seulement une décade, tandis que nous en explorons trois. La comparaison n’est
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donc pas nécessairement judicieuse.
Fig. 3.24 – (a) Compaction conique : densité de probabilité de courbure des branches
du volume qui ne sont pas en contact avec les parois du trou (graphe principal) et de
la périphérie, en contact avec les parois (inset). (b) Expérience numérique : Densité de
probabilité de courbure des branches.
Longueurs des branches
Nous traçons la densité de probabilité de longueur d’une branche en les regroupant par
rayon (Fig. 3.25). Les longueurs sont normalisées par la moyenne des longueurs de toutes
les branches considérées. Les distributions sont bien décrites par une loi Gamma définie
comme :
fα,χΓ (x) =
(x/χ)α
Γ(α)x
exp(−x/χ) (3.27)
avec :
α =
<x>2
<x2>−<x>2 et χ =
<x2>−<x>2
<x>
(3.28)
pour une distribution normalisée, c’est-à-dire < x >= 1, χ = 1/α. Cette fonction est
constituée d’une une loi de puissance pour les petites valeurs de x et d’une loi exponentielle
décroissante pour les grandes valeurs. Les lois Gammas correspondant aux distributions
sont tracées en trait plein, sans paramètre ajustable ; le paramètre α est fixé par la variance
de la distribution. Les distributions atteignent un maximum pour une longueur que nous
appelons la longueur la plus problable, lpp. Notez que le dernier point de la distribution
tient compte de toutes les couches ayant une longueur supérieure à la longueur de l’avant-
dernier point c’est pourquoi il a une valeur plus grande que celle prévue par la décroissance
exponentielle.
Sur Fig. 3.26c sont représentées les même mesures que sur Fig. 3.25 mais toutes les
courbes sont superposées. La largeur des distributions diminue lorsque le confinement aug-
mente, cela se voit dans l’ordre des queues exponentielles. Nous comparons les distributions
de longueurs pour les trois systèmes. Dans le cas de la compaction conique (Fig. 3.26a),
la distribution est entièrement décrite par une exponentielle décroissante, le maximum de
probabilité semble correspondre à la plus petite longueur accessible. Dans le cas des si-
mulations (Fig. 3.26b), la distribution est bien décrite par une loi Gamma sans paramètre
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Fig. 3.25 – Densités de probabilité des longueurs de branches. Chaque graphe inclut toutes
les configurations de même rayon de giration, dans une gamme de 10mm. Les longueurs
sont normalisées par la longueur moyenne de branches de toutes les configurations consi-
dérées dans un même graphe. Les lois Gammas correspondant à chaque distribution, sans
paramètre ajustable, sont tracées en trait plein.
a)
b)
c)
Fig. 3.26 – (a) Compaction conique : densités de probabilité de longueurs de branches pour
les branches du volume (marqueurs pleins) et de périphérie (marqueurs vides). Pour une
meilleure lisibilité, les densités de probabilité de la périphérie ont été multipliée par 102.
(b) Expérience numérique : densités de probabilité de longueur de branches, normalisées
par la longueur totale du fil. (c) Mêmes mesures que Fig. 3.25 en représentation lin-log.
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ajustable comme dans notre expérience. Cependant, la probabilité des petites longueurs
diverge. En fait les gammes de longueurs explorées par la simulation numérique sont de
deux ordres supérieures à celle de notre expérience car les taux de compaction de la simu-
lation sont plus faibles que ceux de l’expérience. Il n’est alors pas judicieux de comparer
les formes des distributions de probabilités. Cependant nous pensons que la divergence
des faibles longueurs n’est pas raisonnable : une branche ne peut pas être plus courte
qu’une certaine longueur puisqu’elle est définie comme une portion de fil entre deux points
d’embranchement. En-dessous d’une certaine longueur, nous ne pouvons plus distinguer
les deux vertex mais un unique rassemblant les deux. Donc la probabilité des petites lon-
gueurs doit chuter. Concernant les probabilités des grandes longueurs de branche, une loi
de probabilité exponentielle semble être générale, décrivant bien les distributions obtenues
par les trois études.
Energies
Deux énergies sont en compétition dans le système : l’énergie de confinement et l’énergie
élastique. L’énergie de confinement est fournie au fil par rotation du disque. L’énergie
de confinement d’une branche d’épaisseur une couche et de longueur l est la somme des
énergies de chaque élément de longueur ds :
Econf =
1
2
∆µπ
(
h
2
)2
ω2
∫ l
0
r2(s)ds (3.29)
où r(s) est la position radiale de l’élément ds et l la longueur de la couche. L’énergie de
confinement d’une branche, contenant N couches est simplement la somme de celle de
chaque couche, Econf,br = NEconf .
L’énergie élastique d’une branche d’épaisseur une couche est donnée par :
Ecourb =
1
2
B
∫ l
0
κ2(s)ds (3.30)
où κ(s) est la courbure de l’élément ds et B = Eh3/12(1− ν)2 la rigidité de flexion du fil.
L’énergie élastique d’une branche peut être définie de plusieurs façons. Comme pour l’éner-
gie de confinement, elle peut être la somme de l’énergie de chaque couche la composant ;
dans ce cas, elle s’exprime comme Ecourb,br = NEcourb. Utiliser cette expression implique
qu’à courbure égale, plier indépendemment ou en les superposant plusieurs épaisseurs de fil
est équivalent. Une seconde définition consiste à considérer une branche comme une plaque
mince de largeur Nh où h est l’épaisseur d’une couche. La rigidité de flexion B est modifiée
en N3B par rapport au module d’une seule couche. Nous utiliserons la première définition
qui donne des résultats plus satisfaisants. Elle nous semble plus adaptée car les couches
alignées restent indépendantes les unes des autres. Il n’y a pas de contraintes normales qui
les collent entre elles le long de la branche. Par la suite nous désignerons indifféremment
cette énergie par le terme d’énergie élastique ou d’énergie de courbure.
Connaissant la courbure des branches en tout point et la rigidité de flexion du matériau,
nous mesurons l’énergie de courbure des branches. Connaissant les coordonnées radiales
r(s) des branches, nous avons une mesure de l’énergie de confinement. Nous traçons les
56
3. Centripétation
distributions de l’énergie élastique des branches, sans le terme de confinement (Fig. 3.27a-
b) et les distributions de l’énergie mécanique totale Etot = Econf + Ecourb (Fig. 3.27c-d).
Chaque courbe contient les mesures d’énergie de toutes les configurations obtenues pour
une même fréquence de rotation. Une première propriété remarquable est que, quelle que
soit l’intensité du confinement, les distributions d’énergies sont les mêmes ; leur forme ne
dépend pas de la quantité d’énergie injectée dans le système. Une seconde propriété est que
les distributions sont bien décrites par deux lois de puissance. La transition se produit pour
une énergie de l’ordre de 10−4 J.m pour l’énergie de courbure comme pour l’énergie totale
(Figs. 3.27a-c). Les petites énergies sont distribuées selon une loi de puissance d’exposant
0.2 pour l’énergie de courbure et de 0.3 pour l’énergie totale, sur quatre décades. Les hautes
énergies sont également distribuées selon une loi de puissance d’exposant 2.2 pour l’énergie
de courbure et de 3 pour l’énergie totale, sur deux décades. Nous tenterons de donner une
a)
b)
c)
d)
14 Hz
12 Hz
10 Hz
  8 Hz
  6 Hz
  4 Hz
Fig. 3.27 – (a)-(b) : Densité de probabilité de l’énergie de courbure des branches en repré-
sentation log-log et lin-log. Toutes les configurations obtenues pour une même intensité de
confinement, c’est-à-dire une même fréquence de rotation, ont été réunies dans une même
courbe. Les valeurs des énergies ne sont pas normalisées. (c)-(d) Densité de probabilité de
l’énergie totale d’une couche en log-log et lin-log.
interprétation de l’énergie de transition dans la section 3.5.6.
Nous comparons nos résultats à ceux obtenus dans les études précédentes. Dans l’ex-
périence de compaction conique comme dans les simulations numériques, les distributions
sont bien décrites par une loi Gamma, sans paramètre ajustable (Fig. 3.28). Suivant cette
loi, les petites énergies sont distribuées selon une loi de puissance tandis que les hautes
énergies le sont selon une loi exponentielle. Nous pensons que la différence entre nos distri-
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butions et les leurs provient du fait que nous explorons une plus grande gamme d’énergie.
Dans les deux autres études, les queues exponentielles sont développées sur moins d’une
décade. Sur une gamme de valeurs aussi étroite, il n’est pas possible de différencier une loi
exponentielle d’une loi de puissance.
Un fait intéressant dans l’expérience de compaction conique (Fig. 3.28a) est que les
branches des deux sous-systèmes ont la même distribution d’énergie bien que les distribu-
tions de leurs grandeurs géométriques soient différentes (Fig. 3.24 et 3.26). Deboeuf et al.
interprétent ce résultat comme la marque d’une thermalisation du système [Deboeuf et al.,
2009].
a) b)
Fig. 3.28 – (a) Compaction conique : Densité de probabilité de l’énergie de courbure d’une
branche pour les branches de volume (marqueurs pleins) et de la périphérie (marqueurs
vides) en représentation lin-log et log-log (inset). (b) Expérience numérique : densité de
probabilité de l’énergie totale des branches.
Nous allons maintenant discuter ces résultats sous plusieurs angles. Dans une première
partie, nous établissons une analogie entre le système confiné et les objets fragmentés ;
nous montrons que les densités de probabilité des longueurs sont les mêmes dans les deux
cas. Dans une deuxième partie, nous proposons une autre interprétation de la forme des
distributions des longueurs. Nous montrons cette fois qu’elles peuvent être le résultat d’un
phénomène de stacking ou de superposition des couches. Cette interprétation est appuyée
par les mesures de distributions de courbure ; nous verrons que des parois virtuelles sont
introduites dans le système. Et enfin, nous discuterons de la possibilité de définir un système
statistique ergodique.
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3.5.3 Analogie avec la fragmentation
Nous allons montrer que les distributions des longueurs de branches sont semblables aux
distributions de tailles obtenues par fragmentation d’un objet. Nous introduisons d’abord
des éléments nécessaires de la fragmentation. Pour avoir plus de précisions à ce sujet,
nous vous renvoyons à [Herrmann and Roux, 1990]. Nous montrerons ensuite en quoi nos
résultats satisfont les hypothèses de fragmentation.
Nous nous intéressons à la fragmentation hiérarchique qui consiste en une cascade de
rupture en deux morceaux. Pour établir le comportement des distributions de taille, il
faut considérer l’évolution de la concentration de fragments de taille (ou de masse) x à un
instant t, notée c(x, t) :
∂c(x, t)
∂t
= −a(x) c(x, t) +
∫
∞
0
c(y, t) a(y) f(x|y)dy (3.31)
Le premier terme du second membre traduit la perte de fragments de taille x par brisure,
a(x) étant le taux de probabilité qu’un amas de taille x rompe. Le second terme traduit
le gain de fragments de taille x par brisure d’amas de plus grande taille. La fonction
f(x|y) est la probabilité d’obtenir x en cassant y. Cette équation d’évolution décrit des
systèmes divers, de la fragmentation d’un solide inhomogène comme une roche à la rupture
de chaînes de polymères dégradées chimiquement. Deux hypothèses sont nécessaires pour
résoudre cette équation : seule importe la taille relative des fragments mère-fille x/y et
le taux de probabilité de rupture dépend de la taille du fragment comme a(x) = xλ. Le
paramètre λ dépend du système considéré. Parce que la fragmentation est hiérarchique,
un fragment est rompu en deux fragments de taille aléatoire (mais dont la somme des
masses est la masse avant rupture). Il est alors possible de montrer que les distributions
de taille sont de la forme présentée sur Fig. 3.29. Par la résolution de l’Eq. 3.31, deux
Fig. 3.29 – Distribution de probabilité de taille de fragments obtenus par un processus de
fragmentation hiérarchique. Le paramètre λ est une caractéristique du système expérimen-
tal. Figure extraite de [Herrmann and Roux, 1990].
comportements des distributions de taille sont mis en évidence. Dans la limite des grandes
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tailles, la distribution est décrite par une exponentielle décroissante dont la vitesse de
décroissance dépend de λ comme exp(xλ). Dans la limite des petites tailles, la distribution
peut être une loi log-normale ou une loi de puissance en x2, selon la valeur de λ. Dans notre
système expérimental, la densité de probabilité des grandes tailles est effectivement une
exponentielle décroissante. Concernant les petites tailles, la description en loi lognormale
nous semble plus adaptée que celle en x2. Nous examinons la possibilité d’ajustement
d’une loi log-normale dans la limite des faibles longueurs pour les différentes intensités de
confinement. Elle est définie comme :
fµ,σ(x) =
1
xσ
√
2π
exp
(
−1
2
(
ln(xM )− µ
σ
)2)
(3.32)
où µ =< ln(x)> et σ = var(ln(x)). Dans Fig. 3.30 sont présentées les mêmes courbes que
dans Fig. 3.25, zoomées sur la gamme des faibles longueurs. La courbe en trait plein est la
loi Gamma définie à partir de la distribution totale, sans paramètre ajustable. La courbe
en pointillé est la loi log-normale. Pour établir les paramètres µ et σ de cette loi, nous
relevons les coordonnées (xM , yM ) du maximum de la distribution pour chaque intensité
de confinement. En annulant la dérivée de fµ,σ(x), nous établissons le système d’équations
suivant :
log(xM ) = µ− σ2 (3.33)
yM =
1
xM σ
√
2π
exp
(
−1
2
(
ln(xM )− µ
σ
)2)
(3.34)
Nous en déduisons pour chaque distribution un couple de valeurs (µ, σ), donné dans
Tab. 3.1.
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Fig. 3.30 – Zoom de Fig. 3.25. En trait plein est représentée la loi Gamma, sans para-
mètre ajustable. En pointillé est représentée la loi lognormale de paramètres µ et σ donnés
Tab. 3.1.
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f (Hz) µ σ
14 -0.02 1.15
12 -0.1 1.10
10 -0.07 1.20
8 -0.13 1.12
6 -0.17 1.20
4 -0.26 1.06
Tab. 3.1 – Valeurs de µ =< ln( l<l>)> et de σ = var(ln(
l
<l>)) utilisées pour ajuster les lois
lognormales aux densités de probabilité des petites longueurs sur Fig. 3.30.
La loi lognormale est une meilleure description que la loi Gamma pour les petites
longueurs ( l<l> < 0.1). Les distributions de longueurs des objets confinés peuvent donc
être prédites par l’équation d’évolution des tailles par fragmentation (Eq. 3.31). Nous en
donnons l’interprétation suivante : lorsqu’une branche en touche une autre, un vertex est
créé et l’ancienne branche forme deux nouvelles branches. Plus une branche est longue,
plus elle a une forte probabilité d’être coupée et au-dessous d’une certaine longueur, la
probabilité d’être coupée chute ce qui implique une faible population de branches courtes.
Il n’est donc pas étonnant d’obtenir la même forme de distribution. Rappelons que cette
équation est écrite sous l’hypothèse de la fragmentation hiérarchique : un fragment est
brisé en deux fragments de taille aléatoire. Dans le système du fil confiné, cette hypothèse
se traduirait par le fait que les vertex - les points de contact qui coupent une branche
en deux branches lors de leur création - n’auraient pas de position privilégiée le long de
la branche initiale. Ils seraient distribués aléatoirement dans l’espace. Cependant, restons
prudents avec cette interprétation. Nous allons voir dans la section suivante qu’un autre
scénario est possible, incompatible avec celui de la fragmentation hiérarchique.
3.5.4 Corrélation de l’orientation des couches
Nous proposons une deuxième interprétation des formes des distributions de longueurs
de branches en nous appuyant sur une étude réalisée par Sultan et Boudaoud [Sultan
and Boudaoud, 2006]. Il s’agit d’une expérience numérique au cours de laquelle une ligne
brisée est confinée en deux dimensions en tenant compte de la non-interpénétrabilité de
la ligne. Le processus de confinement consiste à minimiser l’énergie du système en faisant
varier l’angle que forment deux lignes autour de vertex qui jouent le rôle de plis. La faible
dimensionnalité de l’objet permet de réaliser une étude statistique. Les distributions des
longueurs de segments - portion de ligne entre deux vertex - sont mesurées. Les auteurs
montrent que les distributions de probabilité de longueur des segments sont bien décrites
par une loi Gamma pour des confinements importants de la ligne (Fig. 3.31). Ce résultat
est surprenant. On aurait pu s’attendre à obtenir une loi reflétant un processus de brisure
aléatoire ; une ligne segmentée aléatoirement présente une distribution de tailles suivant
une loi exponentielle décroissante. L’explication suivante est avancée : sous un confinement
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fort, différents segments de la ligne sont en contact ce qui induit une corrélation de leurs
longueurs. La longueur de chaque segment considérée séparément est une variable aléatoire
dont la distribution suit une loi exponentielle. La distribution globale de longueurs devient
la distribution de la moyenne de NL variables aléatoires de distribution exponentielle où
NL est le nombre de couches dans le système confiné. Une telle distribution est une loi
Gamma avec un paramètre α = NL.
Fig. 3.31 – Densité de probabilité des longueurs de segments d’une ligne brisée confinée en
deux dimensions. La courbe en trait plein est une distribution Gamma, celle en pointillé
une loi lognormale. Figure extraite de [Sultan and Boudaoud, 2006].
Dans notre système, les distributions de longueurs des couches peuvent être décrites par
des distributions Gammas (Fig. 3.25). Comme dans l’expérience numérique, les longueurs
des différentes couches sont moyennées lorsqu’elles s’alignent entre elles. En effet, des por-
tions de fil entrant en contact forment une nouvelle branche ; les couches la constituant ont
toutes la même longueur. La distribution Gamma résulterait donc de la moyenne des dis-
tributions de probabilité de longueur de chaque couche. Nous vérifions que le paramètre α
des distributions Gammas est relié au nombre moyen de couches par branche <Nc/b> qui
correspond au nombre d’exponentielles moyennées pour obtenir la distribution finale. Nous
obtenons <Nc/b> en fonction de l’intensité de confinement en moyennant les nombres de
couches par branche de toutes les branches des configurations obtenues à une même in-
tensité de confinement. Par ailleurs, rappelons que le paramètre des distributions Gammas
tracées en Fig. 3.25 est α = 1/σ2 où σ est la variance de la distribution de l/ < l >.
D’après Fig. 3.32, le paramètre α des distributions Gammas est une fonction linéaire du
nombre moyen de couches par branche, d’équation
α = a <Nc/b> (3.35)
avec a = 0.6± 0.06. Dans l’étude de Sultan et Boudaoud, la relation entre α et le nombre
de couches moyen est une relation affine et non pas linéaire comme ici. Ils expliquent cela
comme provenant du fait que deux segments superposés n’ont pas nécessairement la même
longueur ce qui diminue la corrélation. Dans notre système, par définition des branches et
couches, les couches superposées ont la même longueur. La relation de corrélation entre
α et < Nc/b > n’a donc pas de terme correctif. Cette corrélation valide l’hypothèse de
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Fig. 3.32 – Paramètre α = 1/var(l/ < l >)) de la loi Gamma, décrivant les distributions
de longueur de branches (Fig. 3.25), en fonction du nombre moyen de couches par branche
de toutes les configurations obtenues à la même fréquence de rotation. Chaque point de ce
graphe correspond à une distribution de longueur.
moyennage des longueurs par superposition des couches. Dans la littérature, ce phénomène
est désigné par le terme de stacking. Dans de nombreux systèmes, il a été observé que les
segments ou les facettes, selon la dimensionnalité de l’objet, ont tendance à s’aligner entre
eux lorsque le confinement augmente [Lin et al., 2009, Aristoff and Radin, 2009]. Nous
reviendrons sur cette notion dans la section suivante.
Pour résumer, la description des distributions en loi Gamma est le signe de l’existence
d’un processus de mélange : lorsque les couches s’alignent entre elles, leurs longueurs se
moyennent. La longueur d’une couche « diffuse » auprès de ses voisines. Par ailleurs, nous
avons montré que le confinement du fil pouvait être vu comme un processus de fragmenta-
tion aléatoire (section 3.5.3). Dans ce cas, les longueurs des couches ne sont pas corrélées
les unes aux autres. Ces deux interprétations sont incompatibles. Dans l’état actuel de
cette étude, nous ne pouvons pas décider quel scénario est le plus raisonnable. Cependant,
les phénomènes de stacking peuvent être mis en évidence par d’autres mesures que nous
présentons dans la section suivante. Si un ordre apparaît dans le système, au travers de
la superposition des couches, nécessairement, les couches imposent leur état à leur voisi-
nage. Dans ce cas, le scénario de mélange, c’est-à-dire la description des distributions en
loi Gamma, serait plus adaptée que le scénario de fragmentation exprimant l’existence de
processus aléatoires.
3.5.5 Formation d’un anneau confinant virtuel
Nous avons fait le constat, en nous appuyant sur l’étude de Deboeuf et al, que les
distributions de courbure des branches sont les mêmes que celles que nous obtiendrions
si les branches étaient en contact avec un anneau rigide dont le rayon serait le rayon de
giration de la configuration (section 3.5.2). En éliminant les conditions aux bords, nous
pensions nous affranchir du sous-système périphérie, défini dans [Deboeuf et al., 2009],
pour ne travailler qu’avec le sous-système volume ; nous avons finalement fait le contraire.
Dans la suite nous tâchons de comprendre ce qui joue le rôle de l’anneau confinant.
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Considérons les distributions de longueur de branches (Fig. 3.25) : lorsque le confine-
ment augmente, nous nous attendons à ce que toutes les échelles de longueurs du système
diminuent. Effectivement, le rayon de giration diminue avec la fréquence (Fig. 3.17) ainsi
que la longueur moyenne des branches (Fig. 3.33a). Nous traçons la longueur la plus pro-
bable lpp, définie comme la longueur correspondant au maximum de la distribution des
longueurs sur Fig. 3.25, en fonction du rayon de giration (Fig. 3.33b). Etonnamment, elle
augmente lorsque l’intensité du confinement augmente (ou lorsque le rayon de giration
diminue).
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Fig. 3.33 – (a) Longeur moyenne des branches en fonction du rayon de giration moyen
des configurations ayant un même rayon dans une gamme de 10mm. (b) Longueur la plus
probable lpp en fonction du rayon de giration moyen des configurations. La longueur la plus
probable correspond à la longueur pour laquelle la distribution des longueurs de branches
atteint un maximum (Fig. 3.25).
Ce phénomène est compréhensible si l’on considère également l’évolution du nombre
moyen de couches par branche avec l’intensité de confinement (Fig. 3.34). Il est une fonction
croissante de la fréquence ce qui signifie que les branches s’épaississent avec le confinement.
Cette mesure montre encore une fois que du stacking se développe lorsque le confinement
augmente.
Nous pensons que l’augmentation de la longueur la plus probable est une conséquence
du phénomène de stacking. Lorsque l’objet est confiné, les différentes couches de fil ont
tendance à s’aligner et à coalescer dans la même branche. C’est bien visible lorsque l’on
observe les différentes étapes d’une expérience palier (Fig. 3.35). Une branche plus épaisse
que les autres apparaît dès la formation du motif puis, au fur et à mesure que l’intensité
de confinement augmente, elle s’épaissit. Cette branche est plus rigide que les autres donc
toute portion de fil qui entre en contact avec elle y est intégrée. Finalement, sa courbure
est imposée aux autres branches de la configuration. Ainsi la branche épaisse joue le rôle
d’anneau confinant.
Une échelle de longueur est introduite dans le système confiné au travers d’une branche
épaisse et rigide. Comme elle contient une grande partie des couches de fil, son rayon
est le rayon de giration de la configuration et elle impose sa courbure à toutes les autres
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Fig. 3.34 – Nombre moyen de couches par branches en fonction de la fréquence, c’est-à-dire
de l’intensité du confinement. Un point représente la moyenne de ce nombre pour toutes
les configurations obtenues à une fréquence donnée.
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Fig. 3.35 – Evolution d’une configuration lorsque l’intensité du confinement augmente.
Une branche épaisse se forme et s’épaissit de plus en plus.
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branches. Nous allons voir dans la section suivante qu’elle joue également un rôle dans les
distributions de probabilité des énergies.
3.5.6 Introduction d’une échelle d’énergie
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Fig. 3.36 – Les courbes de Fig. 3.27a sont tracées indépendamment. Les lois de puissances
d’exposant 0.2 et 3 sont représentées en trait plein. Sur ces graphes, on relève l’énergie
pour laquelle se produit la transition entre les deux lois de puissance.
Les distributions d’énergies, de courbure et totale, sont décrites par deux lois de puis-
sance, l’une d’exposant de l’ordre de 0.2− 0.3 pour les petites énergies, l’autre d’exposant
de l’ordre de 2 − 3 pour les hautes énergies, quelle que soit l’intensité du confinement
(Fig. 3.27). La transition se produit pour une énergie de l’ordre de 10−4 J . Cette descrip-
tion en loi de puissance est satisfaisante quel que soit le confinement. Nous relevons la
valeur de l’énergie de transition Etcourb à laquelle se produit la transition des distributions
d’énergie de courbure pour chaque intensité de confinement (Fig. 3.36). Nous faisons de
même pour l’énergie totale, Ettot. Les énergies de transition en fonction de la fréquence sont
présentées sur Fig. 3.37. L’énergie de courbure de transition augmente avec le confinement
tandis que l’énergie totale de transition reste approximativement constante. Afin de com-
prendre l’origine de la transition, nous comparons ces énergies à celles correspondantes à
l’anneau virtuel mis en évidence précédemment, de rayon Rg et de longueur 2πRg, soit :
Ecourb(Rg) = B
2πRg
R2g
(3.36)
Etot(Rg) = B
2πRg
R2g
+
1
2
∆µπ
(
h
2
)2
2π Rg ω
2R2g (3.37)
66
3. Centripétation
2 4 6 8 10 12 14 160
0.5
1
1.5x 10
−4
E c
o
u
rb
t
 
(J)
2 4 6 8 10 12 14 160
0.5
1
1.5x 10
−4
f (Hz)
E t
ott
 
(J)
Fig. 3.37 – Graphe de l’énergie de courbure (haut) et totale (bas) pour lesquelles la transi-
tion dans le comportement des distributions d’énergie se produit en fonction de l’intensité
de confinement.
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Fig. 3.38 – Graphe de l’énergie de transition de courbure (gauche) et totale (droite) en
fonction de ces mêmes énergies pour un anneau de rayon Rg le rayon de giration moyen
des configurations.
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Nous traçons les énergies de transition mesurées en fonction des énergies de l’anneau
(Fig. 3.38). Concernant la distribution des énergies de courbure, la description de l’énergie
de transition comme étant celle d’un anneau de rayon Rg est satisfaisante. Concernant la
distribution des énergies totales, la description est moins adaptée mais l’ordre de grandeur
est correct ; cependant la tendance à l’augmentation de l’énergie avec le confinemenet ne
soit pas visible. Remarquons que la mesure des énergies de transition est peu précise car la
gamme des énergies mesurées est large (six décades). L’ordre de grandeur des énergies de
transition ainsi que la tendance d’augmentation avec le confinement sont cohérents avec la
description de l’anneau.
L’anneau confinant virtuel impose sa géométrie à la configuration mais impose éga-
lement la répartition de l’énergie dans le système. Nous ne sommes pas en mesure de
proposer une interprétation satisfaisante de la forme des distributions de probabilité des
énergies mais nous insistons sur l’importance de l’influence de l’anneau sur les propriétés
géométriques et énergétiques des configurations.
3.5.7 Ergodicité
Les distributions de probabilité de grandeurs géométriques (longueurs et courbures)
dépendent de la taille de la configuration définie par le rayon de giration : courbure pi-
quée autour du rayon de giration et largeur des distributions de longueurs dépendant du
confinement. Malgré cela, les distributions de probabilité des énergies sont les mêmes pour
toutes les configurations, quel que soit le confinement. D’ailleurs, l’énergie totale de tran-
sition relevée sur les distributions ne varie que très peu (Fig. 3.37 bas). Donc quelle que
soit l’énergie totale d’une configuration, la répartition des énergies reste la même. Nous
pourrions alors voir toutes les configurations du fil confiné comme des états excités d’un
état fondamental commun qui serait l’état de plus basse énergie. En géométrie circulaire,
la spirale est l’état fondamental, le « cristal » du fil confiné. Dans ce cadre, nous pourrions
tenter de mesurer l’entropie du système. L’entropie est le nombre de configurations acces-
sibles dans un petit intervalle d’énergie fixé. En suivant la description microcanonique, il
faudrait compter le nombre de configurations possibles pour une certaine quantité d’éner-
gie injectée. Il nous faudrait prendre en compte uniquement les configurations obtenues à
la même fréquence cible et ayant le même rayon de giration. Ceci est un premier obstacle
à la mesure d’une entropie : étant donné que nous ne contrôlons pas le rayon de giration
des configurations, un très grand nombre d’expériences devraient être réalisées pour espé-
rer obtenir un échantillon de configurations représentatif. Et en supposant que cela soit
possible, il nous faudrait un critère qui nous permette de savoir si l’espace des configu-
rations accessibles a été entièrement visité. C’est ce deuxième point que nous discutons
maintenant.
Nous considérons l’énergie totale d’une configuration qui est la somme de l’énergie de
chaque couche, ainsi que l’énergie de courbure totale qui est la somme des énergies de
courbure de chaque couche. Nous comparons l’énergie de courbure totale à l’énergie totale
pour chaque expérience réalisée (Fig. 3.39). Les points forment un faisceau dont la pointe
est à l’origine des axes. Cela indique qu’en injectant de l’énergie, nous élargissons le paysage
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Fig. 3.39 – Graphe de l’énergie de courbure totale en fonction de l’énergie totale d’une
configuration du fil confiné. Chaque point correspond à la réalisation d’une expérience. La
droite Ecourb = Etot est représentée en noire, la droite E
f
courb =
1
2E
f
tot est représentée en
rouge (cf Eq. 3.41).
énergétique en rendant accessibles des configurations de haute énergie. Notons que la limite
basse du rapport de ces deux énergies est prédictible en écrivant que l’énergie totale de
l’état fondamental f(r) est minimale :
f(r) = Ecourb(r) + Econf (r) (3.38)
f ′(r) = 0 (3.39)
Or, Ecourb ∝ r−2 et Econf ∝ r2. Ainsi, on obtient :
Efcourb ∼ Efconf (3.40)
et comme Etot = Ecourb + Econf , on obtient la relation :
Efcourb ∼
1
2
Eftot (3.41)
La droite y = 1/2x est représentée en rouge sur Fig. 3.39 ; nous voyons que l’estimation de
l’ordre de grandeur est bonne. Cependant, le nuage de points est quasiment centré autour
de cette droite ; ce ne devrait pas être possible et nous n’avons pas d’explication à donner.
Sans démontrer formellement que le système est ergodique, nous allons montrer que les
grandeurs géométriques mesurées précédemment sne sont pas corrélées. Nous traçons pour
chaque branche obtenue au cours de nos expériences sa courbure en fonction de sa longueur
(Fig. 3.40). Il découle de la définition d’une branche de courbure κ que sa longueur ne peut
être supérieure au périmètre d’un cercle de rayon 1/κ. Sous la courbe d’équation κ = 2π/l,
les points sont distribués de façon à peu près homogène. Nous en concluons que longueur
et courbure ne sont pas corrélées : les valeurs d’une des deux grandeurs ne sont pas forcées
lorsque celles de l’autre grandeur sont fixées.
Le problème de la définition d’un système statistique n’est pas résolu. Il faudrait trouver
des variables d’état appropriées au système, telles que le volume ou le volume exclu ou une
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Fig. 3.40 – Courbure d’une branche κbr en fonction de sa longueur lbr. Les branches de
toutes les configurations obtenues sont confondues. La courbe rouge représente la limite
haute de la courbure d’une branche soit 2π/lbr.
température liée aux distributions d’énergies ce qui ne semble pas impossible car il existe
une échelle d’énergie dans le système (cf section 3.5.6). Cela mériterait d’être étudié plus
précisément.
3.5.8 Résumé
Nous avons mesuré des distributions de courbure, de longueur et d’énergie pour diffé-
rents taux de confinement. D’abord nous avons comparé nos résultats à ceux obtenus dans
les deux études précédentes. Les résultats de la simulation numérique ne sont pas compa-
rables aux nôtres car elle n’explore pas les mêmes gammes de valeurs que notre expérience
(les taux de compaction sont plus faibles). La comparaison avec l’expérience de compaction
conique nous montre que notre système se comporte comme s’il était en contact avec un
anneau rigide. En effet, une branche plus épaisse que les autres a tendance à se développer
lorsque le confinement augmente ; elle impose la géométrie de la configuration.
Nous avons discuté de savoir si la distribution des longueurs des branches résultait
d’un processus aléatoire de fragmentation des branches ou d’un processus de mélange des
longueurs des différentes branches présentes par superposition (stacking). Le scénario du
stacking est plus vraisembable et compatible avec la formation d’un anneau virtuel.
Un résultat important mais que nous ne savons pas interpréter est que quelle que soit
l’intensité du confinement, les distributions d’énergies sont les mêmes. Elles présentent une
transition qui semble gouvernée par l’anneau virtuel. L’unité des distributions d’énergies
laisse penser que les configurations d’un système confiné sont les états excités d’un état
fondamental. Nous avons discuté la possibilité de définir une physique statistique de ces
systèmes.
Par la suite, nous nous focalisons sur la question du désordre d’une configuration à
travers des mesures d’isotropie et de caractérisation des propriétés mécaniques.
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3.6 An/Isotropie des configurations
a) b)
Fig. 3.41 – Comparaison de deux configurations, l’une de forme globalement isotrope (a),
l’autre fortement anisotrope (b).
Certaines configurations présentent une géométrie circulaire tandis que d’autres ont
clairement un axe de symétrie préférentiel (Fig. 3.41). Nous mesurons l’anisotropie d’une
géométrie en considérant la matrice A définie comme :
A =<
(
t2x txty
txty t
2
y
)
>(s)
avec t(s) = (tx(s), ty(s)) est la tangente à la courbe au point d’abscisse curviligne s. Les
vecteurs propres de la matrice A indiquent les deux directions principales de la géométrie
et les valeurs propres donnent une mesure de l’anisotropie. Nous notons D la matrice
diagonalisée :
D =
(
e1 0
0 e2
)
Un cercle aura comme valeurs propres e1 = e2 = 1/2 tandis qu’un rectangle de largeur l et
de longueur L aura comme valeurs propres e1 = l/(l+L) et e2 = L/(l+L). Nous ne nous
intéressons qu’aux valeurs propres et non aux directions principales. Pour chaque configu-
ration, il est équivalent de considérer la valeur de e1 ou de e2 ; leur somme est égale à 1 et
plus leurs valeurs sont proches de 0.5, plus la configuration est isotrope. Nous traçons la
valeur propre e1 en fonction du temps (Fig. 3.42). Même après le temps d’équilibration de
la configuration qui est de l’ordre de 1800 s, les mesures de e1 sont bruitées, les fluctuations
sont de l’ordre de 15% de la valeur moyenne. Malgré cela, nous observons que les valeurs
moyennes de e1 pour les deux configurations présentées en Fig. 3.42 sont assez proches,
<e1>= 0.4± 0.05 pour la configuration spiralée, <e1>= 0.3± 0.05 pour la configuration
anisotrope. Nous traçons la moyenne de la valeur propre e1 pour toutes les configurations
obtenues, par les expériences directes et par paliers, en fonction de l’intensité du confine-
ment, soit la fréquence de rotation du disque (Fig. 3.43). La valeur moyenne ne varie pas
avec l’intensité du confinement et elle est de l’ordre de 0.4. En d’autres termes, toutes les
configurations sont globalement isotropes. En effet, cette mesure de l’anisotropie prend en
compte tous les points du fil. Même si l’enveloppe du motif est anisotrope, en moyenne, à
l’intérieur du motif, toutes les directions sont équivalentes. Cambou et Menon obtiennent
le même résultat dans l’expérience de la boulette d’aluminium froissé, en utilisant une
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Fig. 3.42 – Valeur propre e1 en fonction du temps, en rouge pour la configuration spiralée,
en noire pour la configuration fortement anisotrope de Fig. 3.41.
méthode différente de mesure de l’anisotropie. Les résultats n’ayant pas été publiés, nous
ne pouvons pas développer plus amplement la comparaison.
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Fig. 3.43 – Valeur propre e1 de la matrice A en fonction de la fréquence pour toutes les
configurations obtenues par les expériences directes et les expériences par paliers. En rouge
sont représentées les valeurs moyennes pour chaque fréquence.
Pour traduire l’anisotropie de certaines configurations, il faudrait soit considérer la
forme de l’enveloppe externe de la configuration soit mesurer localement l’anisotropie. En
effet, une portion angulaire du motif d’une configuration isotrope est fortement anisotrope
puisque les couches sont superposées. Au contraire, une portion angulaire du motif d’une
configuration anisotrope ne présente pas de direction préférentielle des couches, nous de-
vrions donc mesurer, en utilisant la matrice A une forte isotropie. Ce travail reste à faire.
Dans ce cas, nous ne mesurerions pas une anisotropie de forme mais plutôt une anisotropie
liée au désordre de la configuration. C’est justement ce qui va retenir notre attention dans
la section suivante. Nous caractérisons le désordre d’une configuration donnée et non plus
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d’un ensemble statistique de configurations.
3.7 Désordre
Il est clair, en observant des configurations obtenues dans les mêmes conditions expéri-
mentales, que certaines sont plus désordonnées que d’autres. Une illustration en est donnée
dans Fig. 3.14. Le terme désordre est ici utilisé dans le sens courant mais nous allons lui
donner une signification physique. Dans la suite, nous proposons des grandeurs comme
candidates à la mesure du désordre. Une première mesure consiste en une caractérisation
géométrique de la différence entre une configuration donnée et la configuration spiralée qui
est celle la plus ordonnée. Une deuxième mesure consiste en une caractérisation dynamique
qui nécessite de perturber mécaniquement le fil confiné ; nous verrons que la réponse à la
perturbation permet de sonder la géométrie du système.
3.7.1 Caractérisation géométrique
Comparons deux configurations, l’une spiralée et l’autre désordonnée (Fig. 3.44). Nous
observons qu’en moyenne, les branches de la configuration spiralée sont plus épaisses c’est-
à-dire qu’elles contiennent un plus grand nombre de couches que les branches de la configu-
ration désordonnée. En effet, ce qui nous fait dire que la configuration est désordonnée est
qu’elle a un plus grand nombre de vides et de boucles ; donc elle a un plus faible nombre
de couches par branche, comme nous l’avions remarqué précédemment (section 3.5.5). Le
a) b)
Fig. 3.44 – Deux configurations obtenues à la même intensité de confinement, l’une ordon-
née (a), l’autre désordonnée (b). Les échelles sont les mêmes.
nombre moyen de couches par branche permet donc de mesurer le désordre. Plus ce nombre
est grand, plus la configuration est ordonnée. Nous avions déjà observé que le nombre de
couches par branche est une fonction croissante de l’intensité du confinement (Fig. 3.45).
Cela signifie que les configurations s’ordonnent sous l’effet du confinement. Ce résultat
n’est autre que celui établi section 3.5.2 : un phénomène de stacking apparaît, les couches
s’alignent entre elles. Plus l’intensité du confinement est élevée, plus le nombre de couches
étant dans le même état est grand.
Nous associons une mesure du rayon de giration à la mesure du nombre moyen de
couches par branche. Nous effectuons cette mesure pour les configurations obtenues par les
expériences directes ainsi que les expériences paliers. Le rayon de giration est mesuré après
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Fig. 3.45 – Nombre moyen de couches par branche en fonction de la fréquence. Reproduc-
tion de Fig. 3.34.
1800 s afin de s’assurer que le régime stationnaire est atteint. Afin d’obtenir des mesures
indépendantes de l’intensité du confinement, nous normalisons le rayon de giration et le
nombre moyen de couches par branche par les valeurs correspondant à une spirale obtenue
pour la même intensité de confinement, calculées en section 3.2 (Eqs. 3.23 et 3.24). Nous
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Fig. 3.46 – Nombre moyen de couches par branche en fonction du rayon de giration pour
chaque réalisation d’une expérience. Le nombre de couches par branche et le rayon de
giration sont normalisés par les valeurs correspondant au cas idéal de la spirale, obtenue à
la même intensité de confinement que la configuration considérée.
traçons le nombre moyen de couches par branche normalisé en fonction du rayon de giration
normalisé pour chaque configuration (Fig. 3.46). Le nuage de points est large mais une
tendance se dégage ; nous observons que le nombre moyen de couches par branche décroît
lorsque le rayon de giration augmente. Donc les géométries ordonnées, avec Nc/b grand,
ont un petit rayon tandis que les géométries désordonnées, avec Nc/b faible, ont un grand
rayon. C’est en effet ce qu’on observe sur Fig. 3.44 ; l’échelle est la même pour les deux
74
3. Centripétation
images et la configuration désordonnée a un plus grand rayon que l’ordonnée.
Finalement, le nombre de couches par branche d’une configuration permet de mesurer le
désordre d’une configuration : plus ce nombre est petit, plus la configuration est différente
d’une spirale. Le rayon de giration fournit la même mesure. Cependant, ces deux mesures
ne sont pas complètement satisfaisantes. La courbe de Fig. 3.46 s’aplatit pour les grandes
valeurs de R/Rspirale. Il est donc possible, à partir de cette mesure, de différencier une
configuration fortement désordonnée d’une configuration fortement ordonnée mais il n’est
pas possible de différencier deux configurations désordonnées. Cette méthode permet donc
de classer les configurations selon leur désordre sans le quantifier à proprement parler.
Nous présentons une seconde méthode, basée sur des mesures mécaniques, qui permet une
mesure plus satisfaisante du désordre.
3.7.2 Caractérisation mécanique
Nous réalisons l’expérience suivante : la fréquence de rotation de la cellule est successi-
vement augmentée puis diminuée par paliers. Le temps passé à un palier est de 1800 s pour
s’assurer que le régime stationnaire est atteint. A chaque palier nous mesurons le rayon
de giration du fil compacté et nous reportons sa valeur sur un graphe en fonction de la
fréquence imposée. Pour diminuer les incertitudes de mesures, le rayon est mesuré sur les
10 dernières images prises toutes les 10 s durant les 100 dernières secondes passées à un
palier. Un exemple est présenté en Fig. 3.47 ; ce graphe correspond à la réalisation complète
d’une expérience dans laquelle la cellule rotative est lancée à 4Hz puis la fréquence est
augmentée jusqu’à 12Hz par sauts de fréquence de 2Hz puis elle est diminuée jusqu’à
6Hz pour être augmentée à nouveau. Les flèches placées sur la courbe indiquent le chemin
suivi durant les trois premières étapes. Nous avons choisi cet exemple pour présenter une
figure lisible mais dans la plupart des expériences, un plus grand nombre d’aller-retours en
fréquence est réalisé.
Nous observons qu’après quelques paliers de vitesse, le rayon de giration devient ap-
proximativement une fonction linéaire de la fréquence. En d’autres termes, la variation du
rayon de giration due à une perturbation en fréquence est réversible. Le nombre de paliers
nécessaires pour atteindre la branche réversible n’est pas constant. Cependant il n’est pas
nécessaire que la fréquence commence à décroître pour que le rayon évolue réversiblement
comme c’est le cas sur le graphe de Fig. 3.47 : dès le premier passage à 8Hz, le rayon
est linéaire en fréquence. Par ailleurs, nous remarquons que lorsque le rayon évolue sur
cette branche, la géométrie du fil plié ne change pas d’un palier à l’autre c’est-à-dire que
les grandeurs topologiques sont conservées. Les images de Fig. 3.48 montrent l’évolution
d’une configuration lorsque la fréquence diminue. La géométrie est dilatée mais le nombre
de boucles est constant. D’ailleurs, la position relative des boucles les unes par rapport
aux autres n’est que peu modifiée. Cette invariance de forme n’est pas traduite par une
invariance du nombre de branches ou de couches ; lorsque le fil est dilaté, des couches se
décollent les unes des autres, créant ainsi de nouvelles branches. Il nous est donc impossible
de fournir une mesure quantitative de cette invariance mais nous pensons que l’observation
est suffisamment convaincante pour que l’on considère que la configuration reste la même.
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Fig. 3.47 – Graphe de l’évolution du rayon de giration lors d’une expérience palier. Dans
cet exemple, la cellule est mise en rotation à 4 Hz. Le rayon de giration est mesuré une
fois l’équilibre atteint puis la fréquence est augmentée à 6Hz, l’équilibre est atteint, etc.
Lorsque la fréquence de 12Hz est atteinte, on diminue la fréquence par paliers jusqu’à
6Hz pour l’augmenter à nouveau. Après quelques étapes de compaction (trois dans cet
exemple), le rayon devient une fonction linéaire de la fréquence. l’équation de cette droite
est donnée par R = χf +R0.
Fig. 3.48 – Evolution de la configuration lors d’une expérience palier. Lorsque l’intensité
de confinement varie, les grandeurs topologiques et géométriques de la configuration sont
conservées. La seconde ligne d’images permet de voir que la position relative des boucles les
unes par rapport aux autres varie peu. Le fil est compressé, comme un solide souple, sous
la perturbation en fréquence mais il n’est pas soumis à des réorganisations géométriques.
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Le fil est compressé et décompressé en restant piégé dans la configuration initialement
sélectionnée. L’objet semble respirer sans que la perturbation n’induise de changements
dans sa géométrie. Le fil plié peut alors être traité comme un solide souple dont la taille
dépend de la contrainte appliquée. La variation du rayon lors d’une perturbation de la
fréquence, donc la pente de la branche réversible de R(f), définit la susceptibilité du
système, notée χ = ∂R/∂f . On la désignera comme étant la « compressibilité » de la
configuration bien que le terme ne soit pas exact : le volume du solide correspond ici
à son rayon et la pression correspond à la fréquence. A chaque expérience correspond
une fonction linéaire R(f) = χf + R0 unique. Une configuration est caractérisée par
deux grandeurs : sa « compressibilité »χ et un rayon caractéristique R0, indépendant de
l’intensité du confinement, que l’on choisit comme étant l’ordonnée à l’origine de la droite
R(f).
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Fig. 3.49 – Graphe du rayon caractéristique R0 en fonction de la compressibilité χ. Chaque
point correspond à une réalisation d’une expérience palier ; ils collapsent sur la courbe
maîtresse quelque soit l’intensité de confinement.
En perturbant en fréquence une configuration donnée, on mesure le couple (χ,R0) que
l’on place sur le graphe de Fig. 3.49. Notez que chaque point de ce graphe correspond à une
expérience réalisée suivant le protocole présenté précédemment ; il est donc indépendant
de la fréquence de rotation de la cellule. Cette mesure montre que le rayon caractéristique
est une fonction linéaire croissante de la compressibilité. Or nous avons montré dans la
section 3.7.1 qu’ordre et taille sont liés ; une configuration ordonnée a un petit rayon,
une configuration désordonnée a un grand rayon. Le graphe de Fig. 3.49 apporte une
information supplémentaire : une configuration ordonnée a un petit rayon et une faible
compressibilité tandis qu’une configuration désordonnée a un grand rayon et une forte
compressibilité. C’est ici notre résultat principal. Ce phénomène est finalement intuitif. Plus
la configuration est ordonnée, plus le nombre de couches superposées est grand. Les forces
de frottements inter-couches sont grandes et le système répondra avec une faible amplitude
de mouvement à une perturbation mécanique. Une géométrie désordonnée présente, elle,
77
3. Centripétation
un grand nombre de boucles ayant une forte courbure, elle se déplie facilement dès que le
confinement est relâché.
Nous souhaitons faire remarquer que la courbe de l’évolution du rayon de giration en
fonction de la fréquence (Fig. 3.47) est analogue aux courbes de densité d’un empilement
granulaire soumis à des tapes d’amplitude variable, obtenues par Nowak et al. [Nowak et al.,
1997] (Fig. 3.50). L’amplitude des tapes est successivement augmentée puis diminuée ; la
densité commence par augmenter puis elle évolue sur une branche réversible. Les auteurs
notent que la pente de la partie réversible de la courbe dépend de la taille des grains : plus
les grains sont gros, plus la pente est grande donc plus l’empilement est « compressible ».
L’explication proposée est que les configurations de l’empilement sont plus instables lorsque
les grains sont gros car il y a plus de vides ; elles ont donc plus de facilité à se réorganiser
sous l’influence des perturbations. Nous interprétons nos résultats de la même façon : les
nombreuses boucles des configurations désordonnées ont plus de facilité à se déplier que les
couches de fil superposées. Cette analogie entre deux expériences absolument différentes
nous permet d’évoquer une nouvelle fois la présence de jamming dans les systèmes confinés.
Une différence majeure des processus de décompaction est cependant à noter : sous une
perturbation, l’empilement granulaire se réorganise et atteint de nouvelles configurations
d’équilibre tandis que le système confiné reste bloqué dans la même configuration.
Fig. 3.50 – Densité volumique d’un empilement de billes perturbées par des séries de tapes
d’amplitude Γ croissante puis décroissante. Figure extraite de [Nowak et al., 1997].
Pour caractériser le désordre d’une configuration, une première méthode consiste à me-
surer sa taille, ici son rayon. Plus il est grand, plus le désordre est grand. Cependant, cela
impose de connaître le potentiel de confinement car le rayon de giration dépend de l’inten-
sité du confinement. La deuxième méthode est indépendante de l’intensité du confinement.
Elle consiste à appuyer sur l’objet confiné pour tester sa souplesse. Dans notre système,
la variation de l’intensité du potentiel de confinement nous permet de réaliser ce sondage
mais il est bien sûr possible d’imaginer d’autres moyens de sondages pour des systèmes
différents. Cependant, il est important que la totalité du matériau ressente la perturba-
tion. Par exemple, appuyer localement à la surface de l’objet ne permettrait pas d’intégrer
l’information sur toute la configuration et la mesure de compressibilité serait biaisée. L’in-
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térêt de cette méthode est qu’il est possible de mesurer le désordre de la géométrie d’un
objet confiné sans connaître le potentiel de confinement et sans avoir accès à la géométrie
locale ; seule une mesure du rayon suffit. Cette méthode est ici testée pour un objet à deux
dimensions mais nous pensons qu’elle est généralisable à un objet tridimensionnel.
3.7.3 Résumé
Nous proposons une méthode permettant de quantifier le désordre d’une configuration.
Le terme désordre désigne la différence entre une configuration quelconque et la confi-
guration accessible la plus ordonnée, la spirale. Nous avons d’abord montré que la taille
de l’objet dans une configuration désordonnée est supérieure à celle d’un objet dans une
configuration ordonnée. Ensuite, nous avons montré que les propriétés mécaniques du so-
lide effectif que forme le système confiné, à travers sa compressibilité, traduisent le désordre
géométrique présent à l’intérieur de l’objet. Nous pensons que ce résultat est généralisable
à trois dimensions. L’intérêt pratique d’un tel résultat est évident : il suffit de tester la
résistance à des contraintes d’un objet confiné pour sonder sa structure interne.
Un résultat important est que plus le système est confiné, plus les configurations sont
ordonnées. Ceci est en accord avec les mesures statistiques effectuées précédemment.
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Chapitre 4
Conclusions
Compliquer : v.tr. XIVes. Emprunté du latin complicare, « lier ensemble, envelopper, plier en
roulant ».
Dictionnaire de l’Académie Française
Dans cette première partie nous avons rapporté les résultats de deux expériences, l’une
permettant d’observer les premiers stades du confinement d’un anneau unidimensionnel
dans un plan, l’autre permettant d’accéder aux géométries confinées d’un fil dans un plan,
à des taux de confinement élevés.
Dans l’expérience du confinement d’un anneau de gel en croissance, l’état initial est
parfaitement contrôlé et l’évolution de la configuration de l’anneau peut se faire sans au-
cune perte d’ergodicité : l’intérêt majeur de ce dispositif est qu’il est possible de visiter la
totalité de l’espace des phases. De plus, la dynamique de repliement est suffisamment lente
et les intensités de confinement finales suffisamment faibles pour que l’on puisse suivre
exactement l’évolution de la géométrie de l’anneau. Au cours de cette étude, nous avons
montré que le nombre de configurations accessibles augmente rapidement avec le confine-
ment et que la complexité ou le désordre émerge dès les toutes premières bifurcations. Nous
avons mis en évidence deux types d’évolution, l’une correspondant à une dynamique lente
de confinement qui permet à l’anneau d’approcher l’état d’énergie fondamentale, l’autre
correspondant à un quenching (ou trempe) du système, gelant le désordre déjà développé
au moment du blocage, ce qui force le système à atteindre des configurations de haute
énergie. Les conclusions principales de cette étude sont que l’espace des phases s’élargit
au fur et à mesure que l’énergie est injectée dans le système et que les configurations se
complexifient au cours du confinement.
L’originalité de la seconde expérience, la compaction d’un fil dans un plan par cen-
tripétation, est d’abord de pouvoir confiner une tige élastique de manière réversible, sans
imposer de conditions aux bords rigides, ensuite de pouvoir contrôler la force nécessaire
pour créer les structures confinées tout en visualisant la géométrie en confinement. Un
dernier point intéressant, que nous pourrons exploiter plus particulièrement par la suite,
est de pouvoir suivre la dynamique de repliement. De nombreuses pistes d’études sont
possibles grâce à ce dispositif, nous y reviendrons dans la conclusion de cette thèse. Nous
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avons choisi de nous intéresser aux propriétés statistiques et mécaniques des configurations
confinées à l’équilibre. Nous avons montré que le confinement a tendance à ordonner les
configurations par un processus de stacking. Dans la littérature, des études sur d’autres
systèmes compactés mettent également en évidence la présence de cet ordre dû au stacking.
Notre apport a été de montrer l’émergence de cet ordre par augmentation du confinement.
Nous avons également mis en évidence l’existence d’un anneau virtuel confinant qui im-
pose le comportement du système aussi bien du point de vue géométrique qu’énergétique.
Dans une deuxième partie de l’étude, nous avons pu définir précisément le désordre d’une
géométrie confinée et nous l’avons relié à la taille et aux propriétés mécaniques de l’objet
confiné.
De la première expérience, nous apprenons que la complexité émerge lorsque le confine-
ment augmente, de la deuxième, nous apprenons que le confinement ordonne les configura-
tions. Nous résumons ces deux assertions de la façon suivante : en augmentant le confine-
ment, l’énergie de l’état fondamental est augmentée et les configurations sélectionnées en
sont des états excités. L’espace des configurations accessibles s’élargit (augmentation de la
complexité) mais plus le confinement est fort, plus les configurations sélectionnées au sein
de l’espace des phases sont proches de l’état fondamental (augmentation de l’ordre). Nous
tentons une schématisation de cette interprétation en Fig. 4.1. Finalement, la première
expérience nous donne une information sur l’évolution de l’espace des phases, la seconde
sur le parcours des configurations dans cet espace.
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Fig. 4.1 – Schéma de l’espace des phases s’élargissant avec un confinement croissant. Les
configurations sélectionnées dans cette espace s’ordonnent avec le confinement.
Je souhaite clôturer cette partie en montrant que les objets que nous avons étudiés
sont esthétiques et pas seulement au travers des yeux d’un physicien. L’artiste circassien
Johann le Guillerm s’intéresse comme nous aux formes sous diverses transformations. Nous
ne montrons ici que son chantier des élastiques qui n’est autre qu’un diagramme des bifur-
cations possibles d’un anneau élastique, sous deux transformations : boucle intérieure ou
boucle extérieure.
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Deuxième partie
Fracture
85
Chapitre 5
Eléments de la théorie de la
fracture
La fracture est le fait de créer des surfaces dans un corps initialement cohérent. A
l’échelle microscopique, la physique de la rupture est identique d’un système à l’autre. Il
s’agit de briser des liaisons moléculaires afin de créer de nouvelles interfaces. Mais dès
l’échelle mésoscopique le mot fracture s’avère décrire différents phénomènes. Le matériau
est fragile ou ductile ce qui donne une indication sur la taille de la zone endommagée par
la fracturation. A l’échelle macroscopique, on observe une multitude de comportements
possibles : la fracture peut être dynamique ou statique (ces termes seront définis par la
suite), de fatigue, de fluage. L’objet peut avoir une taille moléculaire jusqu’à une taille
comparable à celle de la Terre. Finalement, étudier la fracture est d’une grande complexité :
les mêmes phénomènes physiques donnent lieu à des manifestations très diverses. Nous
devons comprendre ce qui les différencie pour pouvoir les prédire. Les problèmes à étudier
peuvent être groupés de la façon suivante : la nucléation, la propagation, le chemin suivi
et les interactions entre fissures.
Pratiquement, nous n’avons que peu affaire au problème de nucléation ; tous les maté-
riaux contiennent des microfissures qui se propagent si le matériau est chargé ; très peu de
fissures « fraîches » sont créées. Nous n’aborderons pas ce point dans ce manuscrit. Eta-
blir des critères quantitatifs de la propagation est un enjeu essentiel pour la science des
matériaux. Il est absolument nécessaire de savoir quelle charge un objet peut supporter
sans qu’une microfissure existante ne se propage. Quand la fissure se propage, ce sont le
type de chargement, les conditions aux limites, la nature du matériau qui décident de la
trajectoire.
Le but de ce chapitre est d’introduire les notions qui seront utilisées dans la suite. Ce
sera assez sommaire ; nous renvoyons à la lecture d’ouvrages spécialisés pour connaître le
détail des développements analytiques et pour avoir des précisions supplémentaires [Bro-
berg, 1999, Lawn, 1993, Leblond, 2003]. Nous commencerons par décrire les critères de
propagation qui ont été établis au cours du XXè siècle. Dans une deuxième partie, nous
nous intéresserons à la trajectoire d’une fissure dans un matériau fragile ainsi qu’à sa
stabilité.
87
5. Eléments de la théorie de la fracture
5.1 Pourquoi étudier la fracture
Le problème de la résistance des matériaux a commencé à être étudié systématiquement
au cours de la deuxième moitié du XXè siècle même si des travaux plus anciens liés à
la fracture sont connus (Galilée en 1638). Des accidents comme celui du Schenechtady
(Fig. 5.1), un paquebot fait d’acier, pose la question de la fragilité des métaux sous certaines
conditions : une fracture fragile s’est propagée dans le bâtiment dès sa mise à l’eau en 1943,
le coupant en deux sans raison évidente. Peu brillamment, la science militaire a permis de
grands progrès dans ce domaine car les torpilles et autres objets du genre avaient pour
but de détruire les bâtiments visés en les fracturant. Au cours du XXè siècle, de nouvelles
Fig. 5.1 – Le Schenechtady, un paquebot militaire américain d’acier qui s’est spontanément
coupé en deux lors de sa mise à l’eau.
méthodes ont permis de détecter les fissures au sein d’un matériau. On découvre alors
qu’aucun solide n’est exempt de fissure. Par la suite, la question a été de savoir quelle
charge pouvait supporter un objet sans que ses fissures internes ne se propagent.
La vie moderne apporte son lot de problèmes liés à la fracture dans les films minces.
Les supermarchés sont emplis de produits emballés dans des films protecteurs assez résis-
tants pour supporter le transport et suffisamment hermétiques pour conserver la fraîcheur,
obligeant les employés de l’industrie agroalimentaire à inventer une multitude de procédés
regroupés sous le nom d’ouvertures faciles. Cela fonctionne plus ou moins bien (Fig. 5.2).
Le capuchon du pot de yaourt est collé sur la périphérie du pot : qui réussit à tous les coups
à le décoller sans le déchirer ? L’enveloppe plastique d’un CD peut rapidement devenir une
source de stress pour qui n’arrive pas à prendre en main la languette de l’ouverture facile.
En géophysique, la mécanique de la rupture permet d’expliquer un certain nombre de
mécanismes liés aux séismes [Aki and Richards, 1980]. Dans ce domaine, le problème est
inverse : connaissant les déformations du terrain en surface, est-il possible de déterminer
la géométrie et l’activité de la fracture présente en profondeur ?
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Fig. 5.2 – Les enjeux du packaging vus par Goscinny et Gotlib. Vignettes extraites de
[Goscinny and Gotlib, 1972].
5.2 Critères de propagation
5.2.1 Concentration des contraintes
Considérons un solide contenant une seule fissure. L’observation montre que le solide
casse à cet endroit et non en n’importe quel autre point. Cela signifie que des contraintes
appliquées uniformément à un solide se concentrent autour de la fissure. Inglis l’a montré
en 1913 en établissant l’expression du champ de contraintes en présence d’un trou de forme
elliptique [Inglis, 1913]. Nous ne détaillons pas le calcul mais nous en présentons les grandes
lignes.
2c
y
x
2b
σA σAa) b)
C
Fig. 5.3 – a) Un trou elliptique de demis axes c et b est initié dans un solide de dimen-
sions infinies auquel la contrainte uniaxiale σA est appliquée. (b) Schéma des lignes de
déformations induites par des contraintes extérieures σA dans un solide contenant un trou
elliptique. La distance entre deux lignes schématise l’intensité des contraintes : plus la
distance est petite, plus les contraintes sont grandes.
Soit un solide de taille infinie dans lequel est introduit un trou elliptique de demi grand
axe c et de demi petit axe b (Fig. 5.3a). La contrainte σA est appliquée aux bords dans la
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direction normale au grand axe de la fissure. L’équation paramétrique de l’ellipse est :
x(t) = c cos(t)
y(t) = b sin(t)
Inglis montre que la contrainte au point C s’exprime comme :
σC = σA
(
1 +
2c
b
)
(5.1)
Sachant qu’au point C le rayon de courbure ρ atteint un minimum, il est donné par :
ρ =
b2
c
, (5.2)
σC peut être exprimée en fonction de ρ :
σC = σA
(
1 + 2
(
c
ρ
)1/2)
. (5.3)
Dans le cas où b << c, c’est-à-dire ρ≪ 1 le rapport des contraintes devient :
σC
σA
= 2
(
c
ρ
)1/2
. (5.4)
Plus l’ellipse est pointue, plus la contrainte à son extrémité est forte (Fig. 5.3b). Le calcul
d’Inglis permet de montrer que dans un matériau chargé, les contraintes sont localement
démultipliées dans une zone proche d’une hétérogénéité, par exemple une microfissure ou
un défaut du cristal. Le matériau casse à l’endroit où les contraintes sont les plus fortes
donc à l’endoit de l’hétérogénéité. En résumé, il est nécéssaire de considérer indépendam-
ment deux phénomènes, le chargement du solide à grande échelle et la rupture locale autour
de la pointe de la fissure car les ordres de grandeurs des contraintes appliquées sont in-
comparables. A grande échelle, les contraintes sont faibles et ne font que déformer le solide
tandis qu’autour de la pointe de la fissure, l’énergie apportée est suffisante pour casser des
liaisons moléculaires ; dans cette zone, le matériau est irréversiblement endommagé. Elle
est désignée par le terme process zone ou zone active. Les déformations dans la zone ac-
tive sont trop importantes pour être décrites par la théorie de l’élasticité linéaire (LEFM).
Hopkinson propose en 1913 de prendre en compte les non-linéarités à la pointe de la fis-
sure [Hopkinson, 1913]. La théorie de Griffith en 1920 permet d’écarter cette difficulté.
Il considère la propagation d’une fissure d’un point de vue énergétique, regroupant les
phénomènes qui se produisent à la pointe de la fissure dans un terme d’énergie de surface.
5.2.2 Aspects énergétiques
En 1920, Griffith établit un critère de propagation d’une fissure isolée en utilisant une
approche thermodynamique [Griffith, 1920]. Il considère le solide contenant une fissure en
propagation statique comme un système soumis à une transformation thermodynamique
réversible. Lorsque le solide est chargé, la fissure se propage de façon à minimiser l’énergie
libre du système. L’énergie totale U du système contient un terme d’énergie mécanique et
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un terme d’énergie de surface. L’énergie mécanique UM est la somme de l’énergie potentielle
élastique stockée par le solide et l’énergie introduite par le chargement extérieur, qui est en
fait l’inverse du travail fourni pour déplacer les points d’application de la force. Le terme
d’énergie de surface permet de regrouper les phénomènes complexes qui se produisent
dans la zone active. On considère qu’une certaine énergie US est nécessaire pour casser les
liaisons moléculaires et créer de nouvelles surfaces. L’énergie totale du système est U =
UM + US . L’équilibre thermodynamique est atteint lorsque l’énergie totale est minimisée.
On comprend que lorsque la fissure avance, des contraintes élastiques sont relâchées et
donc dUM/dl < 0 où l est la longueur de la fissure. L’énergie mécanique stockée favorise
donc l’extension de la fissure. En revanche, la surface de la fissure augmente lors de la
propagation donc la variation d’énergie de surface est positive dUS/dl > 0 ; l’énergie de
surface s’oppose à la propagation. Le critère d’équilibre d’une fissure s’écrit :
dU
dl
= 0 , (5.5)
Plus quantitativement, nous introduisons γ l’énergie nécessaire pour créer une unité de
surface. Lorsque la fissure se propage d’une longueur dl, l’énergie de surface augmente
d’une quantité dUS = 2γdl, le facteur 2 traduisant le fait que deux surfaces sont créées.
Nous définissons également G, le taux de restitution d’énergie mécanique, défini comme :
G = −dUM
dl
. (5.6)
L’équilibre thermodynamique est atteint lorsque :
G = 2γ . (5.7)
Cette relation traduit le fait que lorsque la fissure se propage, la variation d’énergie méca-
nique est transformée en énergie de surface. G peut être interprétée comme une force par
unité de longueur. Nous pouvons formuler cette équation comme un critère de propaga-
tion : pour que la fissure se propage, la force exercée sur les bords de la fissure doit être
supérieure ou égale à G.
Cette théorie est trop simple pour décrire complètement la propagation d’une fissure.
Elle considère que la propagation est réversible alors que la fracture est un processus
intrinsèquement irréversible. Des améliorations ont été apportées à postériori par Bui et
al [Bui et al., 1980] en émettant de nouvelles hypohèses. Ils introduisent un terme Gc
d’énergie dissipée par unité de longueur d’avancée de la fissure. La condition de propagation
devient :
G = Gc (5.8)
où G est encore le taux de restitution d’énergie mécanique. La dissipation d’énergie est
localisée dans la zone active dans laquelle les déformations sont plastiques. Comme cette
zone est de petite taille et éloignée des bords, on peut penser que sa forme ne dépend pas
du chargement appliqué. Si c’est le cas, l’énergie dissipée par unité de longueur, Gc, serait
une grandeur indépendante du chargement. On pourrait l’imaginer être une caractéristique
du matériau ou dépendre de grandeurs telles que la vitesse de propagation de la fissure.
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Une description complète du processus nécessite de prendre en compte les phénomènes
à une échelle moléculaire. Griffith estime que les contraintes à la pointe de la fissure doivent
être de l’ordre des contraintes de cohésion du solide, c’est-à-dire la contrainte seuil au-delà
de laquelle les liaisons chimiques dans le matériau sont rompues. Il réalise des expériences
sur des verres et montre que le matériau casse pour des valeurs de contraintes de deux
ordres de grandeurs plus petits que ceux attendus théoriquement. Il en conclut que les
matériaux contiennent une multitude de défauts (microfissures, vides) autour desquels
apparaît une fissure macroscopique et qui diminuent très fortement la résistance d’un
matériau. Finalement, la question de la nucléation d’une fissure ne peut être résolue que
de manière probabiliste puisque la distribution statistique des défauts dans le solide y joue
un grand rôle.
La théorie de Griffith établit un critère de propagation mais ne prédit pas la trajec-
toire d’une fissure. Plus tard, Irwin développe une théorie qui découle naturellement de
la formulation thermodynamique de Griffith pour prédire les trajectoires selon le charge-
ment appliqué. Nous considérons dans la suite une fissure isolée dans un solide parfait,
c’est-à-dire sans microfissures.
5.2.3 Facteurs d’intensité
Avant de continuer, distinguons trois modes de déformations, schématisés sur Fig. 5.4.
Le mode I ou mode d’ouverture correspond à une propagation dans la direction perpendi-
culaire aux forces exercées. Le mode II est aussi appelé mode de cisaillement dans le plan.
Le mode III est un mode de cisaillement hors du plan dans lequel la fissure est propagée
dans la direction transverse au plan des forces appliquées.
Fig. 5.4 – Les trois modes de fracture. I : mode d’ouverture, II : mode de cisaillement dans
le plan, III : mode de cisaillement hors du plan. Figure extraite de [Lawn, 1993].
En 1958, Irwin établit l’expression analytique du champ de contraintes autour d’une
fissure en résolvant les équations de l’élasticité linéaire [Irwin, 1958]. Chaque mode de
propagation peut être décrit indépendamment des autres. Pour une fissure en forme de
fente, l’expression des contraintes dans le plan décrit par le système de coordonnées (r, φ)
s’exprime sous une forme simple :
σij(r, φ) =
KI√
2πr
f Iij(φ) +
KII√
2πr
f IIij (φ) +
KIII√
2πr
f IIIij (φ) +O(r
0) , (5.9)
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où KI, KII et KIII sont les facteurs d’intensités de contraintes des trois modes de propaga-
tion et les fij des fonctions de la position angulaire φ. Comme il était prévu par la théorie
d’Inglis, les contraintes sont concentrées à la pointe de la fissure et divergent en r = 0.
Une expression du taux de restitution d’énergie G en fonction des facteurs d’intensité
K peut être obtenue en calculant l’énergie élastique relâchée lors de la propagation de la
fissure en utilisant l’expression du champ de contrainte donné Eq. 5.9. On obtient alors :
G =
K2I
E′
+
K2II
E′
+
K2III (1 + ν)
E
. (5.10)
où E est le module de Young et ν le coefficient de Poisson.
Un critère de propagation serait de formuler un seuil de contrainte au-delà de laquelle
la fissure se propagerait. Mais les contraintes à la pointe divergent, il n’est donc pas pos-
sible de décider d’un seuil. Irwin propose de considérer un seuil sur le facteur d’intensité
des contraintes qui mesure l’intensité des contraintes autour de la singularité, malgré la
divergence. Finalement, la résistance à la fracture d’un matériau est mesurée par la té-
nacité KIc qui est le facteur d’intensité des contraintes minimales à appliquer en mode I
pour initier la propagation d’une fissure. Une fissure rectiligne de longueur w est initiée
dans un solide de dimensions infinies. Le solide est soumis à des contraintes d’étirement,
perpendiculairement à la fissure (mode I). La fissure se propage au-delà d’une contrainte
seuil σA. La ténacité est donnée par :
KIc = σA
√
π
2
w (5.11)
Notez que deux pointes de fissures doivent se propager. Dans le cas d’un solide de dimen-
sions finies, un facteur géométrique intervient mais la dépendance en w n’est pas modifiée.
Les quantités G et K permettent de caractériser la force motrice de la propagation de
la fissure. Cependant, d’autres critères sont nécessaires pour prédire la trajectoire d’une
fissure.
5.3 Trajectoire d’une fissure
5.3.1 Stabilité d’une fissure
Dans l’étude qui suit, nous ne considérons que des fissures en propagation quasista-
tique. Nous précisons ici le terme statique. D’après la théorie de Griffith (section 5.2.2),
la longueur d’une fissure est sélectionnée de manière à assurer l’équilibre entre l’énergie
potentielle du solide, incluant l’énergie élastique de déformation et l’énergie apportée par
le chargement extérieur et l’énergie de surface du matériel. Pour un chargement fixé, nous
déterminons la longueur d’équilibre de la fissure lc. Considérons un solide de forme rec-
tangulaire dans lequel est initiée une fissure (Fig. 5.5). Les bras du solide sont déplacés
dans la direction normale à l’axe de la fissure. Le chargement extérieur peut être soit un
déplacement constant d’une quantité δ de chaque bras, soit une force constante P . L’épais-
seur dans la direction perpendiculaire au plan de la page est unitaire. Selon la théorie des
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Fig. 5.5 – Une fissure de longueur l est propagée dans un solide par un déplacement δ
de chaque bras, d’épaisseur h, induit par une force P . Figure extraite de [Freund, 1990],
chap.1, p.5.
poutres de Bernoulli-Euler, la force P nécessaire pour fléchir de δ une poutre de longueur
l encastrée à une de ses extrémités est :
P =
Eh3
4l3
δ (5.12)
où les notations utilisées sont celles présentées Fig. 5.5. L’énergie élastique stockée dans le
solide est alors :
Pδ =
Eh3
4l3
δ2 =
4l3
Eh3
P 2 (5.13)
A déplacement fixé δ∗, l’énergie mécanique est UM = Eh
3δ∗2/4l3. L’énergie de surface
est US = 2γl où γ est l’énergie par unité de longueur. En minimisant l’énergie totale
Ut = UM+Us par rapport à la longueur de la fissure l, on obtient une longueur d’équilibre :
lc =
(
3Eh3δ∗2
8γ
)1/4
(5.14)
Nous pouvons vérifier que la longueur lc correspond à un équilibre stable car :
∂2
∂l2
(UM + US) =
3Eh3δ∗2
l5
> 0 (5.15)
Le profil des énergies est tracé en fonction de la longueur l de la fissure sur Fig. 5.6a.
Les courbes sont extraites de [Freund, 1990] dans lequel Ω = UM et ΩS = US . L’énergie
totale, en pointillé, présente bien un minimum pour l = lc. Cela signifie qu’en imposant
un déplacement δ∗ des points de chargement, la fissure se propage jusqu’à atteindre la
longueur d’équilibre puis elle s’arrête. En augmentant δ∗ d’une quantité infinitésimale, la
fissure se propagera sur une longueur infinitésimale. Cela correspond à une propagation
statique de la fissure.
Le même raisonnement peut être fait lorsque le chargement est à force constante. Dans
ce cas, la longueur d’équilibre correspond à un maximum d’énergie et donc à un équilibre
instable (Fig. 5.6b). Une fois la longueur lc atteinte, la fissure continuera à se propager de
façon à diminuer l’énergie du système et il ne sera plus possible d’atteindre une configu-
ration d’équilibre. Cette propagation est dite dynamique. Nous n’abordons pas ce type de
propagation dans cette thèse.
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Fig. 5.6 – Variation de l’énergie avec la longueur de fissure l pour (a) un déplacement
imposé des points de chargement, (b) une force imposée. Sur cette figure, Ω est l’éner-
gie mécanique UM , ΩS est l’énergie de surface US . La variation de l’énergie totale est
représentée par la courbe tiretée. Figure extraite de [Freund, 1990], chap.1, p.7.
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5.3.2 Stabilité de la trajectoire
Avant d’établir un critère permettant de prédire la trajectoire sélectionnée lors de la
propagation d’une fissure dans un plan, les observations suivantes ont été faites :
– La trajectoire d’une fissure centrée dans un plan et soumise à des contraintes d’ou-
verture (mode I) est rectiligne (Fig. 5.7).
– La trajectoire d’une fissure soumise à un cisaillement (mode II) est déviée afin que
la fissure se propage perpendiculairement aux contraintes imposées soit en mode I
(Fig. 5.8).
– La trajectoire d’une fissure initialement perpendiculaire aux forces appliquées mais
décentrée par rapport à l’axe de symétrie de l’échantillon est déviée et rejoint l’axe
central.
F
-F
a) b)
Fig. 5.7 – (a) Des contraintes sont appliquées perpendiculairement à une fissure initiée
dans une feuille de papier (mode I). (b) La trajectoire de la fissure est rectiligne.
a) b)
F
-F
Fig. 5.8 – (a) Des contraintes de cisaillement et d’ouverture sont appliquées à une fissure
initiée dans une feuille de papier (mode I+II). (b) La trajectoire de la fissure dévie de la
direction initiale afin de se propager perpendiculairement aux contraintes imposées soit en
mode I.
La seconde observation suggère que la trajectoire de la fissure est choisie de façon à annuler
les contraintes de cisaillement au voisinage de la pointe de la fissure : une fissure propagée
en mode mixte I+II est déviée de façon à éliminer la composante de mode II. La troisième
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observation résulte également de l’annulation des contraintes cisaillantes : la dissymétrie
de la configuration introduit un mode II à la pointe de la fissure qui sont annulées lors de
la propagation. Gold’stein et Sagalnik le formulent à travers le principe de symétrie locale
(PLS pour Principle of Local Symmetry) [Gol’dstein and Sagalnik, 1974,Leblond, 1989] :
KII = 0 (5.16)
Une seconde approche (maximum energy release rate criterion) considère qu’une fissure se
propage dans la direction selon laquelle l’énergie élastique relâchée est maximale [Erdogan
and Sih, 1963]. Les prédictions émanant de ces deux principes sont quasiment équivalentes.
Concernant la trajectoire d’une fissure propagée en mode de cisaillement hors du plan
ou mode III, il n’existe pas de critère bien établi. Il semble admis qu’ici encore, la trajec-
toire choisie est celle qui permet une propagation en mode I pur. Cependant, différents
comportements de la trajectoire sont observés. Le front d’une fissure initiée dans un so-
lide et propagée en mode mixte I+III tourne pour annuler les contraintes cisaillantes à
sa pointe. Dans certains cas, la rotation est abrupte [Sommer, 1969,Hourlier and Pineau,
1979], dans d’autres elle est graduelle [Palaniswamy and Knauss, 1975]. Des critères ont
été proposés, le premier par Schollman [Schollmann et al., 2002], une extension du PLS en
trois dimensions, le second par Lazarus [Lazarus et al., 2001] mais ils ne permettent pas
de décrire la diversité des comportements d’une fissure.
Nous allons maintenant présenter les études expérimentales de propagation de fissures
dans des films minces. La spécificité des films minces est qu’ils se courbent plus facilement
qu’ils ne s’étirent contrairement aux solides épais. Leur comportement face au processus
de fracturation en est modifié.
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Chapitre 6
Propagation d’une fissure dans un
film mince
La propagation d’une fissure dans un plan a été largement étudiée et les critères de
propagation sont bien établis (section 5.2). En revanche, il n’existe pas encore de critère
pour prévoir la propagation et la sélection du chemin d’une fissure en mode de cisaillement
hors du plan. Il est intéressant de noter que Barenblatt, qui a proposé la description en
facteurs d’intensité, s’est d’abord penché sur la propagation en mode III [Barenblatt and
Cherepanov, 1961]. Sur la base d’arguments de symétrie, proches de ceux utilisés pour
établir le PLS, il a proposé un critère ; mais les prédictions ne concordaient pas avec les
observations. Comme nous l’avons évoqué section 5.3.2, il est admis que la trajectoire est
selectionnée de façon à annuler les contraintes de cisaillement à la pointe de la fissure aussi
bien en mode II qu’en mode III. Jusqu’à maintenant ce critère a été invoqué pour expliquer
le comportement d’une fissure propagée en mode III au démarrage de la propagation [Som-
mer, 1969,Hourlier and Pineau, 1979,Palaniswamy and Knauss, 1975] et non pour prédire
sa trajectoire macroscopique.
De nombreux travaux ont été réalisés sur la propagation d’une fissure induite par
des déformations hors du plan dans des matériaux ductiles [Hinkley and Hoogstraten,
1987,Muscat-Fenech et al., 1992]. Un plus petit nombre de travaux s’intéressent à cette
propagation dans des matériaux fragiles [Lazarus et al., 2008]. Le champ de contraintes à la
pointe de la fissure est complexe ce qui rend difficile une détermination propre de l’orienta-
tion de la fissure par rapport aux directions des contraintes présentes. Expérimentalement,
choisir un système propre pour lequel les contraintes introduites sont connues est difficile.
Par exemple, dans les matériaux épais, des effets de cisaillement de surface sont observés
lorsque l’on introduit des déformations en mode III.
Notre dispositif expérimental s’inspire de la configuration du trousers test - la traduc-
tion littérale étant le test du pantalon, nous nous en tiendrons au terme anglais. Ce test
a été développé par Rivlin et Thomas [Rivlin and Thomas, 1953]. Depuis le travail réalisé
par Mai et Cotterell [Mai and Cotterell, 1984], il est utilisé pour mesurer le travail spéci-
fique de rupture en déchirement d’un matériau ductile sous forme de feuilles [Wong et al.,
2003]. L’originalité de notre étude est d’utiliser le trousers test pour un matériau fragile
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sous forme de feuille (ou film mince). La totalité de l’énergie introduite à grande échelle
par des déformations élastiques est utilisée pour créer de nouvelles surfaces à la pointe de
la fissure contrairement aux matériaux ductiles pour lesquels une partie de l’énergie est
perdue sous forme de déformations plastiques. Comme l’épaisseur du film est faible, les
effets de cisaillement de surface disparaissent. Puisque toute l’énergie est utile, ce système
permet de comprendre comment l’énergie est focalisée depuis les grandes échelles jusqu’à
la fissure.
Dans cette étude, nous commençons par déterminer la trajectoire d’une fissure propa-
gée à grande échelle en cisaillement hors du plan puis nous examinons le problème de la
transmission des contraintes vers la fissure. Afin d’aider à la visualisation tridimensionnelle,
nous vous proposons de garder pendant la lecture une feuille que vous aurez commencé à
déchirer sans séparer complètement les deux parties.
6.1 Dispositif expérimental
6.1.1 La machine à déchirer
Nous avons élaboré un dispositif permettant de reproduire le geste que l’on fait lorsque
l’on déchire une feuille en deux (Fig. 6.1). Il consiste en quatre cylindres de Plexiglas,
de 8 mm de diamètre et de 20 cm de long, montés entre deux plaques métalliques. Deux
cylindres remplacent les doigts dans les processus de déchirement, deux autres, placés en
contre-bas et de part et d’autre des premiers, tirent le film et récoltent les parties déchirées.
Ceux du haut sont libres de tourner sur eux-mêmes tandis que ceux du bas sont entraînés
par un moteur à vitesse constante et de manière contra-rotative. Les vitesses accessibles
sont comprises entre 0.05 et 1.5 mm.s−1. Pour étudier la propagation d’une seule fissure,
nous initions aux ciseaux une fissure centrée dans un film mince depuis un des bords
libres. Le film est inséré entre les deux cylindres supérieurs et chaque partie du film est
rabattue puis fixée sur toute sa largeur sur le cylindre inférieur. Une fois les cylindres
inférieurs mis en rotation, la fissure se propage ; les languettes déchirées qui reposent sur
les cylindres supérieurs sont à l’horizontale tandis que la partie non déchirée de la feuille
pend à la verticale sous la machine. Les cylindres inférieurs collectent la partie déchirée
du film ; leur vitesse fixe la vitesse de propagation de la fissure. Nous faisons varier la
longueur de la fissure en changeant l’espacement des deux cylindres supérieurs qui peuvent
glisser horizontalement dans des fentes percées dans les plaques métalliques. Pour étudier
la propagation simultanée de deux fissures, nous utilisons le même dispositif mais deux
fissures sont initiées dans le film, symétriquement par rapport à l’axe central. Les deux
parties extérieures du film sont rabattues sur le même cylindre inférieur tandis que la
partie centrale est rabattue du côté opposé. Les réglages de la machine et l’installation
du film doivent être faits très proprement. Nous avons élaboré un protocole qui permet de
positionner correctement le film et de s’assurer que le déplacement est imposé parallèlement
à la fissure initiale. Le protocole est détaillé en Annexe B.
Lors de l’étude présentée section 6.3, nous utilisons des images du film en déchirement
prises avec un appareil photo numérique Nikon D200 associé à un objectif AF-S Nikkor 17-
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Fig. 6.1 – Le dispositif est conçu pour propager une fissure en mode de cisaillement hors
du plan (mode III) à vitesse constante dans une plaque mince. Une fissure centrée est
initiée dans un film de largeur 2L qui est inséré entre deux cylindres à rotation libre. Pour
faciliter la compréhension, une face du film a été colorée en jaune tandis que son verso a
été coloré en bleu. Chaque languette est rabattue puis fixée sur toute sa largeur à l’un des
cylindres rotatifs placés en contre-bas qui sont entraînés par un moteur à vitesse constante.
La pointe de la fissure est située entre les deux cylindres supérieurs, environ à hauteur de
leur sommet. La distance entre les deux cylindres supérieurs est de 2d.
55 mm. Il est positionné de façon à obtenir l’image de Fig. 6.1. Le centre de l’image est la
pointe de la fissure, la vue est prise de dessus avec un angle de 16◦ entre l’axe de l’objectif et
l’horizontale. L’éclairage est assuré par une lampe froide. Notez qu’une correction doit être
faite sur les mesures de longueur dans la direction parallèle aux cylindres pour tenir compte
de l’angle d’inclinaison de l’objectif. Pour s’affranchir des problèmes de distorsion liés à
l’utilisation d’une lentille optique, nous choisissons un grand angle de prise de vue ; la zone
de l’image qui nous intéresse est ainsi loin des bords. Nous établissons la correspondance
pixel-millimètre en prenant avant chaque expérience la photographie d’une feuille de papier
millimétré placé à l’horizontale, sur la machine.
6.1.2 Matériel
Le film utilisé est constitué de polypropylène, fabriqué de façon à ce qu’il ait les mêmes
propriétés mécaniques dans deux directions perpendiculaires le rendant ainsi quasi iso-
trope : il est aminci en étant tiré dans deux directions perpendiculaires et non dans une
seule comme dans la plupart des procédés de fabrication. Les épaisseurs utilisées sont de
12, 30, 50 et 90 µm. Notons que plus le film est fin, plus le réglage de l’expérience est dif-
ficile. C’est pourquoi nous ne testons pas les quatre épaisseurs dans toutes les expériences.
A température ambiante et dans la gamme de vitesse explorée, ce matériel est fragile.
La largeur des films varie de 2 à 16 cm et la longueur est de l’ordre d’un demi mètre.
Le dispositif nous permet de varier la longueur de fissure de 1.8 à 5 cm. La longueur de
la fissure est la distance entre la pointe de la fissure et le point d’application des forces,
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c’est-à-dire les cylindres supérieurs ; elle est donc la moitié de la distance entre les deux
cylindres supérieurs. Le module de Young est de E = 2.2 ± 0.2GPa et la ténacité est de
Kc = 2.6± 0.3MPa.m1/2 ; ils ont été mesurés comme expliqué ci-dessous.
Pour mesurer le module de Young nous imposons une déformation d’étirement dans
la direction y à un film rectangulaire de longueur L = 30 cm, de largeur l = 22 cm et
d’épaisseur e = 30µm, et nous mesurons la force au cours du déplacement d’une extrémité,
la seconde restant fixe(Fig. 6.2). En utilisant la loi de Hooke, σ = Eǫ, où σ = F/el est
la contrainte mesurée et ǫ = ∆l/L la déformation imposée, nous obtenons une mesure
directe du module de Young E. Un film est placé à la verticale et maintenu à ses deux
extrémités à l’aide de pinces sur toute sa largeur. La pince du bas est immobile tandis que
celle du haut est reliée à un bras mécanique dont le déplacement est contrôlé avec une
précision de l’ordre du micromètre. La force exercée par le bras est mesurée en continu
par un dynamomètre placé entre la pince et le bras. Nous obtenons une courbe de force
en fonction du déplacement (Fig. 6.3). Pour de faibles déplacements, δ < 4.5mm pour ce
graphe, la force est une fonction linéaire du déplacement, d’équation prédite par la loi de
Hooke :
F =
E e l
L
∆l
Au-delà d’un certain déplacement, la courbe n’est plus linéaire. Lorsqu’on impose une trop
grande déformation, des instabilités se développent, comme l’apparition de rides verticales
dans le film. En mesurant la pente de la partie linéaire de la courbe, nous obtenons une
valeur du module de Young E. Nous répétons plusieurs fois l’expérience pour des films de
largeur et d’épaisseur variées.
Le même dispositif permet de mesurer la ténacité du matériel. D’après [Mai and Atkins,
1980], la ténacité correspond au travail fourni pour propager la fissure uniquement ; le
travail utile pour déformer plastiquement le matériel ne doit pas être pris en compte.
Comme les films utilisés sont fragiles, nous n’observons pas de déformations permanentes
après étirement. La ténacité est donc directement reliée à la force exercée pour propager la
fissure. Dans la limite d’un plan infini, elle s’exprime comme Kc = σ
√
pi
2w (section 5.2.3)
où σ est la contrainte seuil au-delà de laquelle la fissure se propage. Nous utilisons des films
de largeur l = 8 cm, de longueur L = 22 cm et d’épaisseur 30 et 50µm. Nous initions une
fissure de longueur w dans la direction x (Fig. 6.2). Sous l’hypothèse d’un plan infini, la
force seuil doit suivre la loi :
Fs = el Kc
√
2
πw
Par cette méthode, nous trouvons que Kc = 2.6± 0.3MPa.m1/2.
6.2 Stabilité de la trajectoire d’une fissure
Dans une première expérience, nous déterminons la trajectoire d’une fissure lorsqu’elle
est propagée en mode III et étudions sa stabilité sous l’effet de perturbations. Nous prépa-
rons l’échantillon suivant : une fissure centrée est initiée dans un film de largeur 8 cm, de
longueur 50 cm et d’épaisseur 30µm. Nous y préparons trois incisions inclinées de 45◦ par
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Fig. 6.2 – Schéma du dispositif permettant de mesurer le module de Young et la ténacité du
matériau. Pour le module de Young, un film rectangulaire maintenu à ses deux extrémités
par des pinces, représentées par des rectangles gris, est étiré par un bras mécanique qui
impose un déplacement constant dans la direction y ; un dynamomètre permet de mesurer
la force exercée par le bras sur le film. Pour mesurer la ténacité, une fissure de longueur w
est initiée dans le film puis il est étiré de la même façon que précédemment. La fissure se
propage lorsque la contrainte seuil, reliée à la ténacité, est atteinte.
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Fig. 6.3 – Mesure de la force exercée en fonction du déplacement δ lors de l’étirement d’un
film de longueur L = 22 cm, de largeur l = 7.5 cm et d’épaisseur 30µm. Dans le régime
linéaire, la pente de la courbe permet de mesurer E le module de Young du matériel.
Au-delà d’un certain étirement, des non-linéarités apparaîssent.
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rapport à l’axe central qui est l’axe selon lequel la fissure est initiée (Fig. 6.4a). Lorsque
la fissure atteint une incision, sa trajectoire est déviée puis décentrée. Après la propaga-
Fig. 6.4 – Stabilité de la trajectoire d’une fissure. (a) Schéma de l’échantillon avant déchire-
ment : des incisions sont introduites dans le film pour perturber la trajectoire de la fissure
lorsqu’elle les rencontrera. (b) Scan du film après déchirement. Le bord de l’échantillon
correspond à la trajectoire de la fissure qui est stable sous toutes les perturbations.
tion, le bord de l’échantillon déchiré indique la forme de la trajectoire suivie par la fissure
(Fig. 6.4b). Nous observons en premier lieu que la trajectoire de la fissure centrée, propa-
gée en mode III, est rectiligne. La première incision a deux effets, elle décale la trajectoire
puisqu’elle est inclinée et elle la décentre. Aucune de ces deux perturbations n’a d’effet sur
la trajectoire qui reste rectiligne et parallèle à celle non perturbée. Après avoir rencontré
la troisième incision, la fissure se propage à 5mm du bord libre et pourtant la trajectoire
reste droite. Nous concluons de cette expérience que la trajectoire d’une fissure propagée
en mode III est stable sous toute perturbation : déviation, décentrage, présence d’un bord
libre.
Avant de réaliser cet échantillon incisé, nous avons simplement étudié la trajectoire
d’une fissure initialement centrée, sans perturbations. Cela nous a permis de réaliser com-
bien le réglage fin de la machine et l’installation du film sur la machine sont importants.
La moindre asymétrie présente dans le système perturbe continûment la trajectoire de
la fissure qui est alors déviée de l’axe central. En améliorant le protocole de prépara-
tion de l’expérience, les déviations sont amoindries. Par cette expérience de perturbations,
nous montrons qu’une perturbation ponctuelle n’a pas d’effet sur la trajectoire. Toutes
les déviations observées au cours des expériences suivantes sont donc seulement dues aux
imperfections de réglages qui peuvent introduire du mode II.
Nous avons évoqué en introduction (section 5.3) les études qui ont été faites sur la
stabilité de la trajectoire d’une fissure propagée dans le plan. Il a été montré qu’en mode de
cisaillement, la trajectoire est instable ainsi qu’en mode d’ouverture dans une configuration
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asymétrique. Nous montrons ici qu’une propagation induite par des déformations hors du
plan stabilise la trajectoire qui n’est en aucun cas déviée. Afin d’expliquer cette différence
majeure, nous nous intéressons aux processus locaux de propagation. Nous montrons dans
la suite que le champ de déformation du film en déchirement s’adapte aux contraintes
imposées localement par la propagation ; connaître ce champ permet de comprendre les
phénomènes qui ont lieu dans la zone active de la fissure.
6.3 Géométrie du film en déchirement
6.3.1 Observations
Après nous être intéressés à la trajectoire globale de la fissure, c’est-à-dire au pro-
duit final de l’expérience, nous déterminons la forme tridimensionnelle du film pendant la
propagation. En observant le film (Fig. 6.5), nous distinguons trois régions. La première
(région 1) est la partie de la languette horizontale loin de la pointe de la fissure. Elle est
seulement courbée sous l’action de la gravité et sa géométrie ne semble pas être influencée
par la fissure. La région 2 est la partie du film non déchirée qui pend à la verticale sous
la machine. Cette région est approximativement plane ; son axe horizontal est incliné par
rapport à l’axe défini par les cylindres. La région 3 est la partie de la languette horizontale
proche de la pointe de la fissure. Elle est quasi triangulaire avec un des sommets à la pointe
de la fissure. Cette région est plane, cela traduit le fait qu’elle est soumise à des contraintes
d’étirement. Pour une plaque mince, il est plus coûteux en énergie d’étirer le matériel que
de le courber (section 1.2). C’est donc dans cette région qu’est concentrée la plus grande
partie de l’énergie élastique nécessaire à la propagation. Pour cette raison, elle retiendra
particulièrement notre attention.
Nous expliquons l’inclinaison du bas du film de la façon suivante : la partie déchirée
du film est constituée de deux régions, l’une seulement étirée le long de la fissure (ré-
gion 3), l’autre seulement courbée à l’autre extrémité (région 1). La partie verticale du
film (région 2) est libre d’adapter sa forme donc elle s’incline pour supprimer l’excès de
courbure dans la région transitoire entre languettes horizontales et film vertical tout en
restant presque plane. Nous allons déterminer la géométrie de la région 3 puis la relier à
la géométrie locale de la fissure.
6.3.2 Visualisation
La courbure dans la direction de l’axe des cylindres est très faible, nous la négligeons
devant la courbure dans la direction perpendiculaire. Sous cette hypothèse, il est possible de
déterminer la forme tridimensionnelle du film en n’utilisant qu’une seule prise de vue. Pour
cela, avant d’installer le film sur la machine, nous traçons des lignes parallèles aux bords de
la fissure, espacées de 2mm. Des images sont prises à intervalles de temps réguliers durant
le déchirement du film. Sur l’image binarisée du film (Fig. 6.6a) nous mesurons la courbure
le long de chaque ligne en ajustant un polynôme du second degré en tous les points. Une
ligne est rectiligne seulement dans la région plane. Nous mesurons les coordonnées des
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Fig. 6.5 – Zoom de Fig. 6.1. La région 1, loin de la pointe de la fissure, est seulement
courbée sous l’action de la gravité. La région 2 est la partie du film qui pend à la verticale
sous la machine et est inclinée d’un angle θ par rapport à l’axe des cylindres. La région 3
est une région plate dont la forme est similaire à un triangle dont un des sommets se trouve
à la pointe de la fissure.
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Fig. 6.6 – (a) Image binarisée de la languette avant d’un film en déchirement. La languette
a une largeur L = 8 cm et la longueur de la fissure est d = 2, 6 cm. Des lignes parallèles à
la fissure, espacées de 2mm, sont tracées sur le film afin de déterminer les coordonnées des
limites de la région plate (région 3). (b) Coordonnées des limites de la zone plate. L’origine
des axes est placée à la pointe de la fissure. La perspective induite par l’inclinaison de
l’objectif de l’appareil photo d’un angle de 16◦ a été corrigée sur les coordonnées en x.
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frontières de la région 3 en relevant pour chaque ligne les coordonnées du premier point de
courbure non-nulle. Nous montrons par cette méthode que la limite entre région plane (3)
et région courbée (1) du côté de la pointe de la fissure est une ligne droite (Fig. 6.6b).
6.3.3 Résultats
3
1
Fig. 6.7 – Schéma d’une vue de dessus du dispositif. Le rectangle rouge représente une
coupe de la partie verticale du film (l’épaisseur a été augmentée). L’angle à la pointe de la
fissure de la région 3 est α, l’angle de biseau de l’épaisseur du film déchiré est β et θ est
l’angle d’inclinaison de la région 2 par rapport à l’axe des cylindres.
Afin de caractériser la géométrie de la région 3, nous mesurons l’angle α formé par
le bord de la fissure et la limite entre zone plane et zone courbée, en faisant varier les
paramètres expérimentaux, L la largeur de la languette, d la longueur de la fissure et h
l’épaisseur du film (Fig. 6.7). L’angle α est donné par la pente de la droite qui décrit la limite
région plane/région courbée (Fig. 6.6b). Il est indépendant des paramètres expérimentaux
et vaut 58◦ ± 4◦ (Fig. 6.8a). Nous montrons également qu’il n’est pas correlé à l’angle
géométrique tan−1(L/d), qui est l’angle formé par la pointe de la fissure et les extrémités
de la languette en contact avec le cylindre (Fig. 6.8), et donc que la géométrie de la
région étirée n’est pas modifiée par le dispositif expérimental : l’angle α caractérise bien la
concentration des contraintes au voisinage de la pointe.
Nous mesurons l’angle d’inclinaison θ du bas du film (région 2) à partir d’images prises
de dessus. L’angle θ est également indépendant des paramètres expérimentaux et vaut
18◦ ± 3◦ (Fig. 6.8b).
Comme cela est schématisé sur Fig. 6.7, en plus des angles α et θ, il existe un troisième
angle qui caractérise le processus de fracturation dans l’épaisseur du film. En effet, une
observation post-mortem du film déchiré montre que le bord de la fissure est biseauté dans
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Fig. 6.8 – (a) Mesure de l’angle α en fonction de L/d pour trois épaisseurs de film diffé-
rentes. La courbe pleine représente l’angle géométrique tan−1(L/d) formé par la pointe de
la fissure et les extrémités de la languette en contact avec le cylindre. (b) Mesure de l’angle
θ d’inclinaison de la partie libre du film (région 2) en fonction de L/d.
l’épaisseur, ce qui n’apparaît pas lorsque le film est déchiré en mode d’ouverture. Nous
montrons une vue au microscope du bord de la fissure sur Fig. 6.9a. La zone claire, en haut
de l’image, est la partie du film transparent ; la bande foncée est le bord de la fissure qui
est une surface rugueuse. Elle est plus large que le bord d’une fissure propagée en mode I ce
qui prouve que la surface rugueuse est inclinée et non verticale comme en mode I. L’angle
moyen d’inclinaison β de la surface est déduit de la largeur de la bande rugueuse. Comme
α et θ, β est indépendant des paramètres expérimentaux et vaut 45◦ ± 3◦ (Fig. 6.9b).
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Fig. 6.9 – (a) Vue agrandie au microscope de la fissure. A : une fissure propagée en mode
de cisaillement hors du plan (mode III) par notre dispositif. La surface créée par la fissure
est plus sombre car elle est plus rugueuse. La largeur de la bande sombre montre que la
surface est inclinée, un biseau a été créé dans l’épaisseur du film. B : une fissure propagée
en mode d’ouverture (mode I). La surface de la fissure est plus fine ce qui indique qu’elle
est perpendiculaire à la surface du film. (b) Mesure de l’angle de biseau β en fonction de
L/d pour des films d’épaisseur 30µm.
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6.4 Discussion
6.4.1 Interprétation de la limite rectiligne
Nous avons observé que, dans le film en déchirement, le film semble être tendu dans la
région plane (région 3) ce qui implique la localisation des déformations d’étirement dans
cette région ; partout ailleurs le matériel est principalement soumis à des déformations de
courbure. La limite entre région de courbure nulle et région courbée est la ligne sur laquelle
la variation spatiale de courbure est la plus forte. Intuitivement, on dirait que la contrainte
est maximale là où la variation de courbure est maximale. La démonstration ne semble pas
avoir été faite dans la littérature. Pour s’en convaincre, considérons un film rectangulaire
soumis à deux forces ponctuelles appliquées au milieu de sa largeur suivant l’axe horizontal
(Fig. 6.10a). La ligne de tension maximale relie les points d’application des deux forces. Le
film est soumis à la gravité donc il retombe de part et d’autre de la ligne de tension et la
variation de courbure maximale est effectivement localisée sur cette ligne. Si l’on augmente
l’intensité de la force, un pli se forme le long de cette ligne. Cela a d’ailleurs été observé
par Cerda et al [Cerda and Mahadevan, 2003] avec une plus grande extension spatiale
(Fig. 6.10b). Nous supposons dans la suite qu’une ligne le long de laquelle la variation de
F
a) b)
Fig. 6.10 – Illustrations de la relation entre contraintes et courbure : (a) Des contraintes
d’étirement sont introduites dans un film mince le long d’une ligne. La variation de courbure
est maximale le long de cette ligne. (b) Dans un film de caoutchouc en étirement, des
ondulations apparaissent parallèles aux lignes de plus fortes tensions. Nous estimons que
lorsqu’une force est appliquée en un point (et non le long de la largeur du film comme
sur l’image) une forte variation de courbure apparaît de long de l’unique ligne de tension
maximale. Figure extraite de [Cerda and Mahadevan, 2003]
courbure est maximale est la ligne sur laquelle les contraintes sont maximales. Nous allons
maintenant montrer qu’une force ponctuelle appliquée à un matériau peut engendrer une
ligne de contraintes maximales.
Une force appliquée en un point du bord libre d’une plaque semi-infinie, dans le plan de
la plaque, engendre des contraintes radiales dans le matériau qui s’exprime en coordonnées
polaires (r, φ) comme :
σrr =
2F
π
cosφ
r
, σrφ = σφφ = 0 (6.1)
où F est l’intensité de la force qui est appliquée au point r = 0 ; l’origine des φ est choisie
le long de la force F. La contrainte est maximale le long d’une ligne rectiligne dans la
direction de la force et nulle dans la direction perpendiculaire. La démonstration est faite
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dans [L.D.Landau and E.M.Lifshitz, 1953] (chap. 13, pb. 2), nous la détaillons en Annexe.
Le champ de déplacement est :
ur =
2F
πE
cosφ ln
r
a
+
(1− ν)F
πE
φ sinφ (6.2)
uφ = −2ν F
πE
sinφ− 2F
πE
ln
r
a
sinφ− (1− ν)F
πE
(sinφ− φ cosφ) (6.3)
où E est le module de Young, ν le coefficient de Poisson et a un rayon de coupure au-
delà duquel le matériau n’est pas déformé. Les directions de déplacement des éléments de
surface de la plaque sont schématisées Fig. 6.11.
Fig. 6.11 – Schéma des déformations induites dans une plaque semi-infinie par une force
ponctuelle F. La ligne de contraintes maximales est représentée en rouge, la ligne de
contrainte nulle en bleu. Les flèches représentent les directions de déformations de la plaque.
Il n’est pas possible d’appliquer simplement le calcul précédent des champs de contraintes
et de déformations car notre système est soumis à la gravité qui induit des déplace-
ments transverses. Pour résumer, la limite entre zone courbée et zone plate est la ligne
de contraintes maximales. Or une force ponctuelle engendre une ligne de contraintes maxi-
males rectiligne, dans sa direction, ainsi qu’une région étirée. Nous interprétons la géométrie
du film en déchirement comme résultant de la présence d’une force de traction appliquée
à la pointe de la fissure et orientée d’un angle π/2 + α par rapport au bord de la fissure.
La force appliquée à la pointe de la fissure est une modélisation du champ de contrainte
à grande échelle : les contraintes au voisinage de la pointe divergent et le champ des
contraintes est complexe, nous ne pouvons en aucun cas les décrire par une simple force
ponctuelle. Les contraintes introduites à grande échelle par l’opérateur sont transmises à
la fissure par l’intermédiaire d’une force de direction bien définie. Il est important de no-
ter que les contraintes sont introduites dans l’espace tridimensionnel tandis que la force
transmise est dans le plan des languettes fissurées.
Connaissant la géométrie du film et des bords de la fissure et le processus de focalisation
de l’énergie à la pointe de la fissure, nous sommes en mesure de comprendre les mécanismes
locaux de la rupture du matériau.
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6.4.2 Mécanismes locaux de rupture
Section 6.3.3, nous avons montré que l’angle α caractérisant la région plane ne dépend
pas des paramètres de contrôle de l’expérience. D’après notre analyse, la région plane
résulte de l’existence d’une force qui permet de transmettre les contraintes introduites à
grande échelle jusqu’à la pointe de la fissure. Un premier résultat est que la direction de
la force ne dépend pas des paramètres expérimentaux mais est fixée par la configuration
de cisaillement hors du plan. Des mesures d’angles présentées section 6.3.3 émerge une
relation géométrique forte. Les angles α = 58◦±4◦, β = 45◦±3◦ et θ = 18◦±3◦ satisfont :
α ≃ β + θ (6.4)
Cela implique que la direction de la ligne de tension maximale est normale aux surfaces
créées par la fissure. Le schéma Figure 6.8 permet de s’en convaincre. Ceci est notre résultat
principal : les contraintes introduites sont transmises par l’intermédiaire d’une force de
direction perpendiculaire aux surfaces créées. Cela signifie que, même si les déformations
à grande échelle sont tridimensionnelles, une plaque mince adapte sa géométrie afin que le
matériel rompe localement en mode d’ouverture. Il n’est pas évident de savoir ce qui fixe
les valeurs des trois angles. La direction de la force peut être imposée par la configuration
ce qui fixerait l’inclinaison des nouvelles surfaces ; ou l’angle d’inclinaison des surfaces de
45◦ peut être fixé pour des raisons inconnues (par exemple énergétiques) et la géométrie
globale du film s’adapterait à cette contrainte locale. La question reste ouverte.
La présence d’une force à grande échelle dont la direction ne dépend pas des paramètres
expérimentaux permet de comprendre pourquoi la trajectoire de la fissure est stable, ce
que nous avons montré dans la section 6.2. Il est raisonnable de penser qu’une déviation
de la trajectoire ne modifie pas la direction de la force qui est dans le plan des languettes
horizontales. Comme le matériau rompt perpendiculairement à la force, la trajectoire ne
peut pas être déviée.
Ce résultat pourrait être une généralisation du PLS pour une fissure se propageant
dans une plaque mince, à grande échelle sous un mode de cisaillement hors du plan.
6.4.3 Mesure de l’intensité de la force
Afin de valider notre interprétation, nous avons élaboré une méthode permettant de
mesurer l’intensité de la force qui induit le champ de déformation observé. Dans cette
expérience, nous augmentons la masse du film en déchirement en fixant au bas du film un
poids réparti sur toute sa largeur. Nous utilisons des masses de 1.45 à 7 g. La masse du
film étant de 0.8 g, elle peut être raisonnablement négligée et le film peut être considéré
comme ayant une masse constante durant la propagation de la fissure. Nous ne pouvons
pas explorer une plus grande gamme de masse car lorsqu’elle devient trop grande, un
phénomène de type stick-slip apparaît : la propagation de la fissure devient intermittente.
Nous utilisons un film d’épaisseur 30µm.
Nous vérifions dans un premier temps que la géométrie du film n’est pas affectée par
l’augmentation de la masse : les angles α, β et θ ne sont pas modifiés. Mais la pointe de la
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fissure est abaissée par rapport au plan horizontal déterminé par le sommet des cylindres
supérieurs. Nous mesurons la hauteur de la pointe de la fissure z pour différentes masses
ajoutées m, elle augmente linéairement avec la masse (Fig. 6.12). Comme l’angle de biseau
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Fig. 6.12 – Hauteur de la pointe de la fissure z en fonction de la masse m ajoutée au film
pour un film d’épaisseur h = 30µm, d = 2.6 cm et L = 4 cm.
β n’est pas modifié, la quantité de surface créée n’est pas modifiée et donc l’énergie utilisée
pour propager la fissure reste la même quelle que soit la masse du film. L’intensité de
la force - qui véhicule la quantité d’énergie nécessaire - est indépendante des paramètres
expérimentaux. Lorsque la masse du film augmente, la composante verticale de la force est
augmentée. L’équilibre des forces verticales est simplement donné par :
2F0 cos(α) sin(δ) = mg (6.5)
où F0 est l’intensité de la force, δ est l’angle d’inclinaison du plan des languettes et est
donné par tan δ = z/d. Pour z/d << 1, on obtient :
z =
g d
2F0 cosα
. (6.6)
Ce développement de l’équation 6.5 est raisonnable car dans nos expériences, la gamme de
paramètre est 0.1 ≤ z/d ≤ 0.3. L’équation 6.6 décrit un comportement de z conforme à ce
que nous observons Fig. 6.12. Une évaluation de l’intensité de la force F0 est donnée par
la pente de la courbe expérimentale z(m). Nous obtenons F0 = 0.25± 0.05N .
L’intensité de la force doit être suffisante pour rompre le matériel. En connaissant la
ténacité du matériel Kc, nous savons quelle est la contrainte, et donc la force, minimale
nécessaire ; elle est donnée par Fc = Kc S
(
2
piw
)1/2
où w est la longueur de la fissure et S
la surface sur laquelle est appliquée la force. Dans la configuration de notre expérience, le
matériel est rompu lorsqu’il est encore dans le plan vertical. La longueur de fissure w à
considérer est donc la longueur de la fissure qui est encore dans ce plan. Nous estimons
qu’elle est de l’ordre de l’épaisseur du film. La surface S est égale à wh où h est l’épaisseur
du film. Finalement, l’intensité de force minimale est Fc = Kc h
(
2w
pi
)1/2
. Pour un film
de 30µm, Fc ≈ 0.3N ce qui coïncide, en tenant compte des incertitudes, avec la valeur
mesurée expérimentalement de 0.25N .
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Cet accord des valeurs théorique et expérimentale est un argument fort qui valide la
modélisation des distributions de contraintes par une force orientée d’un angle α = 58◦. Si
la force appliquée à la pointe de la fissure était orientée le long de la fissure, donc avec un
angle α = 0, l’intensité de la force mesurée sur la courbe z(m) serait F0 = 0.13N ce qui
n’apporterait pas une énergie suffisante pour permettre à la fissure de se propager.
Pour finir, nous faisons remarquer que cette méthode expérimentale permet de mesurer
la ténacité du matériau si l’on connaît l’angle α de la direction de la force. La détermination
de la fonction z(m) fournit une mesure directe de F0, l’intensité de la force et donc de Kc,
la ténacité.
6.5 Résumé
Au cours de cette étude de la propagation d’une fissure dans une plaque mince en
mode de cisaillement hors du plan, nous avons montré que la trajectoire de la fissure
est rectiligne et stable sous l’effet de perturbations ponctuelles (déviation, décentrage,
présence d’un bord libre). En déterminant la géométrie du film en déchirement, nous avons
montré que la fissure est localement propagée en mode d’ouverture dans le plan, sous
l’effet d’une force induite à grande échelle par les déformations tridimensionnelles du film.
Ce dernier résultat permettrait de généraliser le PLS qui n’est établi, pour l’heure, que
pour la propagation d’une fissure dans le plan. Ce résultat permet également d’expliquer
la stabilité de la trajectoire sous ce mode de propagation. De plus, nous avons élaboré une
méthode permettant d’estimer l’intensité de la force appliquée à la pointe de la fissure et
de mesurer la ténacité d’un matériau sous forme de films minces.
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Chapitre 7
Interactions de deux fissures dans
un film mince
Nous abordons dans cette étude le problème de l’interaction entre deux fissures. Lors-
qu’un réseau de fissures se constitue dans un matériau, des motifs réguliers apparaissent
comme dans la boue ou la peinture sèches [Pauchard, 2006]. S’il n’y avait aucune interac-
tion entre les fissures, les motifs observés auraient des formes quelconques ; l’organisation
des fissures les unes par rapport aux autres montre que leurs trajectoires dépendent de la
position des fissures voisines. C’est également vrai lorsqu’il n’y a que deux fissures : lorsque
l’on souhaite retirer le papier peint d’un mur, les deux bords du pan déchiré se rejoignent
et forment une pointe, rendant ainsi ce travail laborieux (Fig. 7.1a). Ces mêmes motifs en
pointe apparaissent dans d’autres matériaux comme dans le corps d’un avion (Fig. 7.1b).
Atkins s’interroge sur la possibilité d’observer des fissures en interactions répulsives et at-
tractives dans des plaques minces [Atkins, 1995] : dans le cas du papier peint, les fissures
s’attirent, si l’on pousse le matériau à l’aide d’une pointe jusqu’à le déchirer, elles se re-
poussent, comme ce qu’on observe en bas de page des journaux. La propagation de deux
fissures dans un film mince adhérant au support a été étudié par Hamm et al. [Hamm
et al., 2008].
Fig. 7.1 – (a) Formation de pointes lors de l’arrachement de papier adhérant au substrat.
(b) Apparition du même motif en pointe lors de la fracturation de la carcasse d’un avion.
Les exemples donnés pourraient paraître anecdotiques mais le problème est essentiel en
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science des matériaux. Un solide comporte toujours des quantités de microfissures et nous
ne pouvons prédire le comportement sous contraintes du matériau en appliquant les règles
établies pour la propagation d’une fissure isolée.
La pointe d’une fissure est un objet qui a une extension spatiale non-nulle et finie ; elle
est constituée de la singularité ponctuelle qu’est la pointe de la fissure et du champ de
déformation induit par cette singularité. Lorsque les zones d’influence de deux pointes de
fissures se recouvrent, chaque fissure ressent la présence de l’autre et leurs comportements
peuvent en être modifiés. Nous préciserons par la suite à quoi correspond ce que nous avons
appelé la zone d’influence.
Pour preuve que les déformations élastiques interviennent, il existe de fortes ressem-
blances entre un réseau de veines de feuilles végétales et un réseau de fissures [Bohn et al.,
2005]. Les mêmes types de motifs apparaissent dans des mousses solides en compression
dans lesquelles les singularités sont des plis creux [Reis et al., 2009]. La nervation des
feuilles résulterait de la croissance d’un matériau élastique dans un champ de contraintes.
Un pli est une ligne de focalisation de l’énergie qui induit des déformations dans son voi-
sinage. Le point commun à ces trois systèmes est que les singularités sont dans un champ
de contraintes et de déformations, qu’il soit induit par leur présence ou non. Le motif
géométrique résultant de l’interaction des singularités semble donc être contrôlé par les
déformations élastiques et non pas déterminé par la nature des singularités mécaniques,
différentes dans chacun des trois systèmes.
Nous nous intéressons dans cette étude à la propagation simultanée de deux fissures
dans un film mince dans deux configurations : le déchirement et le pelage. Le pelage a
déjà été étudié par Hamm et al. [Hamm et al., 2008] ; dans notre étude nous proposons
une seconde interprétation possible des résultats expérimentaux. Nous commencerons par
présenter les deux expériences et leurs résultats. Puis nous montrerons qu’il est possible de
prédire la trajectoire des fissures en utilisant des arguments d’échelles. Ici encore, il sera
utile de réaliser les expériences tout en lisant ce chapitre.
7.1 Déchirement versus pelage
Nous nous sommes intéressés lors de cette étude à deux configurations de propagation
de deux fissures dans lesquelles les trajectoires s’attirent l’une l’autre. Les résultats des
deux expériences sont présentés en parallèle.
La première expérience, dite de déchirement, consiste à propager deux fissures simul-
tanément dans un film mince dans la même configuration que l’expérience présentée dans
le chapitre précédent. Nous utilisons le même dispositif que celui décrit section 6.1. Nous
initions deux fissures parallèles, symétriques par rapport à l’axe central du film. Les para-
mètres de contrôle de cette expérience sont la distance initiale entre les deux fissures l et la
largeur du film L. Nous vérifions que la longueur de la fissure d n’influence pas les résultats.
Le film est inséré entre les deux cylindres supérieurs, les deux languettes extérieures sont
rabattues sur le même cylindre tandis que la languette centrale est rabattue de l’autre côté
(Fig. 7.2a). Nous utilisons deux épaisseurs de film, 50µm et 90µm.
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Fig. 7.2 – Expérience de déchirement : (a) Le dispositif expérimental permettant de pro-
pager deux fissures dans un film mince. Les fissures sont initiées parallèlement, le film est
inséré entre les deux cylindres supérieurs. Les deux languettes extérieures sont rabattues
sur le même cylindre, la languette centrale est rabattue du côté opposé. Elles sont ensuite
fixées aux cylindres du bas, entraînés par un moteur à vitesse constante. (b) Languette
résultante de l’expérience de déchirement. Les trajectoires s’attirent ; le point de rencontre
est choisi comme origine de l’axe x. La largeur y est mesurée le long de l’axe x.
La seconde expérience, dite de pelage, est inspirée du dispositif de Hamm et al [Hamm
et al., 2008]. Elle consiste à propager deux fissures dans un film mince dont les bords sont
fixés à un support rigide (Fig. 7.3a). Nous initions deux fissures parallèles dans le film déjà
fixé à son support à l’aide d’un cutter. La languette est tirée dans la direction parallèle
aux fissures initiales, formant un angle de 180◦ avec la surface du film. Elle est fixée à un
barreau métallique qui est ensuite tiré à la main à vitesse approximativement constante.
Des guides sont tracés sur le film afin de conserver une direction de tirage constante. Le
paramètre de contrôle est la distance initiale entre les deux fissures l. Nous utilisons trois
épaisseurs de film, 30, 50 et 90µm. Nous observons que tant que les dimensions du film
sont grandes devant l, elles n’influencent pas les résultats.
Pour le déchirement comme pour le pelage, les deux trajectoires s’attirent dès que la
propagation est déclenchée. Lorsqu’elles se rejoignent, la languette se détache du film prin-
cipal ; il en résulte un objet de forme similaire à celle d’une flèche. Ceci est vrai quelle que
soit la distance initiale entre les fissures dans le cas du pelage. Dans le cas du déchirement,
lorsque l devient trop grand, les trajectoires des fissures peuvent diverger. Il ne semble
pas exister de distance de transition en-dessous de laquelle les trajectoires s’attireraient
et au-delà se repousseraient : le résultat est très variable d’une expérience à l’autre. Nous
pensons que lorsque la distance entre les deux fissures augmente, l’intensité de leur inter-
action diminue rendant le bruit expérimental non négligeable. Les trajectoires deviennent
alors sensibles aux asymétries introduites lors de la préparation d’une expérience. Les ré-
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Fig. 7.3 – Expérience de pelage : (a) Dispositif expérimental permettant de propager deux
fissures dans un film mince maintenu à plat sur son support. Le film est fixé au support
par ses bords, deux fissures sont initiées parallèlement, espacées d’une distance l. La barre
métallique permet de tirer la languette à la main en formant un angle de 180◦ avec le
reste du film. (b) Languette résultante de l’expérience de pelage. Le point de rencontre des
fissures est choisi comme origine de l’axe x. La largeur y est mesurée le long de l’axe x.
sultats présentés dans la suite sont valables pour des distances initiales l < 0.1L où L est
la largeur de l’échantillon.
Nous scannons les languettes obtenues et nous mesurons la largeur y en fonction de la
distance à la pointe x (Fig. 7.2b et 7.3b).
7.2 Résultats expérimentaux
90 μm
50 μm
30 μm
a) b)
Fig. 7.4 – Graphe de la largeur de languette y le long de l’axe x (a) pour l’expérience
de déchirement, (b) pour l’expérience de pelage. La distance initiale entre fissure l a été
variée ainsi que l’épaisseur des films, indiquée à côté des courbes. Pour plus de lisibilité,
l’ordonnée des graphes correspondant aux films d’épaisseur 30µm est divisée par 10, et
multipliée par 10 pour ceux d’épaisseur 90µm.
Que ce soit dans l’expérience de déchirement ou dans celle de pelage, pour une épaisseur
de film donnée, les profils de languettes sont superposables pour différentes valeurs de la
distance initale entre fissures l et sont bien décrits par une loi de puissance (Fig. 7.4).
Les préfacteurs augmentent avec l’épaisseur tandis que l’exposant est constant pour une
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déchirement pelage
épaisseur (µm) exposant préfacteur exposant préfacteur
30 - - 0.76± 0.05 0.82± 0.06
50 0.64± 0.06 0.77± 0.2 0.77± 0.04 1.20± 0.2
90 0.64± 0.06 1.20± 0.2 0.77± 0.05 1.53± 0.2
Tab. 7.1 – Exposants et préfacteurs des graphes de Fig. 7.4. Dans le cas du déchirement,
nous ne considérons pas les points à petite distance de la pointe.
configuration donnée (déchirement ou pelage). Les valeurs des exposants et préfacteurs pour
chaque expérience et pour les différentes épaisseurs de films sont données dans Tab. 7.1.
Déchirement
Dans le cas du déchirement, nous observons une transition dans la loi de puissance
lorsque la largeur de la languette devient petite (Fig. 7.4a) c’est-à-dire proche de la pointe.
L’exposant pour x < 5mm est de l’ordre de 1 tandis qu’il est de l’ordre de 0.6 au-delà. Le
changement dans le comportement des deux fissures lorsqu’elles s’approchent de leur point
de rencontre s’explique à l’aide des observations suivantes :
1. Au cours de la propagation, la position de la pointe de la fissure n’est pas stationnaire ;
lorsque la largeur de la languette diminue, la fissure se rapproche du cylindre sur
lequel la languette centrale est rabattue. Cela induit une asymétrie dans le système
qui a tendance à augmenter la courbure de la partie centrale du film.
2. Après détachement de la languette, le matériel n’est globalement pas déformé ce qui
confirme le fait que le processus de fracturation est fragile. Seule une région proche
de la pointe reste courbée.
3. Une analyse post-mortem de la surface de la fissure au travers de l’épaisseur du film
montre que l’angle de biseau, décrit section 6.3, est constant le long de l’axe x et égal
à 45◦, en accord avec les résultats de la propagation d’une seule fissure (Fig. 7.5).
Mais une transition apparaît à une distance de 3.5mm de la pointe : l’angle de biseau
diminue brusquement jusqu’à atteindre la valeur de 34◦ à la pointe de la languette.
Quand la largeur de la languette est de l’ordre de l’épaisseur du film, la propagation
des fissures devient un problème intrinsèquement tridimensionnel.
Ces observations indiquent qu’il y a deux processus de fracturation. Quand la distance
entre les deux fissures est grande, l’intensité du chargement imposé pour déchirer le film
est faible et dans ce cas, le matériau a un comportement fragile. Dans ce régime, la forme
de la languette est décrite par une loi de puissance d’exposant 0.64± 0.06. Une transition
apparaît quand la distance entre les fissures devient de l’ordre de l’épaisseur du film.
Pour cette gamme de distance, le processus de fracturation n’est plus fragile : la courbure
de la languette excède la limite des déformations élastiques du matériel. Dans ce régime
plastique, la pointe a une forme tiangulaire, elle est bien décrite par une loi de puissance
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Fig. 7.5 – Mesure de l’angle du biseau formé par la fissure dans l’épaisseur du film en
fonction de la distance à la pointe de la languette x pour un film d’épaisseur 50µm et une
distance initiale entre languette de 2 cm.
d’exposant proche de 1. Dans la suite, nous ne nous intéresserons pas à ce second régime
qui pose le problème complexe de la propagation d’une fissure en trois dimensions.
Durant le premier régime de propagation, quand la distance entre les fissures est grande,
l’angle de biseau des surfaces des deux fissures est le même que dans le cas de la propagation
d’une seule fissure. Cela suggère qu’au voisinage de la pointe de la fissure la géométrie,
contrainte par la nécessité de rompre le matériau en mode I, n’est pas modifiée.
Pelage
Dans le cas de l’expérience de pelage, la forme de la languette est plus simple ; elle
est entièrement décrite par une loi de puissance d’exposant 0.77 ± 0.2 quelles que soient
l’épaisseur et la distance initiale entre les fissures (Fig. 7.4b). Comme dans le cas du
déchirement, la pointe reste courbée après détachement de la languette mais sur une très
faible longueur. Il ne semble pas que cela influence suffisamment la trajectoire des fissures
pour que nous le détections sur le profil y(x).
Résumé
La largeur de la languette est décrite par une loi de puissance, les trajectoires des fissures
sont donc seulement contrôlées par la distance instantanée entre elles. Ceci est appuyé par
l’excellente reproductibilité des expériences. Comme les trajectoires ne dépendent pas de
l’histoire, le bruit expérimental n’est pas cumulé au cours de l’expérience ; à chaque instant
l’information sur la direction à prendre est renouvelée.
Dans la suite, nous proposons un modèle simple permettant de prédire les trajectoires
des fissures.
7.3 Modèle : déformations induites par un pli
Dans les deux configurations, la languette centrale forme un pli limité à ses deux ex-
trémités par les pointes de fissure. Or un pli courbe, c’est-à-dire qui n’est pas localisé sur
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Fig. 7.6 – Un pli courbe induit des déformations transverses à l’axe du pli. La déformation
décroît sur une longueur finie afin de s’annuler loin du pli. Figure extraite de [Boudaoud,
2001].
Fig. 7.7 – Une nappe laser est projetée sur le film au cours du déchirement afin de visualiser
les déformations du film dans une région du film non-déchiré, proche du pli central.
une ligne d’épaisseur nulle - c’est le cas des plis sans déformation plastique - induit une
déformation perpendiculairement à l’axe du pli [Boudaoud, 2001] (Fig. 7.6). La déforma-
tion décroît sur une échelle de longueur finie de façon à ce que le film ne soit pas déformé
loin du pli [Lobkovsky and Witten, 1997]. Dans l’expérience de déchirement, la déforma-
tion transverse est visible lorsque l’on projette une nappe laser sous le pli (Fig. 7.7) : la
courbure change de sens sous le pli et atteint un maximum. Il existe donc une zone de la
partie non-déchirée du film qui est déformée élastiquement. Sa taille est à déterminer mais
l’échelle de longueur raisonnable à considérer étant la largeur du pli, la surface déformée
sera plus petite que la surface totale du film.
Nous en arrivons au résultat principal de cette étude. Nous utilisons le même raisonne-
ment que dans l’étude de la propagation d’une seule fissure (section 6.4.1). La limite entre
régions déformée et non-déformée est la ligne sur laquelle la variation de courbure est la
plus forte dans la partie non-déchirée du film. Il s’agit donc de la ligne sur laquelle les
contraintes sont maximales. Or la trajectoire sélectionnée par les fissures est celle qui per-
met de relâcher le maximum d’énergie élastique. Les trajectoires des deux fissures suivront
donc les lignes de plus forte contrainte. Il en résulte que la forme de la région déformée
121
7. Interactions de deux fissures dans un film mince
Ya
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Fig. 7.8 – Schémas du film en déchiremeent. Le pli courbe central de largeur Y induit une
déformation transverse d’amplitude a qui étire le film sur une longueur X.
par le pli et la forme de la languette doivent être identiques. C’est ce que nous vérifions
maintenant. Nous commençons par déterminer analytiquement les déformations élastiques
induites par le pli dans la partie non-déchirée du film.
Dans les deux configurations, déchirement et pelage, le pli central de longueur Y im-
pose un déplacement normal d’amplitude a qui décroît sur une longueur X (Figs. 7.8 et
7.9). Comme nous l’avons évoqué, le déplacement normal est dû à la présence du pli courbe
(Fig. 7.6). La longueur de pénétration des déformations X est estimée en équilibrant l’éner-
gie d’étirement et l’énergie de courbure. La déformation du matériau est donnée par :
s =
√
X2 + a2
X
(7.1)
En considérant a << X, nous obtenons s ∼ (a/X)2. L’énergie d’étirement est donnée par :
ǫs ∼ E hs2 S (7.2)
où E est le module de Young, h l’épaisseur du film et S ∼ XY la surface sur laquelle
s’applique la déformation. L’énergie de courbure est de l’ordre de :
ǫb ∼ Eh3c2S (7.3)
La plus forte courbure est dans la direction de la plus petite dimension. Elle est donnée
par c ∼ a/Y 2 dans la limite de a << Y . En remplaçant s et c dans Eqs. 7.2 et 7.3 et en
écrivant l’équilibre énergétique ǫs ∼ ǫb, on obtient la relation :
Y ∼ X
(
h
a
)1/2
(7.4)
Ce résultat montre bien que la longueur de pénétration augmente avec la largeur du pli.
Expérimentalement, il est difficile de mesurer a. Nous devons donc le relier aux autres
quantités mesurables, X et Y .
Dans le cas du déchirement, le déplacement normal a correspond à une pente tan θ sur
une distance Y/2 donc pour un faible déplacement a ∼ Y θ (Fig. 7.8). Nous introduisons a
dans Eq. 7.4 et nous obtenons :
Y ∼
(
h
θ
)1/3
X2/3 (7.5)
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X
Y
a
Fig. 7.9 – Schéma de l’expérience de pelage. Comme dans le cas du déchirement, le pli
courbe de largeur Y induit une déformation transverse d’amplitude a qui étire le film sur
une longueur X.
La configuration de pelage est équivalente à celle considérée dans [Lobkovsky and Wit-
ten, 1997], le déplacement normal est donné par la largeur de la couche limite a ∼ h1/3X2/3
(Fig. 7.9). En introduisant a dans Eq. 7.4, nous obtenons :
Y ∼ h1/4X3/4 (7.6)
Pour tester la validité de notre modèle concernant la dépendance en épaisseur, nous traçons,
Fig. 7.10, les grandeurs adimensionnées Y/h en fonction de X/h prédites dans le cas du
déchirement par Y/h ∼ θ−1/3(X/h)2/3 et dans le cas du pelage par Y/h ∼ (X/h)1/4. Le
modèle est en bon accord avec les données expérimentales (Fig. 7.10). Les données pour
différentes épaisseurs de films sont rassemblées sur la même courbe ce qui prouve que la
dépendance en épaisseur prévue par notre modèle est correcte. Pour le déchirement le
décalage observé Fig. 7.10a peut être dû à la valeur de l’angle θ à laquelle nous n’avons
pas accès expérimentalement ; ou bien h n’est pas l’unique longueur caractéristique du
problème ; nous aurions pu imaginer en construire une à partir d’un argument énergétique
du type de celle utilisée par Hamm et al. [Hamm et al., 2008], E/Γ, où Γ est l’énergie de
surface par unité de longueur du matériau.
a) b)
Fig. 7.10 – Mêmes graphes que Fig. 7.4 en considérant les grandeurs adimensionnées par
l’épaisseur h du film pour (a) le déchirement, (b) le pelage. Pour chaque courbe, la distance
initiale entre les fissures a été variée.
Ce calcul nous a permis de confirmer notre hypothèse : les fissures suivent les lignes
de contraintes maximales au cours de leur propagation afin de relâcher un maximum de
contraintes élastiques. La forme des languettes détachées du film est la même que la forme
de la région du film déformée élastiquement par la présence du pli de la partie centrale.
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Autrement dit, les trajectoires des fissures sont préimprimées dans le film par les déforma-
tions.
7.4 Résumé
Lors de cette étude, nous avons montré que les trajectoires de deux fissures propagées
simultanément dans un film mince sont modifiées par rapport au cas où une seule fissure se
propage, dans les configurations décrites. La trajectoire est contrôlée par la distance entre
les pointes de fissures. Par des arguments de lois d’échelle, nous avons montré que les deux
trajectoires sont pré-imprimées dès le début de la propagation dans la partie non-déchirée
du film : le pli formé par la languette centrale induit des déformations élastiques dans le
film. Les fissures avancent de façon à relâcher un maximum de contraintes, elles suivent les
lignes de tension créées par le pli.
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Chapitre 8
Conclusions
Le film mince a un comportement particulier face à la propagation d’une fissure car
il peut adapter sa géométrie afin d’éliminer un maximum de contraintes. C’est pourquoi
nous nous sommes intéressés au couplage entre propagation d’une fissure et déformations
du film. Le résultat principal de cette étude est que la propagation d’une fissure dans un
film mince, soumis à un mode de cisaillement hors du plan à grande échelle (mode III), se
produit de telle sorte que la pointe de la fissure est ouverte localement sous l’action d’un
mode d’ouverture (mode I). Autrement dit, le processus de rupture est toujours régi par le
Principe de Symétrie Locale (PLS), quel que soit le mode de chargement à grande échelle
et quelles que soient les dimensions du matériau. Dans notre configuration expérimentale,
la rupture en mode I est rendue possible par la présence d’une force qui transmet les défor-
mations introduites à grande échelle, à la pointe de la fissure, point singulier où l’énergie
est focalisée. Sa direction est indépendante des paramètres expérimentaux. Ceci permet
de comprendre notre second résultat : une fissure propagée dans une telle configuration
a toujours une trajectoire rectiligne qui est stable sous n’importe quelle perturbation. En
effet, la contrainte géométrique imposée par une rupture en mode I ne permet pas à la
trajectoire d’être déviée.
Dans une seconde expérience, deux fissures se propagent simultanément dans le film
mince. Nous avons considéré deux configurations différentes, l’une de déchirement, l’autre
de pelage. Dans les deux cas, les trajectoires des deux fissures s’attirent ; il en résulte
une languette dont le profil est décrit par une loi de puissance. Nous avons montré que
l’interaction des deux fissures se fait au travers du pli central formé par la languette. Le pli
est courbe et induit des déformations dans le film. La forme de la languette est la même
que la forme de la zone déformée par le pli qui diffère selon la configuration considérée.
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Conclusion
Résumé
Compaction
Nos études nous permettent de tirer les conclusions suivantes :
– Lorsque le confinement augmente, l’espace des phases s’élargit ce qui implique une
complexification des géométries développées.
– Au sein de cet espace, les géométries s’ordonnent avec un confinement croissant.
L’ordre apparaît au travers d’un processus de superposition des couches de fil (sta-
cking). Ainsi, une branche épaisse est formée ; elle impose la géométrie de la confi-
guration.
– Quelle que soit l’intensité du confinement, nous observons toujours la même réparti-
tion de l’énergie. L’énergie associée à la branche épaisse semble jouer un rôle déter-
miannt dans le comportement des distributions de probabilité de l’énergie.
Fracture
La géométrie d’un film dans lequel se propage une fissure en mode de cisaillement hors
du plan est induit par la présence d’une force à grande échelle, appliquée à la pointe de la
fissure, de direction perpendiculaire aux surfaces créées. Bien que le matériau est déformé à
grande écchelle en mode de cisaillement hors du plan (mode III), la géometrie du système
au voisinage de la pointe de la fissure s’adapte de façon à ce que le matériau rompe
localement en mode d’ouverture (mode I). Cette géométrie locale stabilise la trajectoire
qui est rectiligne et stable sous toute perturbation.
Lorsque deux fissures interagissent, leurs trajectoires sont modifiées par rapport au cas
où une seule fissure se propage : elles s’attirent l’une l’autre. L’interaction se produit par
l’intermédiaire du pli formé par la languette centrale qui induit des déformations élastiques
dans la partie non-déchirée du film.
Prolongements et perspectives
Au sujet de la compaction
Bien que nous n’y soyons pas parvenus, ce travail m’a convaincu qu’il devrait être
possible de définir une thermodynamique des systèmes compactés. Les faits expérimentaux
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le montrent : quelle que soit l’intensité du confinement, quelle que soit l’énergie totale du
système, la répartition de l’énergie est la même pour toutes les configurations. Avec plus
de données et connaissant l’énergie des états, nous pourrions définir un système canonique,
une fonction de partition, une entropie. Nous avons également mis en évidence la présence
d’une échelle caractéristique d’énergie imposant la forme des distributions. Nous n’avons
pas pu décider si elle était invariante avec l’intensité du confinement ou si les incertitudes
de mesures masquaient la variation. Dans le cas où elle est invariante, nous pourrions
l’interpréter comme une thermalisation du système. Les systèmes compactés pourraient
alors être inclus dans l’ensemble des systèmes athermiques. Boué et Katzav proposent
une théorie statistique pour étudier les propriétés élastiques d’une tige confinée en deux
dimensions [Boue and Katzav, 2007]. Les outils utilisés pourraient être développés pour
prédire nos résultats expérimentaux.
L’expérience de l’anneau de gel en croissance a mis en évidence la présence de jamming
dans le système ou du moins de désordre gelé. Les configurations de hautes énergies sont
empêchées de relaxer vers la configuration d’équilibre global. Nous souhaiterions réaliser
des expériences au cours desquelles une perturbation extérieure de suffisamment grande
amplitude permettrait de débloquer la configuration afin qu’elle relaxe vers un nouvel
état d’équilibre. Nous pensons qu’il est possible d’ordonner la géométrie par ce procédé.
Cela pourrait être réalisé avec le dispositif de centripétation. C’est cette expérience que
nous avons tenté de réaliser et qui s’est transformée en perturbation mécanique d’une
configuration (section 3.7). L’amplitude de la perturbation par variation de la fréquence
de rotation du disque est trop faible pour sortir du puits d’énergie. Il faudra imaginer un
autre moyen de perturber, une série de tapes sur la cellule par exemple.
Une idée d’expérience nous a été proposée par C. Radin à la suite de ses expériences
numériques [Aristoff and Radin, 2009]. Durant nos travaux nous avons mesuré l’ordre global
d’une configuration. Il s’agirait maintenant de mesurer la taille de régions ordonnées au
sein d’une même configuration et d’étudier l’influence de la longueur totale de fil injecté
sur ces tailles.
D’autres expériences sur des objets confinés à trois dimensions devraient être réalisées.
Entre autre, il semblerait intéressant de tester la méthode de caractérisation du désordre
par mesure des propriétés mécaniques sur ces objets : les applications pratiques seraient
nombreuses. Concernant la tridimensionnalité, une expérience est en cours de montage au
laboratoire. Elle consiste à injecter un fil par un orifice dans un récipient 3D. L’ordre du
confinement est accessible en visualisant le mouvement du fil au niveau de l’orifce d’entrée.
Nous pensons pouvoir observer des transitions entre compaction ordonnée et compaction
désordonnée de façon dynamique.
Enfin, nous avons consacré un temps si important à construire la cellule rotative qu’il
faut maintenant lui trouver des occupations pour les quelques années à venir ! Nous pensons
l’utiliser pour compacter d’autres objets comme des grains, des tiges flexibles courtes, des
chaînes, ...
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Au sujet de la fracture
Une de nos mesures montre que la fissure coupe le matériau en biseau dans l’épais-
seur et que l’angle formé est de 45◦, indépendemment des paramètres expérimentaux. Une
question non résolue est de savoir si la direction des surfaces fixe la direction de la force
ou le contraire. Dans la littérature, le mode III dans des matériaux épais est associé à la
formation de motifs de factory roof ou toit d’usine [Lazarus et al., 2008, Pokluda et al.,
2010]. Nous pensons que le biseau dans l’épaisseur peut être une extension de ce motif dans
la limite des faibles épaisseurs. Il serait intéressant de réaliser des expériences de la propa-
gation d’une fissure dans des matériaux plus épais avec le même dispositif expérimental.
Nous pourrions alors voir si des motifs plus développés de factory roof apparaissent dans
l’épaisseur. De manière générale, nous voudrions tester un plus grand nombre de maté-
riaux, aussi bien dans l’expérience de la propagation d’une fissure que dans l’expérience
des fissures interagissantes. Une question en suspens est de savoir si les angles mesurés
sont des caractéristiques du matériau ou de la configuration. La difficulté est de trouver
les matériaux adaptés : comportement fragile et structure isotrope.
a) b)
Fig. 8.1 – Simulation numérique de la propagation d’une fissure en mode III : (a) Défor-
mations de la plaque, (b) réalisation de l’expérience des incisions (Chap. 6, Section 6.2).
Les inscisions sont représentées en rouge, la trajectoire est la limite entre les zones verte
et bleue. Le résultat est qualitativement à nos observations, les différences provenant sans
doute de l’épaisseur de la plaque considérée numériquement, 50 fois plus épaisse que les
films utilisés expérimentalement. Figures extraites de [Cohen and Procaccia, 2010].
Une étude numérique en éléments finis a été réalisée par Y. Cohen et I. Procaccia [Cohen
and Procaccia, 2010]. Ils simulent la propagation d’une puis de deux fissures dans une
plaque mince dans une configuration de cisaillement hors du plan (Fig. 8.1a). Les épaisseurs
de plaques considérées sont encore trop importantes, 50 fois plus épaisses que nos films,
pour comparer résultats numériques et expérimentaux. Il est tout de même intéressant de
voir que leurs prédictions tendent à coincider avec nos observations. Ils montrent qu’une
fissure centrée a une trajectoire rectiligne tandis qu’une fissure décentrée est déviée vers le
bord libre le plus proche. Plus la plaque est fine, plus la déviation est faible. Ils ont réalisé
numériquement l’expérience des incisions, au cours de laquelle une trajectoire initialement
centrée est déviée. Les résultats sont qualitativement identiques aux nôtres (Fig. 8.1b).
D’après nos expériences, pour des films très minces, la déviation devient quasiment nulle.
Lorsque deux fissures interagissent, le modèle montre qu’elles s’attirent mais la forme de
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la languette résultante est décrite selon eux par une loi exponentielle, ce qui n’est pas le
cas dans notre expérience.
Cette étude de déchirement de films minces fait partie de ces expériences dans les-
quelles on teste des situations mécaniques de plus en plus extrêmes. Sen et al. ont atteints
de plus grandes extrémités encore en étudiant le pelage de feuilles de graphènes, cristal
parfaitement bidimensionnel (Fig. 8.2) [Sen et al., 2010]. Ce qui prouve que la science de
la fracture a de l’avenir.
Fig. 8.2 – Pelage de feuilles de graphène adhérant au substrat. Figure extraite de [Sen
et al., 2010].
130
Annexe A
Déflection d’une plaque sous un
gradient de pression
Dans cette annexe, nous justifions la nécessité de créer une chambre tampon (chambre
2) dans la cellule rotative utilisée dans l’expérience de confinement d’une tige par centripé-
tation. Lorsque la cellule est en rotation, un gradient de pression s’installe dans le liquide,
depuis le centre vers les bords. La dépression au centre crée une aspiration des plaques i et ii
qui fléchissent. Un calcul simple permet de connaître l’amplitude de la déflection de plaques
sous une dépression induite par rotation. Nous rappelons que le dispositif a été conçu pour
pouvoir atteindre la fréquence de rotation de 20Hz ; les applications numériques seront
faites pour ce cas.
L’expression du champ de pression dans le liquide peut être établie en utilisant l’équa-
tion de Navier-Stokes :
∂tv+ v (∇.v) = −1
ρ
∇p− f+∆v (A.1)
Dans notre système, la force extérieure appliquée à une unité de masse de liquide est
f = r ω2ur. Nous faisons l’hypothèse que le liquide est en rotation solide, c’est-à-dire que
sa vitesse dans le référentiel du disque tournant est nulle en tout point. Nous discuterons
de la validité de cette hypothèse dans la section 3.1.7. Sous ces deux hypothèses, l’équation
A.1 devient :
0 = −1
ρ
∇p− ω2rur (A.2)
Par intégration, on obtient une expression du champ de pression :
P (r) = P0 +
1
2
ρω2r2 (A.3)
P0 est la pression au centre de la cellule. En s’éloignant du centre, la pression augmente.
Pour la rotation d’une cellule de 25 cm de rayon remplie d’eau salée de masse volumique
ρ = 1160 kg.m−3, à une fréquence de 20Hz, la différence de pression entre le centre et et
les bords serait de 5.7 bars.
Nous écrivons ensuite l’équation d’équilibre d’une plaque, donnée par les équations de
von Kàrman [L.D.Landau and E.M.Lifshitz, 1953,Love, 1927] :
Eh3
12(1− ν2)∇
2z(r)− P (r) = 0 (A.4)
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plaque matière E (GPa) ν h (mm)
i duralumin 75 0.4 12
ii polycarbonate 2 0.3 15
Tab. A.1 – Propriétés mécaniques des plaques i et ii.
où E est le module d’Young de la plaque, h son épaisseur, ν le coefficient de Poisson et P (r)
la pression donnée par l’Eq. A.3. En utilisant l’expression du champ de pression A.3 dans
A.4, on obtient une expression de z(r). La solution étant continue en r = 0, les coefficients
devant les termes en log(r) doivent être nuls :
z(r) =
12(1− ν2)
Eh3
(
ρω2
1152
r6 +
P0
64
r4 +
c2
4
r2 + c4
)
(A.5)
où c2 et c4 sont des constantes d’intégration. Afin de déterminer les constantes d’intégra-
tion, nous considérons les conditions aux limites. La plaque est encastrée en r = R et le
profil de la plaque est une fonction continue en tout point, y compris en r = R :
z(R) = 0 et z′(R) = 0 (A.6)
Finalement on obtient :
z(r) = ±(1− ν
2)
96E h3
(r2 −R2)2 (18P0 + ρω2 (r2 + 2R2)) (A.7)
avec comme valeurs de E, ν et h celles correspondant à la plaque considérée (i ou ii). Le
signe de z(r) dépend du sens de la force induite par la pression P (r) sur la plaque. Pour
déterminer la pression P0 en r = 0, nous utilisons la conservation du volume de liquide
compris entre les deux plaques i et ii, de profil zi(r) et zii(r), donnés par l’équation A.7
en utilisant les valeurs respectives des paramètres.
V =
∫ R
0
2πrzii(r)dr −
∫ R
0
2πrzi(r)dr = 0 (A.8)
Sous cette condition, la pression au centre s’exprime :
P0 =
ρω2R2
8π
(A.9)
Nous traçons les profils des plaques i et ii en utilisant les valeurs des paramètres données
Tab. A.1 (Fig. A.1). D’après Fig. A.1, pour une fréquence de rotation de 20Hz, la plaque
i, en duralumin serait défléchie de 0.1mm et la plaque ii, en polycarbonate, de 1.6mm
environ. L’espacement initial entre les deux plaques étant de l’ordre de 2.5mm, en rotation
il serait de 0.6mm au centre, soit plus petit que l’épaisseur du fil.
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r (m)
zii (mm)
zi (mm)
r (m)
plaque ii
plaque i
Fig. A.1 – Profil des plaques i et ii dans le cas où la chambre 2 n’existe pas. La dépression
créée au centre par rotation de la cellule induit une déflection des plaques de 1.6mm au
centre pour la plaque ii en polycarbonate et de 0.1mm pour la plaque i en duralumin.
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Annexe B
Préparation d’une expérience
Cette annexe est écrite à l’attention des futurs expérimentateurs qui souhaiteraient
utiliser la machine à déchirer. L’installation du film sur la machine lors de la préparation
d’une expérience nécessite une grande précision. Nous avons évoqué le fait qu’une légère
asymétrie dans le système a des conséquences fortes sur la trajectoire de la fissure (section
6.2).
Parallélisme de la machine
Avant tout, les deux plaques métalliques de la machine qui supportent les cylindres
doivent être parallèles. Elles sont maintenues entre elles par les quatres cylindres décrits
plus haut mais également par trois tiges métalliques filetées. Le réglage du parallélisme se
fait en vissant plus ou moins ces tiges dans les plaques, modifiant ainsi l’espacement entre
les deux plaques. La machine est ensuite positionnée sur des barres qui forment un plan à
l’horizontalité contrôlée. Ces réglages faits, la machine ne doit plus être déplacée car elle
est assez souple ; il est facile de la dérégler.
Préparation du film
Il s’agit ensuite de positionner le film à déchirer de façon à ce que le déplacement imposé
au film soit parallèle aux bords de la fissure initiale. L’important est que les languettes
soient parfaitement parallèles entre elles. Si les deux bords de la fissure, situés de part et
d’autre du point de déchirement, ne forment pas une ligne droite, des contraintes d’ouver-
ture sont induites et la fissure est propagée en mode mixte I+III comme dans le trouser
test. Nous détaillons la procédure que nous avons établie pour l’expérience de propagation
d’une fissure ; elle est très peu différente lorsqu’il y en a deux.
Deux traits perpendiculaires aux bords de la fissure sont tracés sur le film, l’un à
0.5 cm du bord supérieur, l’autre à 11 cm. La fissure est initiée aux ciseaux. Les cylindres
supérieurs sont enrobés de papier millimétré. Ils ont à leurs deux extrémités des tiges
métalliques engagées dans une fente horizontale percée dans la plaque métallique, ce qui
permet de les déplacer horizontalement. De petites tiges, positionnées du côté extérieur
de la fente, bloquent le mouvement du cylindre vers l’extérieur des plaques (mais pas vers
l’intérieur). Nous choississons leur position en les faisant glisser dans une pièce métallique
135
B. Préparation d’une expérience
puis nous les immobilisons avec une vis de serrage. Pour commencer, nous plaçons les
cylindres côte à côte ; leur mouvement horizontal est bloqué par la tige et l’extrémité de
la fente. On peut les empêcher de tourner sur eux-mêmes en attachant à l’aide de ruban
adhésif la tige métallique du cylindre à la tige métallique de réglage. Une ligne horizontale,
dans l’axe du cylindre, est choisie comme repère sur le papier millimétré. Nous faisons
tourner chaque cylindre afin que cette ligne soit placée à leur sommet. Pour ce faire, nous
utilisons un réglet posé sur les deux cylindres, perpendiculairement à leur axe ; la ligne doit
être en contact avec le réglet.
Le film est inséré entre les deux cylindres. Le trait horizontal placé à 11 cm du bord
doit être superposé à la ligne repère. Le bord intérieur de chaque languette, c’est-à-dire
du côté de la fissure, est placé au centre (en longueur) du cylindre, marqué de façon
permanente. Les points de chacun des cylindres se font parfaitement face. Les languettes
sont temporairement fixées à leur cylindre dans cette position en plaçant de la bande
adhésive aux deux extrémités de la largeur. C’est ici la manipulation la plus délicate ; si
elle est réussie, la suite se déroulera sans problème.
Nous fixons maintenant les languettes sur les cylindres inférieurs. Une ligne horizontale
aura été préalablement tracée sur chacun de ces cylindres ainsi qu’un point aligné avec le
centre du cylindre supérieur ; le bord de la fissure doit être positionné à cet endroit. La
ligne tracée sur les cylindres du bas doit se trouver à la bonne position pour que, une fois
la languette tendue, la ligne tracée sur le film à 0.5 cm du bord y soit superposée. Cette
position est repérée une fois pour toute. La languette est alors passée derrière le cylindre
puis enroulée. Nous la fixons au cylindre à l’aide de ruban adhésif sur toute sa largeur en
superposant les lignes. La languette doit être tendue de façon homogène mais sans exagérer,
elle ne doit pas être étirée. Après s’être fait la main sur quelques expériences, il est possible
de juger si le film est bien installé en tapotant légèrement la languette.
Il ne reste plus qu’à régler l’espacement entre les cylindres supérieurs. Le ruban adhésif
qui maintient les languettes sur les cylindres supérieurs est retiré ainsi que celui bloquant
le mouvement de rotation des cylindres. L’espacement des deux cylindres est réglé en
fixant la position des tiges métalliques de réglage mentionnées précédemment. On mesure
la longueur de tige dépassant de la fixation. Ici encore, le parallélisme des cylindres est
essentiel. Il faut être prudent au cours de cette manipulation pour ne pas déchirer le film.
Et enfin, nous nous assurons que les cylindres ne glisseront pas dans les fentes vers l’intérieur
au cours de l’expérience en plaçant des pinces sur les plaques métalliques.
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Annexe C
Distributions de contraintes
engendrées par une force
ponctuelle
Ce problème est résolu dans [L.D.Landau and E.M.Lifshitz, 1953], dans le problème 2
du chapitre 13. Considérons un plan semi-infini, une force F est appliquée en un point du
bord libre, dans le plan de la plaque, formant un angle α avec la direction normale au bord.
Nous allons établir l’expression des contraintes engendrées par F dans la plaque. La force
étant appliquée dans le plan de la plaque, elle n’induit que des contraintes de compression
(ou d’étirement) mais pas de flexion (Fig. C.1).
Plaçons nous dans un système de coordonnées polaires (r, φ). L’origine de l’angle φ est
choisi dans la direction de la force, en dehors de la plaque. Les bords de la plaque sont
situés en φ = −(pi2 + α) et φ = pi2 − α. Les bords libres ne sont soumis à aucune contrainte
en dehors du point d’application de la force ce qui implique que σφφ = σrφ = 0. Si χ est la
fonction des contraintes, les contraintes en coordonnées polaires s’écrivent :
σrr =
1
r
∂χ
∂r
+
1
r2
∂2χ
∂φ2
, σφφ =
∂2χ
∂r2
, σrφ = − ∂
∂r
(
1
r
∂χ
∂φ
)
(C.1)
En φ = ±pi2 − α, la fonction des contraintes doit satisfaire :
∂χ
∂r
= cste et
1
r
∂χ
∂φ
= cste (C.2)
Ces conditions imposent χ = rf(φ). L’équilibre élastique d’une plaque impose :
∆2χ = 0 (C.3)
qui devient en coordonnées polaires :[
1
r
∂
∂r
(
r
∂
∂r
)
+
1
r2
∂2
∂φ2
]2
χ = 0 (C.4)
La fonction f(φ) doit vérifier :
1
r3
(
f (4) + 2f (2) + f
)
= 0 (C.5)
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Les solutions de f sont cosφ, sinφ, φ sin(φ) et φ cos(φ). En introduisant les deux pre-
mières solutions dans l’Eq. C.1, les contraintes sont nulles partout ; nous les écartons donc.
Pour choisir entre les deux fonctions restantes, nous considérons le fait que la somme des
contraintes présentes dans la plaque doivent compenser la force appliquée F. Pour cela, on
projette les forces correspondant aux contraintes selon les directions parallèle et perpendi-
culaire à F sur un demi-disque dont on fera ensuite tendre le rayon vers 0 :
∫ pi/2−α
−pi/2−α
σrr r cosφdφ = −F et
∫ pi/2−α
−pi/2−α
σrr r sinφdφ = 0
Afin que ces deux conditions soient satisfaites, nous devons choisir f(φ) = φ sinφ. Nous
obtenons :
χ = −F
π
r φ sinφ (C.6)
et
σrr = −2F
π
cosφ
r
, σrφ = σφφ = 0 (C.7)
Les contraintes sont donc exclusivement radiales et atteignent un maximum dans la direc-
tion de la force pour φ = π. A partir de l’expression des contraintes, nous pouvons établir
l’expression du tenseur des déformations :
urr =
σrr
E
, uφφ = − ν
E
σrr et urφ = 0 (C.8)
Sachant que
urr =
∂ur
∂r
, uφφ =
1
r
∂uφ
∂φ
+
ur
r
, 2urφ =
∂uφ
∂r
− uφ
r
+
1
r
∂ur
∂φ
(C.9)
on obtient :
ur =
2F
πE
cosφ ln
r
a
+
(1− ν)F
πE
φ sinφ (C.10)
uφ = −2ν F
πE
sinφ− 2F
πE
ln
r
a
sinφ− (1− ν)F
πE
(sinφ− φ cosφ) (C.11)
où a est un rayon de coupure au-delà duquel le matériau n’est pas déformé. En effet, si on
considère un solide aux dimensions infinies, loin du point d’application de la force, il ne
doit pas y avoir de déplacement de matière. Notez que le champ de déplacement diverge
en r = 0 ; il décrit en fait le comportement du matériau au voisinage et loin du point
d’application de la force. En r = 0, il peut y avoir des déformations plastiques induisant
ainsi une non-divergence des contraintes.
Les contraintes sont seulement radiales ; la direction de déplacement du matériel ne
dépend que de l’angle φ. Les directions de déplacement sont schématisées Fig. C.1.
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Fig. C.1 – Reproduction de Fig. 6.11 : schéma des déformations induites dans une plaque
semi-infinie par une force ponctuelle F. La ligne de contraintes maximales est représentée
en rouge, la ligne de contrainte nulle en bleu. Les flèches représentent les directions de
déformations de la plaque.
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We perform an experimental study to investigate the propagation of one or two cracks in a
thin elastic sheet of a brittle material torn in an out-of-plane shear mode. We observe that
a single crack always follows a straight path, whereas two cracks propagating simulta-
neously follow curved paths and merge, forming a tongue-like shape. The present experi-
mental setup allows the understanding of how the energy introduced at a large scale is
focused at the crack tip. We ﬁnd that the geometry of the sheet is determined by the direc-
tion of a large scale force, applied to the crack tip, which is perpendicular to cracked sur-
faces. While the material is deformed at large scales under mode III loading, the geometry
of system in the vicinity of the crack tip adapts such that the material is locally broken
under a pure mode I loading.
 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.1. Introduction
Crack path prediction is one of the main challenges in the ﬁeld of fracture mechanics. Indeed, a satisfactory equation of
motion of a crack tip requires a fundamental understanding of material separation mechanisms [1–4]. Within the framework
of Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM), the propagation of a crack is mainly governed by the singular behavior of the
stress ﬁeld in the vicinity of its tip [1,2]. For a two-dimensional quasi-static crack submitted to in-plane loading (mode I + II),
this behavior is given byrijðr;/Þ ¼ K Iﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
2pr
p RIijð/Þ þ
K IIﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
2pr
p RIIijð/Þ þ Oðr0Þ; ð1Þwhere RIijð/Þ and RIIijð/Þ are universal functions describing the angular variation of the stress ﬁeld, and K I and K II are the stress
intensity factors (SIFs). The evolution of the crack tip is governed by the Grifﬁth energy criterion [1,2,5], which states that the
intensity of the loading necessary to induce propagation is given byG ¼ C; ð2Þ
where G is the energy release rate and C is the fracture energy of the material, that is the energy needed to create new free
surfaces. While the Grifﬁth criterion is very useful in predicting crack initiation, it cannot predict the direction of the crack
tip, and therefore it is not sufﬁcient to determine the actual path of the crack. In order to achieve this, several suggestions
have been made. Among them, the Principle of Local Symmetry (PLS) states that the crack advances in such a way that in-
plane shear stress vanishes in the vicinity of the crack tip, or explicitlyK II ¼ 0; ð3Þ. All rights reserved.
1850 E. Bayart et al. / Engineering Fracture Mechanics 77 (2010) 1849–1856This rule was proposed for in-plane quasi-static cracks [6,7], and then generalized to rapidly moving cracks [4]. A different
approach, known as the maximum energy release rate criterion [8] states that the crack advances in a direction that max-
imizes its energy release rate. Interestingly, even though this approach is quite different from the PLS, it produces very sim-
ilar results to those obtained using the PLS to such an extent that they were even conjectured to coincide [9]. However, as
shown in [10] for kinked cracks and in [11] for branched cracks, the results are not exactly the same and a clear distinction
can be made between the two. In fact, it has been shown that the PLS is the only self-consistent criterion [7,2].
While the stability of crack paths under in-plane deformations has received extensive attention, see e.g. [3,12], there ex-
ists few experimental observations and theoretical predictions on the stability of crack propagation under out-of-plane shear
deformations (mode III) in brittle materials [13,14]. Note however that from a historical point of view, the ﬁrst criterion for
crack path selection, based on symmetry arguments similar to the PLS, was ﬁrst formulated for mode III crack propagation
[15]. In the case of thin ﬁlms, such a conﬁguration is illustrated by the tearing of a sheet of paper. In order to characterize
crack propagation in torn thin ﬁlms, we built a controlled setup enabling the study of both the stability of a single crack path
and the interaction between two propagating cracks. Moreover, this experimental setup allowed the description of the focus-
ing of the bending elastic energy from large scales to the crack tip, leading to the creation of new surfaces. Note that the
interaction between two cracks was investigated in the case of thin ﬁlms adhering to a hard substrate [17,18]: when a stripe
of the ﬁlmmade by initiating two notches is pulled from the substrate, two straight, non parallel cracks propagate and merge
forming a triangular shape [18].
Here, we investigate the propagation of one or two cracks in thin sheets, with a large scale mode III loading. In Section 2,
we describe the experimental setup. We ﬁrst focus on single cracks, reporting experimental results in Section 3 and a ﬁrst
interpretation in Section 4. Finally, in Section 5, we consider the paths of two cracks propagating simultaneously.2. Experimental setup
Inspired by the classical trousers test [13], we built an apparatus to control crack propagation at constant velocity in a
thin elastic sheet submitted to an out-of-plane shear loading, mimicking the common way one tears a sheet of paper. The
experimental setup consists of four parallel Plexiglas cylinders, of radius 8 mm and length 20 cm, set between two parallel
metallic plates (Fig. 1). The two upper cylinders are free to rotate, while the two lower cylinders are driven at the same con-
stant velocity by a motor, so that the velocity at the surface of the cylinders is in the range 0.05–1.5 mm s1. In order to study
the propagation of a single crack, we initiate a straight centered cut in a long rectangular sample that we insert between the
free cylinders. Each stripe of the torn sheet is ﬁxed on each driven cylinder after passing above a free rotating cylinder. The
distance between the two upper cylinders imposes the crack free length. The lower cylinders collect the torn parts of the
sheet. The crack tip is generally located midway between the upper cylinders (Fig. 1). In order to study the propagation
of two cracks, we use the same procedure: we start with two cuts that are symmetric with respect to the central axis of
the sheet, determining three parts in the sheet; the two external parts are ﬁxed on one of the driven cylinders while the mid-
dle part is ﬁxed on the opposite cylinder.
The experimental setup allows us to control the following parameters: the distance 2d between the two upper cylinders
(d being the length of the free part of the crack), the crack propagation velocity, the sample width 2L and the thickness h of
the sheet. We use ﬁlms of bidirectional polypropylene of thickness 15, 30, 50 and 90 lm and Young’s modulus 2:2 0:4 GPa.
At ambient temperature and in the range of the imposed tearing velocities, the fracture process is brittle for this material. We
varied the width of the ﬁlm from 2 to 16 cm and the crack free length d from 1.8 to 5 cm. This experiment requires a careful
adjustment of the parallelism of the cylinders’ axes in order to keep a symmetric loading.Fig. 1. The tearing machine was designed for an out-of-plane shear loading at a constant velocity. A thin ﬁlm of width 2L, initially cut at its center, is
introduced between the two upper cylinders, which are free to rotate. Here, one side of the cut (in front) is coloured in blue while the other (back) is
coloured in yellow. Each stripe of the torn ﬁlm is ﬁxed, throughout its width, to one of the two lower counter-rotating cylinders, which are driven at the
same constant velocity. The crack tip is located between the free cylinders, roughly at the same height as the top of cylinders. The distance between the axes
of the two upper cylinders is 2d.
E. Bayart et al. / Engineering Fracture Mechanics 77 (2010) 1849–1856 1851The critical fracture toughness Kc of polypropylene ﬁlms was measured for cracks submitted to pure tensile loading. A
constant displacement was applied on the edges of a rectangular sample of dimensions 22 cm 10 cm 30 lm in which
we initiated a centered notch of length l. Wemeasure the value of the applied force when the crack starts to propagate. Initial
values of crack length l range from 0.4 to 6 cm. Using the approximation of the inﬁnite plane for the stress intensity factor, as
given by K ¼ r
ﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
pl=2
p
, where r is the magnitude of the far-ﬁeld stress, and applying the Irwin criterion we obtained
Kc ¼ 2:6 0:3 MPa m12 for the fracture toughness.
3. Single crack propagation experiments
3.1. Stability analysis
In a ﬁrst experiment, we studied the stability of a single propagating crack. We found that within the present conﬁgura-
tion the crack always follows a straight path parallel to the central axis of the sample even when the crack is initiated off the
center of the sheet. In order to study the effect on the crack path when external perturbations are applied, we used a ﬁlm of
width 8 cm with an initially centered straight notch, in which we made three incisions of 1.4 cm at an angle of 45 with re-
spect to the direction of the initial notch (Fig. 2). The distance between two successive incisions, which have been made to
perturb the crack path, was 5 cm. In this conﬁguration, the crack propagation starts by following a straight path. When the
crack tip meets an incision, the conﬁguration becomes asymmetric; nevertheless the crack keeps following an off-centered
straight path that is parallel to the central axis of the sample (Fig. 2). Therefore, the crack path remains stable with respect to
any perturbations. This makes the behaviour of the crack propagation in the tearing conﬁguration fundamentally different
from the case of in-plane propagation under opening mode for which the crack path can be either straight, propagating on
the axis of the sample, or unstable [3,12].
3.2. Geometry of the tearing ﬁlm
In a second set of experiments, we considered the three-dimensional geometry of the ﬁlm during the tearing process:
three regions can be distinguished (see Figs. 1 and 3). A ﬁrst region, far from the crack, is bent under the action of gravity
and does not seem to be inﬂuenced by the presence of the crack (region 1 in Fig. 3). A second region hangs under the appa-
ratus and is tilted by an angle h with respect to the cylinders axes. As shown in Fig. 4a, this angle is constant (’18), inde-
pendently of L=d, and thus, of the geometry of the experiment. The third region which is located in the neighborhood of the
crack tip (region 3 in Fig. 3) has a shape close to a triangle with a vertex at the crack tip. The contour of this region delimits
the area where the ﬁlm is ﬂat. The ﬂatness of the ﬁlm in this region can be interpreted as a sign that it is stretched and then
contains most of the elastic energy that is used to open the crack. Notice that the geometry of the region 2 is mainly governed
by the actual tearing process. The torn part is purely stretched near the crack surfaces (region 3) and it is purely bended far
from it (region 1); the vertical part of the sheet being free to adapt its shape, must be tilted by angle h in order to suppress the
excess of curvature at the boundaries of the sheet.
In order to investigate the geometry of the stretched part in Fig. 3, we performed strain measurements of the deformed
elastic sheet. Unlike the experimental technique used in [16], we performed direct image analysis of the three-dimensional
shape of the ﬁlm as explained hereafter. First, we note that the curvature in the x-direction is very small in comparison withFig. 2. Stability of the crack path. (a) Schematic of the ﬁlm before tearing: we initiate a centered cut in the ﬁlm and prepare inclined incisions in order to
perturb the crack path. (b) Scan of the ﬁlm after tearing: the crack path remains straight in the presence of perturbations along is path, even when it is off-
centered or close to the boundary of the sample.
Fig. 3. (a) Zoom of Fig. 1. Region 1, which is located far from the crack surface, is bent due to gravity. Region 2 is located hangs vertically under the
apparatus and is tilted by an angle h with respect to the cylinders axes. Region 3 is a ﬂat region whose a shape is close to a triangle ending at the crack tip.
(b) Schematic of a top view of the experimental setup: the red rectangle shows a horizontal cut across the hanging vertical part of the ﬁlm, with a magniﬁed
thickness. The opening angle of region 3 at the crack tip is a, the bevel angle across the thickness of the torn ﬁlm is b while h is the angle between the
hanging part and the axes of the cylinders.
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Fig. 4. (a) The angle h as a function L=d for a ﬁlm of thickness 30 lm. (b) The angle a of the ‘‘triangular” ﬂat region as a function L=d for three value of the ﬁlm
thickness. The opening angle is given by tan1ðL=dÞ and is deﬁned by the crack line and the line joining the crack tip to the contact point of the ﬁlm edge
with the top cylinder.
1852 E. Bayart et al. / Engineering Fracture Mechanics 77 (2010) 1849–1856the curvature in the y-direction, so that we can neglect it. In order to visualize the curvature of the ﬁlm, we draw on it par-
allel lines in the y-direction, equidistant by 2 mm: during crack propagation these lines will be straight in the stretched re-
gion only. We used degree-2 polynomial ﬁts to measure the curvatures of these lines. We ﬁnd that the ﬂat region is bounded
by the crack line and a straight line emanating from the crack tip, yielding a characteristic angle a (see Fig. 3). Wemeasured a
for an extensive range of experimental parameters (Fig. 4b) and found an approximately constant value a ¼ 58  4 that is
insensitive neither to the aspect ratio L=d nor to the ﬁlm thickness h. Moreover, Fig. 4b shows that this angle is not correlated
to the geometrical angle tan1ðL=dÞ, thus the geometry of the stretched region is insensitive to the experimental setup and a
characterizes the local concentration of stresses in the vicinity of the crack tip.
As sketched in Fig. 3, in addition to the geometrical angles a and h, there exists a third angle that characterizes the tearing
process across the thickness of the ﬁlm. Indeed, post-mortem analysis of the crack shows a bevel in the thickness of the sam-
ple, which is absent when the sheet is torn under tensile loading (see Fig. 5a). Then this angle is a characteristic of the mode
III loading induced by the present tearing process. Using a top view of the crack surface, we can deduce the bevel angle b
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Fig. 5. (a) Magniﬁed view with a microscope of the crack surface. A: a crack propagated in out-of-plane shear mode using the present tearing apparatus. The
crack surface is darker because it is rough. The width of the dark region shows that the crack surface is tilted, deﬁning a bevel across the thickness of the
ﬁlm. B: a crack propagated under tensile loading. The crack surface looks sharper, showing that it is normal to the surface of the ﬁlm. (b) Bevel angle b of the
crack surface, as a function of the parameter L=d for ﬁlms of thickness 30 lm.
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b ¼ 45  3 independently of the experimental parameters L=d and of the ﬁlm thickness. Therefore, the latter three angles
satisfy the identity a ’ bþ h.4. Interpretation of the experimental results
The curve limiting the ﬂat region marks the transition from a region of zero curvature from a bent region of ﬁnite curva-
ture. Therefore, this separation curve induces a line of maximum tension in the sheet which would correspond to a large
scale pulling force on the crack tip. The fact that the different angles satisfy the condition a ¼ bþ h, means that this line
of maximum tension is perpendicular to the crack surfaces (Fig. 3). Consequently, even for thin sheets the system adapts
itself geometrically so that the crack propagates under the action of a local pure tensile loading (mode I), although a large
scale out-of-plane shear mode is imposed. Our result can be seen as a generalization of the Principle of Local Symmetry for a
crack propagating in a thin plate torn under mode III loading at large scales.
Notice that the stress ﬁeld induced by the crack tip is divergent and cannot be simply described by a force. The force we
introduced above should be understood as the resultant of the stress ﬁeld far from the tip. In order to validate our interpre-
tation, we built a method to measure the intensity of this large scale force. We performed experiments where we increased
the mass of the ﬁlm by hanging weights at the free edge of the sample below the crack tip. The masses ranged from 1.45 to
7 g (the ﬁlm mass is 0.8 g). A ﬁrst observation is that the angles a, b and h are not affected by the mass of the ﬁlm. However,
the crack tip departs from the plane determined by the top of the free cylinders (see Fig. 6). We measured the height of the
crack tip z as a function of the applied mass m (Fig. 6). As the bevel angle does not vary, the area of the new surfaces is not
affected by the weights, so that the energy needed to create new surfaces remains constant. As a consequence, we may0 2 4 6 8
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z 
(m
m
)
Fig. 6. The height of the crack tip z as a function of the added mass m at the bottom of the ﬁlm, for a ﬁlm of thickness h ¼ 30 lm, d ¼ 2:6 cm and L ¼ 4 cm.
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forces is simply given by2F0 cosa sin d ¼ mg ð4Þwith tan d ¼ z=d. In the experiments performed we had z=d. Thenz ¼ gd
2F0 cosa
m ð5ÞIndeed, Fig. 6 shows that z varies linearly with d in the experimental range 0:1 6 z=d 6 0:3. We could not investigate a
wider range of masses because whenm is increased further a stick-slip-like phenomenon occurs, such that crack propagation
is no more quasi-static. The force intensity is obtained with a linear ﬁt as F0 ¼ 0:25 0:05 N. Then we compare this value
with the minimal force necessary to propagate a crack in this material, as given by the critical toughness Kc. In the exper-
iment, we observed that a force is applied in the horizontal plane far from crack tip. The typical distance l between the effec-
tive application point of this force and the crack tip is of the order of the thickness. The necessary force to propagate the crack
is given by Fth ¼ Kch
ﬃﬃﬃ
2l
p
q
. For the 30 lm thickness ﬁlms, we obtain Fth ¼ 0:3 N which coincides, within the experimental
uncertainty, with the measured value 0:25 N. Thus the present experimental approach can be viewed as a new tool to mea-
sure the fracture toughness of thin sheets submitted to out of plane loading (a modiﬁed version of the trouser’s test
experiments).5. Cracks interaction experiments
The interaction between two cracks was previously investigated in the case of thin ﬁlms adhering to a hard substrate
[17,18]. Following these previous studies, we performed experiments to investigate the simultaneous propagation of two
cracks using our experimental setup. We initiate two cracks symmetrically with respect to the central axis of the sample.
The main control parameters of this experiment are the initial distance between the two cracks l and the width of the sam-
ple L. We checked that the crack free length d does not inﬂuence our results. In this new conﬁguration, the two cracks
trajectories are curved toward the central axis. Then after the merging of the cracks, the central piece of the sample de-
taches itself from the rest. The torn part of the sheet has a symmetric tongue-like shape (Fig. 7); When the ratio of the
initial width of the central part with the width of the sample is small enough ðl 6 0:1 LÞ, experiments are reproducible.
If the middle part is larger ðlP 0:1 LÞ, experiments are less reproducible and the shape of the tear is not always symmetric.
This could be due to the high sensitivity of the two-cracks propagation experiment to the imperfections in the parallelism
of the cylinders’ axes.
We digitized the tongue-like shapes and measured their width as function of the distance to their tips. Fig. 8 is the main
result of this section. It shows that for a given thickness of the ﬁlm, proﬁles can be superimposed for different values of the
initial width l and are well-described by power laws. Moreover, the prefactors of the power laws increase with the thickness,
while the exponents appear to remain constant. Fig. 8 also shows that there is transition in the power law behavior when the
width of the samples becomes small; i.e. close to the tip of the strip. The exponent at small scales is close to 1 and far from
the tip, the value of the exponent is approximately 0:6. The transition occurs when the width of the sample is around 5 mm.
The change in the behavior of the two cracks paths when approaching their merging point might be related to the following
observations on the resulting tear:Fig. 7. Schematic of the experiment (left) and a scan of the resulting pattern from the simultaneous propagation of two cracks (right).
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Fig. 8. Log–Log plots of the width of the strip along the direction of tearing. The merging point of the two cracks deﬁnes the origin of x-axis. The points
corresponding to ﬁlms of thickness 90 lm are multiplied by 102 for clarity. Experiments with the same ﬁlm thickness and different distances l between the
two initial cuts clearly superimpose.
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distance d between the two cylinders because the distance between the cracks tips is decreasing. This leads to an
asymmetry in the loading conﬁguration which in turn increases the bending deformation of the central part of the
sheet.
(2) After tearing, far from the tip, the strip recovers its ﬂatness indicating a brittle fracture process, while it is permanently
curved in a small region close to the tip which is a signature of plastic deformations.
(3) Post-mortem analysis of the fracture surface across the ﬁlm thickness shows that the bevel angle is far from the tip is
constant along the strip and equal to 45, in agreement with a single crack propagation. However, at approximately
3.5 mm from the cracks merging position, a transition occurs; the bevel angle suddenly increases until reaching the
value of 63 at the tip of the strip. When the width becomes of the order of the thickness, problem becomes intrinsi-
cally 3D.
These observations indicate that there are two regimes of fracture process. When the distance between cracks is large, the
imposed loading for tearing is low leading to a brittle fracture behavior. In this regime, the strip is described by a power law
shape with a well-deﬁned exponent of approximately 0.6. A transition occurs when the distance between the crack tips is of
order of few thicknesses of the ﬁlm. In this region, the fracture process in no more brittle because of the high loading im-
posed by bending deformations. In this plastic regime, the strip becomes sharper and is well-described by a triangular shape.
During the ﬁrst regime of propagation when the distance between the two cracks tips is large, the bevel angle of both crack
surfaces is the same as for a single crack propagation. This suggests that the local geometry at the crack tip, constrained by
the necessity to break under mode I loading, is not modiﬁed.6. Conclusion
The main result of the present experimental study is that crack propagation in a thin ﬁlm submitted to out-of-plane tear-
ing mode at large scale occurs such that the crack tip is opened locally under the action of an in-plane tensile loading. In
other words, the fracture process is always ruled by the Grifﬁth criterion and the Principal of Local Symmetry, whatever
is the loading mode at large scales and the dimensionality of the material. Moreover, we have shown that, within our exper-
imental setup, a single crack always propagate such that its path is always straight and parallel to the lateral boundaries of
the sample and that it remains stable in the presence of imposed perturbations on its path. The present work can be put in
the framework of the more general problem of stability of crack paths under mixed mode loadings.
Concerning the interaction of two cracks, we have shown that in the tearing mode two cracks propagating simultaneously
attract each other and merge to form a tear of reproducible shape. Image analysis show that the obtained pattern is well
described by a power law function with an exponent of order 0.6 in the brittle fracture regime. The interpretation of this
behavior will be the subject of a future study.Acknowledgements
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Résumé
Les singularités en mécanique correspondent à la focalisation des déformations sur une
zone très petite au lieu qu’elles soient réparties de façon homogène dans le matériau. Dans
cette thèse, nous nous intéressons à deux d’entre-elles : les plis qui apparaissent lorsque
l’on confine des tiges et la fracture dans des plaques.
La première partie du mémoire concerne le confinement de tiges dans un espace bidi-
mensionnel. La géométrie de tels systèmes est contrainte par les dimensions du récipient
confinant et par l’impossibilité du matériau de s’interpénétrer. Les motifs développés sont
complexes et présentent une large gamme d’échelles de longueurs. Dans une première ex-
périence, nous suivons la dynamique de confinement d’un anneau de gel en croissance.
Nous montrons que l’espace des phases se complexifie avec une augmentation du confine-
ment. Dans une deuxième expérience, une tige est confinée dans une cellule de Hele-Shaw
circulaire au travers d’un potentiel radial, de façon réversible. La grande diversité des géo-
métries explorées nécessite d’en faire une étude statistique. Nous trouvons que les motifs
s’ordonnent avec le confinement notamment par un processus de superposition de couches
de la tige. Nous définissons la compressibilité de la configuration d’une tige confinée comme
étant sa réponse à une perturbation mécanique, et montrons qu’elle permet une mesure du
désordre de la géométrie globale.
Nous abordons ensuite les problèmes de propagation et d’interaction de fissures dans
des plaques minces. Le dispositif expérimental élaboré reproduit le geste que l’on fait
lorsque l’on déchire une feuille de papier. Nous montrons que la propagation d’une fissure
dans un film mince, soumise à un mode de cisaillement hors du plan à grande échelle
(mode III), se produit de telle sorte que la pointe de la fissure est ouverte localement sous
l’action d’un mode d’ouverture (mode I). Dans une seconde expérience, deux fissures se
propageant simultanément dans le film mince interagissent et leurs trajectoires s’attirent.
Nous montrons que l’interaction des deux fissures se fait au travers du pli formé par la
languette centrale qui induit des déformations élastiques dans le reste du film.
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Abstract
The deformation of elastic materials can lead to singularities, which allow to focus
energy. In this work, we have been interested in two examples : folds which appear when
a rod is confined and cracks in a plate.
The first part of this thesis concerns the folding of an elastic rod in a 2D space. The
geometry of the resulting configurations is constrained by self-avoidance as well as by
the dimensionnality of both structure and container. In a first experiment, we follow the
dynamics of the confinement of a ring of swelling gel. We show that the phase space becomes
more and more complex when the confinement is increased. In a second experiment, an
elastic rod is reversibly folded at the center of a circular Hele-Shaw cell by a centripetal
force. The wide diversity of the configurations calls for a statistical approach. We show that
folded patterns become ordered when the strength of confinement is increased, because of
the stacking of layers of rod. Finally, we introduce the notion of the compressibility of the
folded rod as a response to a mechanical perturbation and show that this quantity is a
measure of the disorder.
In a second part, we study cracks propagation in a thin brittle elastic plate submitted
to out-of-plane shear mode. The experimental setup mimics the common way in which
one tears a sheet of paper. We find that the geometry of the sheet is determined by the
direction of a large scale force, applied to the crack tip. This force is perpendicular to
cracked surfaces. While the material is deformed at large scales under mode III loading,
the geometry of system in the vicinity of the crack tip adapts so that the material is locally
broken under a pure mode I loading. In a second experiment, we consider the interaction
of two cracks propagating simultaneously. We observe that the cracks paths merge and
produce a strip of well-defined shape, which is driven by the elastic deformations of the
plate within the central fold.
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